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矿区周围土壤中重金属危害性评估研究

蔡美芳，党  志*，文  震，周建民

华南理工大学应用化学系，广东 广州 510641

摘要：分别用总量法和连续萃取法对广东大宝山矿周围土壤、植物和沉积物中重金属的总量和化学形态进行了详细分析。结果发现，矿山废水流入的横石河沉积物中Pb、Zn、Cu和Cd的质量分数分别为1841.02、2326.28、1522.61和10.33 mg/kg；经此河水灌溉的稻田中重金属（Cu、Cd、Pb和Zn）的质量分数也远远超出了土壤环境二级标准值，其中Cu、Cd超标倍数分别为14.01和4.17倍。结果还表明，生长在矿区周围的植物也受到不同程度重金属的污染且不同植物吸收和积累重金属的能力相差很大。用Tessier连续法对土壤中重金属进行萃取发现，虽然重金属主要存在于残余态中，但在Fe-Mn氧化态、有机结合态中的质量分数也很高，说明这些土壤确实受到了有毒有害重金属元素的严重污染。
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矿山开采所产生的大量酸性矿井水和尾矿是造成矿区及其周围地区生态系统重金属污染的主要原因之一。大宝山矿是位于广东翁源境内的一座大型多金属硫化物矿山，自1970年正式开采以来，由于采矿废水的直接排放以及采矿废石的堆放和淋滤已造成矿区周围生态系统的严重恶化。本文就以大宝山矿区周围的土壤、沉积物以及植物为研究对象，应用总量法测定这些样品中有毒有害重金属元素的含量，并结合连续萃取法分析土壤中重金属的形态分布特征，旨在对该矿区周围生态系统中重金属的环境危害进行评估。
1  实验部分

1.1  样品的采集和预处理

土壤样品风干，捣碎，过150目筛；植物样品洗净，风干，在65 ℃下烘干，粉碎后过中号筛。

1.2  土壤/沉积物样品中重金属总量的测定

准确称取50 mg样品，放在具有Teflon内衬的小钢瓶中。加入HF和HNO3各1 ml，拧紧瓶盖，放在200 ℃的烘箱中加热12 h以上。取出小钢瓶，冷却后拿出Teflon内衬，将其置于电热板上加热蒸干，接着分别加入1 ml浓HNO3，蒸干两次后再加2 ml浓HNO3和去离子水4~5 ml。将Teflon内衬放回小钢瓶中，拧紧，放回烘箱中在130 ℃加热3 h以上。取出，冷却，转移到50 ml塑料瓶中，加入Rh内标，稀释到刻度，用ICP-MS测定含量。在分析过程中加了15%的平行样和地球化学标样（GSS-2, GSS-5, GSR-2）确保实验结果的准确性和可靠性。
1.3  植物样品中重金属含量的测定

称取1 g植物样品，经浓HNO3+HF消解后，用PE-3100原子吸收测定重金属含量。

1.4  土壤样品中重金属各种形态的测定

用Tessier[1]的五步连续法测定土壤中重金属各种形态的分布情况。

2  结果与讨论

2.1  土壤和沉积物中重金属总量
表1给出的是所采土壤、沉积物样品中重金属总量的测定值以及土壤环境二级标准值。从这些数据可看出，该地区土壤中主要的重金属元素Pb、Zn、Cu、Cd的质量分数远远超过了土壤环境二级标准值。为了了解重金属在土壤中的空间分布状况，实验中还对横石河河滩不同深度（A、B、C、D层）土壤的重金属含量进行了分析，结果发现，重金属污染最严重的是土壤表层，随着深度的增加重金属含量呈降低的趋势，这说明土壤中高含量的重金属并不是由于成土作用造成的。由于植物根系大部分生长在土壤表层，当植物吸收和利用表层土壤中营养元素的同时也会增加对重金属的吸收，因此加大了重金属由土壤进入食物链的风险。
表1  土壤和沉积物中重金属质量分数
	项  目
	Pb
	Zn
	Cu
	Cd

	
	w/(mg·kg-1)

	横石河沉积物
	1841.02
	2326.28
	1522.61
	10.33

	横石河河滩土A层
 （0～15 cm）
	521.99
	489.69
	747.38
	1.71

	横石河河滩土B层
（15~30 cm）
	309.36
	319.26
	550.01
	1.35

	横石河河滩土C层
（30~45 cm）
	132.57
	121.91
	239.52
	0.54

	横石河河滩土D层
（45~60 cm）
	113.67
	115.95
	258.28
	0.66

	污灌稻田土
（平均值，n =9；
括号内数字为范围值）
	601.47

（351.59~

1000.64）
	540.85

（415.38~

732.88）
	750.43

（504.64~

1198.00）
	1.55

（1.02~
2.27）

	土壤环境二级标准
（GB 15618-1995）
	250.00
	200.00
	50.00
	0.30


从表1数据还可看出，经横石河水灌溉的稻田也受到了重金属的严重污染，有毒有害重金属元素的含量也远远超出土壤环境的二级标准。其中Cu、Cd的超标倍数分别高达14.01和4.17。
2.2  植物体中重金属含量的测定
植物体中重金属含量差异一方面是土壤污染状况的直接表征，同时也反映了相同条件下不同植物对各种重金属的吸收累积差异与特点。通过分析这些特点有可能会发现某些适合用作土壤重金属污染的指示植物或修复植物。

在本项研究所采集的几种植物样品中，我们发现芒草根部Pb和地上部Zn质量分数最高，分别为117.43 mg/kg和315.31 mg/kg；小花龙葵根吸收Cu、Cd达到了718.94 mg/kg和0.93 mg/kg，远远超过了非污染环境里植物体内的最大质量分数。而野蔷薇在该质量分数范围内几乎不吸收任何重金属，对重金属没有响应，属于耐性植物，因此可考虑用于该类矿山尾矿的植被恢复研究中（表2）。

表2  几种植物体中重金属的质量分数
	植物种类及其部位
	Pb
	Zn
	Cu
	Cd

	
	w/(mg·kg-1)

	芒草根部
	117.43
	223.23
	94.94
	0.86

	芒草地上部
	35.42
	315.31
	25.60
	0.60

	小花龙葵根部
	19.95
	135.16
	718.94
	0.36

	小花龙葵地上部
	14.96
	81.62
	18.42
	0.93

	乌桕
	5.70
	124.72
	24.66
	0.82

	合欢
	0.00
	119.49
	19.78
	0.35

	松树
	40.36
	88.25
	67.68
	0.81

	野蔷薇
	0.00
	2.31
	1.40
	0.60

	植物正常最大质量分数[2]
	10.00
	150.00
	30.00
	0.20


2.3  重金属在土壤中的形态分布特征
在进行采矿区重金属污染的研究时，重金属总量是一个必要的参数。一般来说，土壤中的重金属总量越高，那么潜在的环境危害就越大。但是近年来的一些研究结果发现重金属在环境中的生物可利用性和毒性与它们的总量有时没有很好的相关关系，而是取决于它们在环境中的存在形态[3~5]，因此，用反应性不断增强的萃取剂来逐步提取环境样品中不同活性的重金属元素的方法，即化学形态分析法受到越来越多研究者的重视[6, 7]。实验采用Tessier五步连续萃取法对土壤中Pb、Zn、Cu的形态分布特征进行了研究。
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图1  重金属在不同样品中的形态分布
在所分析的样品中，Pb、Zn、Cu都以残渣态为主要形态存在（图1A、B、C、D、E）。由于残渣态的金属被包含在矿物晶格中，非常稳定，对土壤中重金属的迁移和生物可利用性贡献不大，对环境比较安全。但是当它遇到酸、微生物或螯合剂时，这部分金属还是会进入到环境中来，对生态系统构成威胁。

以可交换态形式存在的重金属是专性吸附并且可进行离子交换。含有过量阳离子的溶液就可将这部分金属释放出来，所以，可交换态的重金属是活性的，生物可直接从土壤中吸收和利用。一般来说，这部分的含量占总量的比例不高。从图1中的数据可看出污染土壤中Pb的活性最大，可交换态部分的质量分数在9.86%~38.26%之间。因此，通过植物吸收而进入食物链中的Pb将给人类健康造成一定的威胁。
碳酸盐态结合的是沉淀或共沉淀的金属，通过温和的酸即可将它释放。根据蒋廷惠等人[8]的观点，在不含碳酸盐的土壤中应没有以碳酸盐结合态存在的重金属元素。实验中也发现，大宝山矿区周围土壤中碳酸盐结合态重金属的质量分数很低。

Fe-Mn氧化态金属被专性吸附或共沉淀在土壤氧化物中，在还原的条件下可释放出来。除残渣态外，样品中Fe-Mn氧化态金属的质量分数也很高，原因是Fe-Mn氧化物对重金属有较强的包裹作用，这与Clevenger分析铅锌尾矿的结果一致[9]。在还原的条件下，这部分金属会释放到环境中来。

Cu除了残渣态外，有机态的质量分数也很高（15.27%~ 35.99%），这与土壤的高有机质含量是分不开的。Cu2+的外层有低能空轨道，易于接受配位体的电子对形成络合物，而土壤有机质正好含有大量的配位基团。所以，全球土壤中Cu的总质量分数的36%是以有机结合态存在的，并且在污染土壤中，随Cu的负荷加重，这种比例不断加大[10]。

结合表1和图1给出的数据，还可发现横石河河滩土中重金属的总量随着深度的增加而降低，但重金属的形态分布却呈现A层与B层相似、C层与D相似的规律。

连续萃取法虽然存在试剂的选择性不够好、萃取过程的重新吸附等问题[11]，但是它可以通过测定不同样品的化学性质这种比较简单的方法来确定重金属活性的大小，为土壤中重金属的生物可利用性提供比较全面、准确的信息，尤其在判断土壤中的重金属是否会因某些化学变化而对环境造成危害时具有很大的帮助。
3  结论

（1）30多年的采矿活动已经造成大宝山矿区周围土壤重金属总量的严重超标，主要的污染物为Pb、Zn、Cu、Cd四种重金属，以采矿废水排入的横石河沉积物中的质量分数最高；经横石河水灌溉的稻田也因此受到了重金属污染，有毒有害金属的质量分数已大大超出土壤环境的二级标准值。

（2）整体上来看，生长在矿区周围的植物也受到不同程度的重金属污染。但是，由于不同植物吸收利用重金属的能力相差很大，所以仅用植物体内重金属质量分数的高低对矿区周围土壤的重金属污染进行评价时应当慎重。表2中给出的数据也正好支持这一观点。

（3）虽然重金属主要存在于残余态中，但在Fe-Mn氧化态、有机结合态中的质量分数也很高。在适当的地球化学条件下，这些重金属会重新释放出来，进入到环境中来，对周围生态系统构成威胁。
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Risk assessment of heavy metals contamination of soils around mining area
CAI Mei-fang, DANG Zhi, WEN Zhen, ZHOU Jian-min
Department of Applied Chemistry, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China
Abstract: Ecosystem has been badly contaminated by heavy metals near Dabaoshan mine, Guangdong province. To study its risk assessment, the total content and chemical forms of heavy metals in soil, plants and sediment near Dabaoshan mine were characterized in details by using two different approaches respectively, i.e., total content and sequential extraction. The levels of Pb, Zn, Cu and Cd in the sediment of Hengshi river with mine drainage afflux are found as high as 1841.02, 2326.28, 1522.61 and 10.33 mg/kg respectively, which are beyond their contents in the control samples. The paddy fields irrigated by Hengshi river have been found serious pollution of heavy metals too. The concentration of these four heavy elements is far beyond that recommended in soil standard (GB15618-1995). The results show that the plants have been seriously contaminated by heavy metals. And the ability of different plants to absorb and accumulate heavy metals was distinctly different. The sequential extraction results demonstrate that heavy metals were primarily in the residual fraction. However, the percents of heavy metals in Fe-Mn oxidation fraction and organic fraction are also high. It indicates serious contamination of toxic heavy metals in soils around this mine. 
Key words: contaminated soils; mining area; toxic heavy metals; heavy metals contamination; risk assessment
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Sheet1

		样品号				重量（g）		Pb(吸光度）		浓度(ppm)		Zn(吸光度）		浓度		Cu(吸光度）		浓度		Fe(吸光度次灵）		Fe(灵）		浓度		Fe2O3  %		Cr(吸光度）		浓度		Cd(ug/L）		浓度(ppm)

		稻田1		1a				0.012		14.39		0.003		0.16		0.001		0.18		0.027				139.61		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.006		7.19		0.076		4.06		0.104		19.24		0.028				144.78		0.02		0.005		1.67

				c				0.100		299.75		0.500		66.84		0.060		27.75		1.990				25724.50		3.68		0.020		16.72		2.500		49.502

				d				0.005		14.99		0.540		72.19		0.530		245.09		0.020				258.54		0.04		0.006		5.02		15.400		304.935

				e		0.2380		0.023		359.81		0.470		333.30		0.135		331.18		1.760				120693.11		17.27		0.026		115.28

				总和						696.13				476.55				623.43						146960.54		21.02				141.03				354.44

		601.468		总量		540.854				594.68				462.26				672.16		86.444				1.546						85.80				1.18

		稻田1平行		19a				0.056		67.52		1.170		62.91		0.280		52.08		0.094				488.79		0.07		0.007		2.35

				误差				40.955		64.87		31.537		99.49		26.134		99.29		0.000		314.198		55.57				2.347		0.28

		2.009		b				0.005		6.03		0.079		4.25		0.090		16.74		0.026				135.20		0.02		0.006		2.02

				误差				6.611		-8.81		4.156		2.22		17.989		-6.94				139.988		-3.42				1.844		9.37

				c				0.098		295.41		0.590		79.31		0.053		24.65		2.040				26519.19		3.79		0.018		15.13		2.400		47.790

				误差				297.576		-0.73		73.077		8.54		26.196		-5.92				26121.844		1.52				15.923		-4.98

				d				0.006		18.09		0.590		79.31		0.510		237.17		0.025				324.99		0.05		0.006		5.04		14.100		280.765

				误差				16.537		9.37		75.750		4.70		241.128		-1.64				291.764		11.39				5.029		0.28

				e		0.2395		0.021		331.84		0.400		281.88		0.125		304.72		1.700				115848.43		16.57		0.021		92.53

				误差				345.822		-4.04		307.592		-8.36		317.949		-4.16				118270.772		-2.05				103.908		-10.95

				总和						718.88				507.67				635.36						143316.59		20.50				117.08				328.55

				误差				707.501		1.61		492.111		3.16		629.398		0.95				145138.566		-1.26				129.052		-9.28

				总量						588.64				420.76				633.01												82.00				1.12

		稻田2		2a				0.033		39.22		1.420		75.26		0.410		75.17		0.130				666.29		0.10		0.009		2.98

		2.038		b				0.004		4.75		0.091		4.82		0.101		18.52		0.045				230.64		0.03		0.006		1.99

				c				0.112		332.77		0.440		58.30		0.072		33.00		2.150				27548.69		3.94		0.018		14.91		2.200		43.180

				d				0.007		20.80		0.430		56.98		0.480		220.02		0.013				166.57		0.02		0.006		4.97		8.400		164.868

				e		0.2117		0.024		422.10		0.420		334.84		0.128		353.01		1.710				131832.36		18.86		0.026		129.61

				总和						819.64				530.21				699.72						160444.56		22.95				154.46				208.05

				总量						631.00				448.96				676.52												96.62				1.02

		稻田3		3a				0.088		102.58		2.570		133.61		0.600		107.90		0.116				583.15		0.08		0.008		2.60

		2.078		b				0.009		10.49		0.183		9.51		0.210		37.77		0.039				196.06		0.03		0.006		1.95

				c				0.106		308.91		0.670		87.08		0.045		20.23		2.140				26895.32		3.85		0.018		14.63		3.200		61.604

				d				0.007		20.40		1.050		136.46		0.600		269.75		0.147				1847.48		0.26		0.008		6.50		21.400		411.974

				e		0.2062		0.019		343.07		0.370		302.85		0.112		317.13		1.470				116352.42		16.65		0.018		92.12

				总和						785.45				669.51				752.78						145874.44		20.87				117.80				473.58

				总量						645.48				599.32				848.05												89.48				2.27

		稻田4		4a				0.068		81.90		2.475		132.95		0.920		170.95		0.132				685.66		0.10		0.007		2.35

		2.011		b				0.005		6.02		0.148		7.95		0.220		40.88		0.036				187.00		0.03		0.005		1.68

				c				0.128		385.43		0.540		72.52		0.045		20.90		2.130				27660.24		3.96		0.017		14.27		2.300		45.751

				d				0.004		12.04		0.830		111.46		0.820		380.93		0.140				1818.04		0.26		0.004		3.36		26.500		527.127

				e		0.2036		0.024		438.89		0.520		431.06		0.138		395.73		1.610				129060.95		18.46		0.023		119.21

				总和						924.29				755.94				1009.40						159411.89		22.81				140.88				572.88

				总量						756.06				642.11				1068.94												76.96				1.844

		稻田4平行		21a				0.069		81.75		2.220		117.30		0.960		175.46		0.120				613.12		0.09		0.006		1.98

				误差				81.826		-0.10		125.121		-6.25		173.209		1.30				649.389		-5.59				2.167		-8.51

		2.044		b				0.005		5.92		0.162		8.56		0.240		43.87		0.037				189.04		0.03		0.005		1.65

				误差				5.973		-0.83		8.255		3.69		42.373		3.52				188.021		0.54				1.666		-0.83

				c				0.077		228.06		0.390		51.51		0.027		12.34		1.140				14561.49		2.08		0.011		9.08		2.100		41.088

				误差				306.747		-25.65		62.016		-16.93		16.621		-25.77				21110.861		-31.02				11.680		-22.22

				d				0.002		5.92		0.920		121.52		0.720		328.99		0.044				562.02		0.08		0.004		3.30		53.200		1040.892

				误差				8.984		-34.07		116.492		4.32		354.962		-7.32				1190.033		-52.77				3.331		-0.83

				e		0.2067		0.030		549.27		0.450		367.44		0.163		460.41		1.860				146865.31		21.01		0.021		107.21

				误差				494.082		11.17		399.251		-7.97		428.074		7.55				137963.132		6.45				113.214		-5.30

				总和						870.93				666.33				1021.07						162790.98		23.29				123.24				1081.98

				误差				897.612		-2.97		711.135		-6.30		1015.238		0.57				161101.437		1.05				132.057		-6.68

				总量						763.00				580.06				980.53												78.85				2.063

		稻田5		5a				0.096		110.89		0.820		42.24		0.310		55.24		0.072				358.66		0.05		0.007		2.25

		2.097		b				0.012		13.86		0.081		4.17		0.176		31.36		0.037				184.31		0.03		0.004		1.29

				c				0.037		106.84		0.540		69.54		0.056		24.95		1.710				21295.37		3.05		0.021		16.91

				d				0.001		2.89		0.450		57.95		0.480		213.84		0.043				535.50		0.08		0.007		5.64		7.000		133.530

				e		0.2468		0.012		181.03		0.350		239.35		0.094		222.37		1.390				91921.35		13.15		0.029		124.00

				总和						415.51				413.26				547.76						114295.19		16.35				150.09				133.53

				总量						351.59				642.11				530.97												94.36				0.886

		稻田纵1								1000.64				732.88				1198.00												90.02				2.751

		稻田纵2		7a				0.042		50.07		1.280		68.06		0.390		71.73		0.125				642.72		0.09		0.007		2.33		11.000		86.635

		2.032		b				0.003		3.58		0.094		5.00		0.120		22.07		0.035				179.96		0.03		0.007		2.33

				c				0.106		315.95		0.530		70.45		0.059		27.13		2.040				26222.86		3.75		0.018		14.96

				d				0.006		17.88		0.600		79.76		0.530		243.71				0.127		150.90		0.02		0.005		4.16		2.200		43.318

				e		0.2069		0.019		341.91		0.400		326.30		0.118		332.98		1.540				121480.62		17.38		0.024		122.41

				总和						729.40				549.56				697.63						148677.06		21.27				146.18				129.95

				总量						583.36				456.36				672.89												80.90				1.169

		稻田纵3		8a				0.104		124.08		1.570		83.54		0.340		62.58		0.075				385.90		0.06		0.006		2.00		12.400		97.729

		2.030		b				0.015		17.90		0.175		9.31		0.211		38.84		0.024				123.49		0.02		0.003		1.00

				c				0.046		137.20		0.580		77.15		0.042		19.33		1.240				15950.38		2.28		0.013		10.81

				d				0.001		2.98		0.830		110.41		0.510		234.68				0.095		112.96		0.02		0.006		4.99		3.300		65.021

				e		0.2308		0.016		258.11		0.420		307.13		0.119		301.03		1.590				112436.70		16.09		0.022		100.59

				总和						540.28				587.54				656.46						129009.42		18.46				119.39				162.75

				总量						467.55				530.37				670.08												80.85				1.458

		稻田纵4		9a				0.078		94.19		1.210		65.16		0.330		61.48		0.079				411.40		0.06		0.008		2.69		20.900		166.717

		2.006		b				0.011		13.28		0.127		6.84		0.162		30.18		0.057				296.83		0.04		0.003		1.01

				c				0.056		169.06		0.590		79.43		0.044		20.49		1.560				20309.71		2.91		0.016		13.47

				d				0.003		9.06		0.350		47.12		0.330		153.69				0.056		67.39		0.01		0.007		5.89		2.300		45.867

				e		0.2025		0.008		147.09		0.350		291.71		0.077		222.01		1.130				91075.21		13.03		0.020		104.23

				总和						432.67				490.27				487.85						112160.55		16.05				127.29				212.58

				总量						375.92				415.38				504.64												81.12				1.125

		对照1		10a				0.018		20.83		0.060		3.10		0.009		1.61		0.030				149.71		0.02		0.006		1.94		6.300		48.156

		2.093		b				0.005		5.79		0.029		1.50		0.018		3.21		0.016				79.84		0.01		0.005		1.61

				c				0.006		17.36		0.189		24.38		0.045		20.08		1.010				12600.20		1.80		0.022		17.75

				d				0.000		0.00		0.060		7.74		0.031		13.83				0.030		34.60		0.00		0.012		9.68		1.200		22.931

				e		0.2619		0.002		28.90		0.110		70.89		0.026		57.96		0.770				47984.61		6.86		0.032		128.94

				e		0.2027		0.001		18.67		0.072		59.95		0.018		51.85		0.560				45090.08		6.45		0.022		114.54

				误差				23.785		-21.50		65.419		-8.36		54.904		-5.57				46537.348		-3.11				121.739		-5.92

				总和						72.87				107.60				96.70						60848.95		8.71				159.92				71.09

				总量						52.17				93.77				87.17												98.60				0.220

		对照2		11a				0.018		21.55		0.062		3.31		0.009		1.66		0.035				180.67		0.03		0.008		2.67		0.800		6.326

		2.024		b				0.005		5.98		0.033		1.76		0.019		3.51		0.020				103.24		0.01		0.005		1.67

				c				0.005		14.96		0.026		3.47		0.057		26.31		1.060				13679.47		1.96		0.016		13.35

				d				0.000		0.00		0.096		12.81		0.022		10.16				0.032		38.17		0.01		0.009		7.51		1.200		23.721

				e		0.2189		0.001		17.29		0.089		68.62		0.020		53.34		0.570				42498.72		6.08		0.018		86.78

				总和						59.78				89.97				94.99						56500.28		8.08				111.98				30.05

				总量						43.57				80.42				77.87												79.90				0.186

		横石河床剖面1		12a				0.083		98.97		0.403		21.43		0.208		38.26		0.062				318.83		0.05		0.007		2.33

		2.031		b				0.026		31.00		0.087		4.63		0.141		25.94		0.016				82.28		0.01		0.004		1.33

				c				0.060		178.87		0.510		67.80		0.091		41.85		2.050				26355.30		3.77		0.013		10.81		1.700		33.478

				d				0.006		17.89		0.840		111.68		0.470		216.16				0.052		61.80		0.01		0.008		6.65		30.500		600.630

				e		0.2224		0.017		289.28		0.440		333.91		0.161		422.66		2.230				163650.31		23.41		0.021		99.65

				总和						616.01				539.45				744.87						190468.52		27.25				120.76				634.11

				总量						521.99				489.69				747.38												81.06				1.707

		横石河床剖面1平行		22a				0.083		103.64		0.510		28.40		0.198		38.14		0.057				306.95		0.04		0.005		1.74

				误差				101.307		2.30		24.916		13.99		38.203		-0.16				312.892		-1.90				2.034		-14.42

		1.940		b				0.024		29.97		0.059		3.29		0.136		26.20		0.017				91.55		0.01		0.003		1.04

				误差				30.486		-1.70		3.956		-16.95		26.069		0.50				86.913		5.33				1.187		-12.02

				c				0.059		184.18		0.510		71.00		0.082		39.49		2.040				27463.91		3.93		0.011		9.58		1.000		20.622

				误差				181.524		1.46		69.403		2.30		40.671		-2.90				26909.603		2.06				10.191		-6.04

				d				0.004		12.49		0.850		118.34		0.480		231.17				0.039		48.53		0.01		0.007		6.09		32.900		678.455

				误差				15.187		-17.78		115.006		2.90		223.662		3.36				55.164		-12.02				6.372		-4.37

				e		0.2070		0.016		292.52		0.430		350.60		0.152		428.72		2.090				164786.91		23.57		0.018		91.77

				误差				290.902		0.56		342.256		2.44		425.691		0.71				164218.611		0.35				95.706		-4.12

				总和						622.80				571.63				763.72						192697.85		27.57				110.22				699.08

				误差				619.405		0.55		555.538		2.90		754.296		1.25				191583.184		0.58				115.490		-4.56

				总量						534.76				422.64				702.78												69.19				1.714

		横石河床剖面2		13a				0.076		87.89		0.430		22.18		0.154		27.47		0.050				249.35		0.04		0.006		1.93

		2.095		b				0.016		18.50		0.066		3.40		0.109		19.45		0.007				34.91		0.00		0.006		1.93

				c				0.021		60.71		0.410		52.86		0.074		33.00		1.430				17828.81		2.55		0.015		12.09		1.400		26.737

				d				0.001		2.89		0.650		83.80		0.280		124.88				0.020		23.05		0.00		0.010		8.06		29.000		553.831

				e		0.2373		0.011		175.43		0.350		248.93		0.147		361.68		1.840				126551.37		18.10		0.027		120.07

				总和						345.42				411.18				566.48						144687.50		20.70				144.10				580.57

				总量						309.36				319.26				550.01												89.08				1.348

		横石河床剖面3		14a				0.047		55.40		0.141		7.41		0.102		18.55		0.044				223.67		0.03		0.008		2.63

		2.055		b				0.011		12.97		0.040		2.10		0.081		14.73		0.014				71.17		0.01		0.005		1.64

				c				0.014		41.26		0.237		31.15		0.031		14.09		0.990				12581.50		1.80		0.020		16.43		0.800		15.573

				d				0.000		0.00		0.128		16.82		0.182		82.74				0.041		48.16		0.01		0.010		8.22		1.600		31.147

				e		0.2153		0.002		35.16		0.090		70.55		0.045		122.03		0.700				53064.10		7.59		0.029		142.14

				总和						144.78				128.04				252.14						65988.60		9.44				171.07				46.72

				总量						132.57				121.91				239.52												135.22				0.541

		横石河床剖面4		15a				0.033		38.46		0.106		5.51		0.078		14.03		0.042				211.12		0.03		0.006		1.95

		2.078		b				0.008		9.32		0.036		1.87		0.083		14.92		0.010				50.27		0.01		0.002		0.65

				c				0.010		29.14		0.260		33.79		0.028		12.59		1.040				13069.37		1.87		0.032		26.00		1.200		23.099

				d				0.001		2.91		0.149		19.36		0.161		72.38				0.011		12.78		0.00		0.011		8.94		1.300		25.024

				e		0.2125		0.002		35.62		0.094		74.66		0.058		159.36		1.070				82181.04		11.76		0.027		134.09

				总和						115.46				135.19				273.27						95524.57		13.67				171.63				48.12

				总量						113.67				115.95				258.28												125.06				0.656

		铜尾矿表层		16a				0.012		14.39		0.041		2.19		0.009		1.67		0.026				134.47		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.003		3.60		0.137		7.33		0.040		7.40		0.213				1101.59		0.16		0.005		1.67

				c				0.009		26.98		0.460		61.50		0.005		2.31		3.000				38788.33		5.55		0.039		32.60

				d				0.002		6.00		1.430		191.20		0.002		0.93		2.220				28703.37				0.002		1.67

				e		0.2251		0.002		33.63		0.860		644.82		0.530		1374.68		6.000				435033.32		62.24		0.013		60.95		7.900		877.388

				e		0.2149		0.001		17.61		0.830		651.86		0.510		1385.59		5.700				432897.63		61.93		0.015		73.66		9.000		1046.999

				总和						78.60				715.84				1386.06						475057.71		67.96				97.56

				误差				25.618		-31.26		648.341		0.54		1380.136		0.40				433965.473		-0.25				67.303		9.45

				总量						50.30				741.34				1309.41												70.55				3.284

		铜尾矿深层		17a				0.011		13.10		0.017		0.90		0.005		0.92		0.025				128.39		0.02		0.006		1.99

		2.034		b				0.005		5.95		0.158		8.39		0.012		2.20		0.500				2567.84		0.37		0.007		2.32

				c				0.000		0.00		1.870		248.28		0.006		2.76		6.500				83454.64		11.94		0.041		34.04		0.200		3.933

				d				0.005		14.89		2.270		301.39		0.002		0.92		3.400				43653.20		6.25		0.002		1.66

				e		0.2156		0.001		17.55		1.220		955.05		1.220		3303.79		6.000				454202.23		64.98		0.018		88.10		10.000		1159.555

				总和						51.49				1514.02				3310.59						584006.30		83.55				128.12				1163.49

				总量						44.26				731.74				2678.11												81.05				4.333

		铁尾矿		18a				0.014		16.76		0.015		0.80		0.003		0.55		0.028				144.60		0.02		0.007		2.34

		2.023		b				0.010		11.97		0.036		1.92		0.032		5.91				0.005		2.39		0.00		0.003		1.00

				c				0.027		80.83		0.330		44.06		0.143		66.04		1.680				21689.25		3.10		0.013		10.85		4.500		88.990

				d				0.001		2.99		0.149		19.89		0.130		60.04		0.000				0.00		0.00		0.004		3.34		3.100		61.304

				e		0.2166		0.059		1030.87		1.840		1433.75		0.440		1186.03		10.800				813789.47		116.42		0.020		97.44		9.600		1108.033

				总和						1143.43				1500.42				1318.58						835625.71		119.55				114.97				1258.33

				总量						1048.70				1461.74				1163.42												68.21				2.817

		GSS-2				0.2674		0.000		0.00		0.069		43.55		0.009		19.65		0.590				36011.18		5.15		0.016		63.14

		GSS-6				0.1295		0.009		258.76		0.076		99.05		0.090		405.76		0.620				78139.15		11.18		0.013		105.94

		GSS-7				0.2325		0.003		48.04		0.182		132.12		0.188		472.10		2.800				196553.98		28.12		0.119		540.13

		GSR-2				0.2195		0.002		33.92		0.095		73.05		0.023		61.18		0.670				49818.09		7.13		0.011		52.89

		GSS-5				0.2134		0.031		540.87		0.680		537.81		0.056		153.21		1.640				125428.49		17.94		0.028		138.46		1.300		152.296
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		Pb

		1---8		吸光度				0.007		0.015		0.035		0.066

		23---28		浓度				1		2		5		10

		9---22		吸光度				0.007		0.013

		five		浓度				1		2		5		10

		Zn

				吸光度				0.04		0.08		0.144

				浓度				0.25		0.5		1

		Cu		吸光度				0.045		0.087		0.17

				浓度				1		2		4

		1---9

		Fe (ci)		吸光度				0.015		0.077		0.153

				浓度				10		50		100

		Fe( Ling)		吸光度				0.014		0.042		0.083

				浓度				1		2.5		5

		Cr		吸光度				0.025		0.05		0.093

				浓度				1		2		4

		1---8

								0.046		0.096		0.185

								1		2		4
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				0		I		II		III		IV		V

		稻田		Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

				Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

				Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

				Fe		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

				Cr		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

				0		I		II		III		IV		V

		对照土		Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

				Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

				Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

				Fe		0.26		0.14		21.74		0.06		77.8

				Cr		1.33		1.11		12.2		6.65		78.71

				0		a		b		c		d		e

		横石河		Pb		23.11		5.82		25.52		1.71		43.84

				Zn		4.88		0.92		15.22		19.11		59.87

				Cu		5.32		4.07		5.44		27.28		57.89

				Fe		0.2		0.05		14.14		0.03		85.58

				Cr		1.42		0.9		10.74		5.25		81.69

				0		a		b		c		d		e

		铜尾矿		Pb		20.2		7.02		19.83		15.35		37.61

				Zn		0.13		0.65		12.8		20.35		66.08

				Cu		0.06		0.2		0.11		0.04		99.59

				Fe		0.02		0.34		11.24		6.65		81.75

				Cr		1.9		1.76		29.31		1.46		65.56

				0		a		b		c		d		e

		铁尾矿		Pb		1.47		1.05		7.07		0.26		90.16

				Zn		0.05		0.13		2.94		1.33		95.56

				Cu		0.04		0.45		5.01		4.55		89.95

				Fe		0.02		0		2.6		0		97.39

				Cr		2.04		0.87		9.44		2.91		84.75

		Pb		0		a		b		c		d		e				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		横石河底泥		剖面1		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96				a		16.36		25.44		38.26		33.31

				剖面2		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79				b		4.92		5.36		8.96		8.07

				剖面3		38.26		8.96		28.5		0		24.29				c		29.31		17.58		28.5		25.24

				剖面4		33.31		8.07		25.24		2.52		30.85				d		2.45		0.84		0		2.52

				0		a		b		c		d		e				e		46.96		50.79		24.29		30.85

		Zn		剖面1		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

				剖面2		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

				剖面3		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

				剖面4		4.08		1.38		24.99		14.32		55.23

		Cu		0		a		b		c		d		e

				剖面1		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

				剖面2		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

				剖面3		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4

				剖面4		5.13		5.46		4.61		26.49		58.32

				0		a		b		c		d		e

		Fe		剖面1		0.16		0.05		14.05		0.03		85.72

				剖面2		0.17		0.02		12.32		0.02		87.47

				剖面3		0.34		0.11		19.07		0.07		80.41

				剖面4		0.22		0.05		13.68		0.01		86.03

				0		a		b		c		d		e

		Cr		剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

				剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

				剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

				剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		Pb		剖面1		101.31		30.49		181.52		15.19		290.9		619.41

				剖面2		87.89		18.5		60.71		2.89		175.43		345.42

				剖面3		55.4		12.97		41.26		0		35.16		144.79

				剖面4		38.46		9.32		29.14		2.91		35.62		115.45

		Zn				24.92		3.96		69.4		115.01		342.26		555.55

						22.18		3.4		52.86		83.8		248.93		411.17

						7.41		2.1		31.15		16.82		70.55		128.03

						5.51		1.87		33.79		19.36		74.66		135.19

		Cu				38.2		26.07		40.67		223.66		425.69		754.29

						27.47		19.45		33		124.88		361.68		566.48

						18.55		14.73		14.09		82.74		122.03		252.14

						14.03		14.92		12.59		72.38		159.36		273.28

		Fe				312.89		86.91		26909.6		55.16		164218.61		191583.17

						249.35		34.91		17828.81		23.05		126551.37		144687.49

						223.67		71.17		12581.5		48.16		53064.1		65988.6

						211.12		50.27		13069.37		12.78		82181.04		95524.58

		Cr				2.03		1.19		10.19		6.37		95.71		115.49

						1.93		1.93		12.09		8.06		120.07		144.08

						2.63		1.64		16.43		8.22		142.14		171.06

						1.95		0.65		26		8.94		134.09		171.63

		Zongliang				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						Pb		619.41		345.42		144.79		115.45

						Zn		555.55		411.17		128.03		135.19

						Cu		754.29		566.48		252.14		273.28

						Fe		1915.832		1446.875		659.886		955.2458

						Cr		115.49		144.08		171.06		171.63

		土壤				pH				有机质				阳离子交换量[3]

										（%）				（毫克当量/100g土）

		稻田土				3.15				2.39				11.17

		横石河底泥				3.91				2.46				9.58

		铜尾矿砂				5.65				17.55				5.8

		铁尾矿				5.25				0.21				4.6

		对照土				4.33				2.22				9.21
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												Pb

						0		a		b		c		d		e

		稻田				1		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

												Zn

						0		a		b		c		d		e

						2		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

												Cu

						0		a		b		c		d		e

						3		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

												Fe

						0		a		b		c		d		e

						4		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

												Cr

						0		a		b		c		d		e

						5		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		稻田				a		9.86		15.32		11.11		1.91

						b		0.9		1.09		3.67		1.65

						c		41.2		13.72		3.45		11.74

						d		2.52		17.11		35.99		4.12

						e		45.52		52.76		45.78		80.58

		横石河				0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		23.11		4.88		5.32		1.42

						b		5.82		0.92		4.07		0.9

						c		25.52		15.22		5.44		10.74

						d		1.71		19.11		27.28		5.25

						e		43.84		59.87		57.89		81.69

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铜尾矿砂				a		20.2		0.13		0.06		1.9

						b		7.02		0.65		0.2		1.76

						c		19.83		12.8		0.11		29.31

						d		15.35		20.35		0.04		1.46

						e		37.61		66.08		99.59		65.56

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铁尾矿				a		1.47		0.05		0.04		2.04

						b		1.05		0.13		0.45		0.87

						c		7.07		2.94		5.01		9.44

						d		0.26		1.33		4.55		2.91

						e		90.16		95.56		89.95		84.75

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		33.25		3.21		1.78		1.33

		对照				b		9.24		1.55		3.54		1.11

						c		27.71		25.22		22.17		12.2

						d		0		8.01		15.27		6.65

						e		29.8		62.02		57.24		78.71

						0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						a		1.76		1.34		1.54		1.14

						b		1.03		1.34		0.96		0.38

						c		8.82		8.39		9.6		15.15

						d		5.52		5.59		4.81		5.21

						e		82.87		83.32		83.09		78.13

						0		a		b		c		d		e

		Cr				剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

						剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

						剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

						剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

								各采样点土壤中重金属的含量（mg/kg)

		土壤				形态		Pb		Zn		Cu		Fe		Cr

		稻田土				a		73.39		88.19		77.24		571.55		2.43

						b		6.70		6.25		25.53		170.41		2.10

						c		306.76		78.95		24.00		26545.79		14.91

						d		18.79		98.51		250.21		774.46		5.23

						e		338.94		303.68		318.27		117893.82		102.35

						总量		744.58		575.58		695.26		145956.03		127.02

		横石河底泥				a		70.76		15.00		24.56		249.26		2.14

						b		17.82		2.83		18.79		60.82		1.35

						c		78.16		46.80		25.09		17597.32		16.18

						d		5.25		58.75		125.92		34.79		7.90

						e		134.28		184.10		267.19		106503.78		123.00

						总量		306.27		307.49		461.55		124445.96		150.57

		铜尾矿砂				a		13.75		1.55		1.30		131.43		2.17

						b		4.78		7.86		4.80		1834.72		2.00

						c		13.49		154.89		2.54		61121.49		33.32

						d		10.45		246.30		0.93		36178.29		1.67

						e		25.59		799.94		2339.24		444617.78		74.53

						总量		68.05		1210.53		2348.79		543883.69		113.68

		铁尾矿				a		16.76		0.80		0.55		144.60		2.34

						b		11.97		1.92		5.91		2.39		1.00

						c		80.83		44.06		66.04		21689.25		10.85

						d		2.99		19.89		60.04		0.00		3.34

						e		1030.87		1433.75		1186.03		813789.47		97.44

						总量		1143.43		1500.42		1318.58		835625.71		114.97

		对照土				a		20.83		3.10		1.61		149.71		1.94

						b		5.79		1.50		3.21		79.84		1.61

						c		17.36		24.38		20.08		12600.20		17.75

						d		0.00		7.74		13.83		34.60		9.68

						e		18.67		59.95		51.85		45090.08		114.54

						总量		62.65		96.67		90.58		57954.43		145.52

										Cu

						0		稻田土		横石河沉积物		铜尾矿砂		铁尾矿		对照土

						a		11.11		5.32		0.06		0.04		1.78

						b		3.67		4.07		0.2		0.45		3.54

						c		3.45		5.44		0.11		5.01		22.17

						d		35.99		27.28		0.04		4.55		15.27

						e		45.78		57.89		99.59		89.95		57.24
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				Pb		Zn		Cu		As		Cd				Cr

		横石河沉积物		1841.02		2326.28		1522.61		867.95		10.33				80.90

		横石河河床土		521.99		489.69		747.38		287.40		1.71				81.06

		（0～15cm)

		横石河河床土		309.36		319.26		550.01		262.09		1.35				89.08

		（15~30cm)

		横石河河床土		132.57		121.91		239.52		70.80		0.54				135.22

		（30~45cm)

		横石河河床土		113.67		115.95		258.28		78.85		0.66				125.06

		（45~60cm)

		污灌稻田土		601.47		540.85		750.43		227.32		1.55				86.44（78.85～96.62）

		(平均值，n=9）		（351.59～1000.64）		（415.38～732.88）		（504.64～1198.00）		(134.81～376.731)		（1.02～2.27）

		清灌菜地土		52.17		93.77		87.17		40.24		0.22				98.60

		土壤环境二级标准		250.00		200.00		50.00		40.00		0.30				250.00

		（GB15618-1995)

				2.41		2.70		15.01		5.68		5.17

		（351.59～1000.64）
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图表2

		Pb		Pb		Pb		Pb		Pb

		Zn		Zn		Zn		Zn		Zn

		Cu		Cu		Cu		Cu		Cu



可交换态

碳酸盐态

Fe-Mn氧化态

有机态

残余态

w/%

C 河床土(15~30 cm)

25.44

5.36

17.58

0.84

50.79

5.39

0.83

12.86

20.38

60.54

4.85

3.43

5.83

22.04

63.85
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						0		I		II		III		IV		V

		稻田				Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

						Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

						Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

						0		I		II		III		IV		V

		对照土				Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

						Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

						Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

						0		I		II		III		IV		V

		剖面1				Pb		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96

						Zn		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

						Cu		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

		剖面2				0		I		II		III		IV		V

						Pb		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79

						Zn		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

						Cu		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85





Sheet3

		

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				1.00				67.52				6.03				295.41				18.09		331.84		718.88		588.64

				2.00				102.58				10.49				308.91				20.40		343.07		785.45		645.48

				3.00				50.07				3.58				315.95				17.88		341.91		729.40		583.36

		稻田土		平均值				73.39				6.70				306.76				18.79		338.94		744.58		605.83

				占总量%				9.86				0.90				41.20				2.52		45.52		100.00

				Zn				62.91				4.25				79.31				79.31		281.88		507.67		420.76

								133.61				9.51				87.08				136.46		302.85		669.51		599.32

								68.06				5.00				70.45				79.76		326.30		549.56		456.36

				平均值				88.19				6.25				78.95				98.51		303.68		575.58		492.15

				占总量%				15.32				1.09				13.72				17.11		52.76		100.00

				Cu				52.08				16.74				24.65				237.17		304.72		635.36		633.01

								107.90				37.77				20.23				269.75		317.10		752.78		848.05

								71.73				22.07				27.13				243.71		332.98		697.63		672.89

				平均值				77.24				25.53				24.00				250.21		318.27		695.26		717.98

				占总量%				11.11				3.67				3.45				35.99		45.78		100.00

				Fe				488.79				135.20				26519.19				324.99		115848.43		143316.59

								583.15				196.06				26895.32				1847.48		116352.42		145874.44

								642.72				179.96				26222.86				150.90		121480.62		148677.06

				平均值				571.55				170.41				26545.79				774.46		117893.82		145956.03

				占总量%				0.39				0.12				18.19				0.53		80.77		100.00

				Cr				2.35				2.02				15.13				5.04		92.53		117.08		82.00

								2.60				1.95				14.63				6.50		92.12		117.80		89.48

								2.33				2.33				14.96				4.16		122.41		146.18		80.90

				平均值				2.43				2.10				14.91				5.23		102.35		127.02		84.12

				占总量%				1.91				1.65				11.74				4.12		80.58		100.00

				Cd																						1.12

																										2.27

																										1.17

				平均值																						1.52

		对照土		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								20.83				5.79				17.36				0.00		18.67		62.65		52.17

				占总量%				33.25				9.24				27.71				0.00		29.80

				Zn				3.10				1.50				24.38				7.74		59.95		96.67		93.77

				占总量%				3.21				1.55				25.22				8.01		62.02

				Cu				1.61				3.21				20.08				13.83		51.85		90.58		87.17

				占总量%				1.78				3.54				22.17				15.27		57.24

				Fe				149.71				79.84				12600.20				34.60		45090.08		57954.43

				占总量%				0.26				0.14				21.74				0.06		77.80

				Cr				1.94				1.61				17.75				9.68		114.54		145.52		98.60

				占总量%				1.33				1.11				12.20				6.65		78.71

				Cd																						0.22

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

		横石河底泥		剖面1				101.31				30.49				181.52				15.19		290.90		619.41		521.99

				占总量%				16.36				4.92				29.31				2.45		46.96

				剖面2				87.89				18.50				60.71				2.89		175.43		345.42		309.36

				占总量%				25.44				5.36				17.58				0.84		50.79

				剖面3				55.40				12.97				41.26				0.00		35.16		144.78		132.57

				占总量%				38.26				8.96				28.50				0.00		24.29

				剖面4				38.46				9.32				29.14				2.91		35.62		115.46		113.67

				占总量%				33.31				8.07				25.24				2.52		30.85

				平均值				70.76				17.82				78.16				5.25		134.28		306.27

				占总量%				23.11				5.82				25.52				1.71		43.84

				Zn

				剖面1				24.92				3.96				69.40				115.01		342.26		555.54		489.69

				占总量%				4.49				0.71				12.49				20.70		61.61

				剖面2				22.18				3.40				52.86				83.80		248.93		411.18		319.26

				占总量%				5.39				0.83				12.86				20.38		60.54

				剖面3				7.41				2.10				31.15				16.82		70.55		128.04		121.91

				占总量%				5.79				1.64				24.33				13.14		55.10

				剖面4				5.51				1.87				33.79				19.36		74.66		135.19		115.95

				占总量%				4.08				1.38				24.99				14.32		55.23

				平均值				15.00				2.83				46.80				58.75		184.10		307.49

				占总量%				4.88				0.92				15.22				19.11		59.87

				Cu

				剖面1				38.20				26.07				40.67				223.66		425.69		754.30		747.38

				占总量%				5.06				3.46				5.39				29.65		56.44

				剖面2				27.47				19.45				33.00				124.88		361.68		566.48		550.01

				占总量%				4.85				3.43				5.83				22.04		63.85

				剖面3				18.55				14.73				14.09				82.74		122.03		252.14		239.52

				占总量%				7.36				5.84				5.59				32.82		48.40

				剖面4				14.03				14.92				12.59				72.38		159.36		273.27		258.28

				占总量%				5.13				5.46				4.61				26.49		58.32

				平均值				24.56				18.79				25.09				125.92		267.19		461.55

				占总量%				5.32				4.07				5.44				27.28		57.89

				Fe

				剖面1				312.89				86.91				26909.60				55.16		164218.61		191583.18

				占总量%				0.16				0.05				14.05				0.03		85.72

				剖面2				249.35				34.91				17828.81				23.05		126551.37		144687.50

				占总量%				0.17				0.02				12.32				0.02		87.47

				剖面3				223.67				71.17				12581.50				48.16		53064.10		65988.60

				占总量%				0.34				0.11				19.07				0.07		80.41

				剖面4				211.12				50.27				13069.37				12.78		82181.04		95524.57

				占总量%				0.22				0.05				13.68				0.01		86.03

				平均值				249.26				60.82				17597.32				34.79		106503.78		124445.96

				占总量%				0.20				0.05				14.14				0.03		85.58

				Cr

				剖面1				2.03				1.19				10.19				6.37		95.71		115.49		81.06

				占总量%				1.76				1.03				8.82				5.52		82.87

				剖面2				1.93				1.93				12.09				8.06		120.07		144.10		89.08

				占总量%				1.34				1.34				8.39				5.59		83.32

				剖面3				2.63				1.64				16.43				8.22		142.14		171.07		135.22

				占总量%				1.54				0.96				9.60				4.81		83.09

				剖面4				1.95				0.65				26.00				8.94		134.09		171.63		125.06

				占总量%				1.14				0.38				15.15				5.21		78.13

				平均值				2.14				1.35				16.18				7.90		123.00		150.57

				占总量%				1.42				0.90				10.74				5.25		81.69

				Cd

				剖面1																						1.71

				剖面2																						1.35

				剖面3																						0.54

				剖面4																						0.66

				平均值

		铜尾矿砂		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				表层				14.39				3.60				26.98				6.00		33.63		84.60		50.30

				占总量%				17.01				4.26				31.89				7.09		39.75

				深层				13.10				5.95				0.00				14.89		17.55		51.49		44.26

				占总量%				25.44				11.56				0.00				28.92		34.08

				平均值				13.75				4.78				13.49				10.45		25.59		68.05

				占总量%				20.20				7.02				19.83				15.35		37.61

				Zn

				表层				2.19				7.33				61.50				191.20		644.82		907.04		741.34

				占总量%				0.24				0.81				6.78				21.08		71.09

				深层				0.90				8.39				248.28				301.39		955.05		1514.02		731.74

				占总量%				0.06				0.55				16.40				19.91		63.08

				平均值				1.55				7.86				154.89				246.30		799.94		1210.53

				占总量%				0.13				0.65				12.80				20.35		66.08

				Cu

				表层				1.67				7.40				2.31				0.93		1374.68		1386.99		1309.41

				占总量%				0.12				0.53				0.17				0.07		99.11

				深层				0.92				2.20				2.76				0.92		3303.79		3310.59		2678.11

				占总量%				0.03				0.07				0.08				0.03		99.79

				平均值				1.30				4.80				2.54				0.93		2339.24		2348.79

				占总量%				0.06				0.20				0.11				0.04		99.59

				Fe

				表层				134.47				1101.59				38788.33				28703.37		435033.32		503761.08

				占总量%				0.03				0.22				7.70				5.70		86.36

				深层				128.39				2567.84				83454.64				43653.20		454202.23		584006.30

				占总量%				0.02				0.44				14.29				7.47		77.77

				平均值				131.43				1834.72				61121.49				36178.29		444617.78		543883.69

				占总量%				0.02				0.34				11.24				6.65		81.75

				Cr

				表层				2.34				1.67				32.60				1.67		60.95		99.23		70.55

				占总量%				2.36				1.68				32.85				1.68		61.42

				深层				1.99				2.32				34.04				1.66		88.10		128.12		81.05

				占总量%				1.55				1.81				26.57				1.30		68.76

				平均值				2.17				2.00				33.32				1.67		74.53		113.68

				占总量%				1.90				1.76				29.31				1.46		65.56

				Cd

				表层																						3.28

				深层																						4.33

		铁尾矿		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								16.76				11.97				80.83				2.99		1030.87		1143.43		1048.70

				占总量%				1.47				1.05				7.07				0.26		90.16

				Zn				0.80				1.92				44.06				19.89		1433.75		1500.42		1461.74

				占总量%				0.05				0.13				2.94				1.33		95.56

				Cu				0.55				5.91				66.04				60.04		1186.03		1318.58		1163.42

				占总量%				0.04				0.45				5.01				4.55		89.95

				Fe				144.60				2.39				21689.25				0.00		813789.47		835625.71

				占总量%				0.02				0.00				2.60				0.00		97.39

				Cr				2.34				1.00				10.85				3.34		97.44		114.97		68.21

				占总量%				2.04				0.87				9.44				2.91		84.75

				Cd																						2.82

				土壤								pH								有机质（%）				阳离子交换量（毫克当量/100g土）

				稻田土								3.15

				横石河底泥								3.91

				铜尾矿砂								5.65

				铁尾矿								5.25

				对照土								4.33

		污染物

				Pb				Zn				Cu				Cr				Cd

		项目

		横石河河石附着物		4760.23				6462.95				4970.61				18.08				38.49

		横石河沉积物		1841.02				2326.28				1522.61				80.90				10.33

		铁尾矿		1048.70				1461.74				1163.42				68.21				2.82

		铜尾矿砂		50.30				741.34				1309.41				70.55				3.28

		污溉稻田土		605.83				492.15				717.98				84.12				1.52

		对照土		52.17				93.77				87.17				98.60				0.22

		土壤环境二级标准值（GB15618-1995)		250.00				200.00				50.00				250.00				0.30






_1137842618.xls
Sheet1

		样品号				重量（g）		Pb(吸光度）		浓度(ppm)		Zn(吸光度）		浓度		Cu(吸光度）		浓度		Fe(吸光度次灵）		Fe(灵）		浓度		Fe2O3  %		Cr(吸光度）		浓度		Cd(ug/L）		浓度(ppm)

		稻田1		1a				0.012		14.39		0.003		0.16		0.001		0.18		0.027				139.61		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.006		7.19		0.076		4.06		0.104		19.24		0.028				144.78		0.02		0.005		1.67

				c				0.100		299.75		0.500		66.84		0.060		27.75		1.990				25724.50		3.68		0.020		16.72		2.500		49.502

				d				0.005		14.99		0.540		72.19		0.530		245.09		0.020				258.54		0.04		0.006		5.02		15.400		304.935

				e		0.2380		0.023		359.81		0.470		333.30		0.135		331.18		1.760				120693.11		17.27		0.026		115.28

				总和						696.13				476.55				623.43						146960.54		21.02				141.03				354.44

		601.468		总量		540.854				594.68				462.26				672.16		86.444				1.546						85.80				1.18

		稻田1平行		19a				0.056		67.52		1.170		62.91		0.280		52.08		0.094				488.79		0.07		0.007		2.35

				误差				40.955		64.87		31.537		99.49		26.134		99.29		0.000		314.198		55.57				2.347		0.28

		2.009		b				0.005		6.03		0.079		4.25		0.090		16.74		0.026				135.20		0.02		0.006		2.02

				误差				6.611		-8.81		4.156		2.22		17.989		-6.94				139.988		-3.42				1.844		9.37

				c				0.098		295.41		0.590		79.31		0.053		24.65		2.040				26519.19		3.79		0.018		15.13		2.400		47.790

				误差				297.576		-0.73		73.077		8.54		26.196		-5.92				26121.844		1.52				15.923		-4.98

				d				0.006		18.09		0.590		79.31		0.510		237.17		0.025				324.99		0.05		0.006		5.04		14.100		280.765

				误差				16.537		9.37		75.750		4.70		241.128		-1.64				291.764		11.39				5.029		0.28

				e		0.2395		0.021		331.84		0.400		281.88		0.125		304.72		1.700				115848.43		16.57		0.021		92.53

				误差				345.822		-4.04		307.592		-8.36		317.949		-4.16				118270.772		-2.05				103.908		-10.95

				总和						718.88				507.67				635.36						143316.59		20.50				117.08				328.55

				误差				707.501		1.61		492.111		3.16		629.398		0.95				145138.566		-1.26				129.052		-9.28

				总量						588.64				420.76				633.01												82.00				1.12

		稻田2		2a				0.033		39.22		1.420		75.26		0.410		75.17		0.130				666.29		0.10		0.009		2.98

		2.038		b				0.004		4.75		0.091		4.82		0.101		18.52		0.045				230.64		0.03		0.006		1.99

				c				0.112		332.77		0.440		58.30		0.072		33.00		2.150				27548.69		3.94		0.018		14.91		2.200		43.180

				d				0.007		20.80		0.430		56.98		0.480		220.02		0.013				166.57		0.02		0.006		4.97		8.400		164.868

				e		0.2117		0.024		422.10		0.420		334.84		0.128		353.01		1.710				131832.36		18.86		0.026		129.61

				总和						819.64				530.21				699.72						160444.56		22.95				154.46				208.05

				总量						631.00				448.96				676.52												96.62				1.02

		稻田3		3a				0.088		102.58		2.570		133.61		0.600		107.90		0.116				583.15		0.08		0.008		2.60

		2.078		b				0.009		10.49		0.183		9.51		0.210		37.77		0.039				196.06		0.03		0.006		1.95

				c				0.106		308.91		0.670		87.08		0.045		20.23		2.140				26895.32		3.85		0.018		14.63		3.200		61.604

				d				0.007		20.40		1.050		136.46		0.600		269.75		0.147				1847.48		0.26		0.008		6.50		21.400		411.974

				e		0.2062		0.019		343.07		0.370		302.85		0.112		317.13		1.470				116352.42		16.65		0.018		92.12

				总和						785.45				669.51				752.78						145874.44		20.87				117.80				473.58

				总量						645.48				599.32				848.05												89.48				2.27

		稻田4		4a				0.068		81.90		2.475		132.95		0.920		170.95		0.132				685.66		0.10		0.007		2.35

		2.011		b				0.005		6.02		0.148		7.95		0.220		40.88		0.036				187.00		0.03		0.005		1.68

				c				0.128		385.43		0.540		72.52		0.045		20.90		2.130				27660.24		3.96		0.017		14.27		2.300		45.751

				d				0.004		12.04		0.830		111.46		0.820		380.93		0.140				1818.04		0.26		0.004		3.36		26.500		527.127

				e		0.2036		0.024		438.89		0.520		431.06		0.138		395.73		1.610				129060.95		18.46		0.023		119.21

				总和						924.29				755.94				1009.40						159411.89		22.81				140.88				572.88

				总量						756.06				642.11				1068.94												76.96				1.844

		稻田4平行		21a				0.069		81.75		2.220		117.30		0.960		175.46		0.120				613.12		0.09		0.006		1.98

				误差				81.826		-0.10		125.121		-6.25		173.209		1.30				649.389		-5.59				2.167		-8.51

		2.044		b				0.005		5.92		0.162		8.56		0.240		43.87		0.037				189.04		0.03		0.005		1.65

				误差				5.973		-0.83		8.255		3.69		42.373		3.52				188.021		0.54				1.666		-0.83

				c				0.077		228.06		0.390		51.51		0.027		12.34		1.140				14561.49		2.08		0.011		9.08		2.100		41.088

				误差				306.747		-25.65		62.016		-16.93		16.621		-25.77				21110.861		-31.02				11.680		-22.22

				d				0.002		5.92		0.920		121.52		0.720		328.99		0.044				562.02		0.08		0.004		3.30		53.200		1040.892

				误差				8.984		-34.07		116.492		4.32		354.962		-7.32				1190.033		-52.77				3.331		-0.83

				e		0.2067		0.030		549.27		0.450		367.44		0.163		460.41		1.860				146865.31		21.01		0.021		107.21

				误差				494.082		11.17		399.251		-7.97		428.074		7.55				137963.132		6.45				113.214		-5.30

				总和						870.93				666.33				1021.07						162790.98		23.29				123.24				1081.98

				误差				897.612		-2.97		711.135		-6.30		1015.238		0.57				161101.437		1.05				132.057		-6.68

				总量						763.00				580.06				980.53												78.85				2.063

		稻田5		5a				0.096		110.89		0.820		42.24		0.310		55.24		0.072				358.66		0.05		0.007		2.25

		2.097		b				0.012		13.86		0.081		4.17		0.176		31.36		0.037				184.31		0.03		0.004		1.29

				c				0.037		106.84		0.540		69.54		0.056		24.95		1.710				21295.37		3.05		0.021		16.91

				d				0.001		2.89		0.450		57.95		0.480		213.84		0.043				535.50		0.08		0.007		5.64		7.000		133.530

				e		0.2468		0.012		181.03		0.350		239.35		0.094		222.37		1.390				91921.35		13.15		0.029		124.00

				总和						415.51				413.26				547.76						114295.19		16.35				150.09				133.53

				总量						351.59				642.11				530.97												94.36				0.886

		稻田纵1								1000.64				732.88				1198.00												90.02				2.751

		稻田纵2		7a				0.042		50.07		1.280		68.06		0.390		71.73		0.125				642.72		0.09		0.007		2.33		11.000		86.635

		2.032		b				0.003		3.58		0.094		5.00		0.120		22.07		0.035				179.96		0.03		0.007		2.33

				c				0.106		315.95		0.530		70.45		0.059		27.13		2.040				26222.86		3.75		0.018		14.96

				d				0.006		17.88		0.600		79.76		0.530		243.71				0.127		150.90		0.02		0.005		4.16		2.200		43.318

				e		0.2069		0.019		341.91		0.400		326.30		0.118		332.98		1.540				121480.62		17.38		0.024		122.41

				总和						729.40				549.56				697.63						148677.06		21.27				146.18				129.95

				总量						583.36				456.36				672.89												80.90				1.169

		稻田纵3		8a				0.104		124.08		1.570		83.54		0.340		62.58		0.075				385.90		0.06		0.006		2.00		12.400		97.729

		2.030		b				0.015		17.90		0.175		9.31		0.211		38.84		0.024				123.49		0.02		0.003		1.00

				c				0.046		137.20		0.580		77.15		0.042		19.33		1.240				15950.38		2.28		0.013		10.81

				d				0.001		2.98		0.830		110.41		0.510		234.68				0.095		112.96		0.02		0.006		4.99		3.300		65.021

				e		0.2308		0.016		258.11		0.420		307.13		0.119		301.03		1.590				112436.70		16.09		0.022		100.59

				总和						540.28				587.54				656.46						129009.42		18.46				119.39				162.75

				总量						467.55				530.37				670.08												80.85				1.458

		稻田纵4		9a				0.078		94.19		1.210		65.16		0.330		61.48		0.079				411.40		0.06		0.008		2.69		20.900		166.717

		2.006		b				0.011		13.28		0.127		6.84		0.162		30.18		0.057				296.83		0.04		0.003		1.01

				c				0.056		169.06		0.590		79.43		0.044		20.49		1.560				20309.71		2.91		0.016		13.47

				d				0.003		9.06		0.350		47.12		0.330		153.69				0.056		67.39		0.01		0.007		5.89		2.300		45.867

				e		0.2025		0.008		147.09		0.350		291.71		0.077		222.01		1.130				91075.21		13.03		0.020		104.23

				总和						432.67				490.27				487.85						112160.55		16.05				127.29				212.58

				总量						375.92				415.38				504.64												81.12				1.125

		对照1		10a				0.018		20.83		0.060		3.10		0.009		1.61		0.030				149.71		0.02		0.006		1.94		6.300		48.156

		2.093		b				0.005		5.79		0.029		1.50		0.018		3.21		0.016				79.84		0.01		0.005		1.61

				c				0.006		17.36		0.189		24.38		0.045		20.08		1.010				12600.20		1.80		0.022		17.75

				d				0.000		0.00		0.060		7.74		0.031		13.83				0.030		34.60		0.00		0.012		9.68		1.200		22.931

				e		0.2619		0.002		28.90		0.110		70.89		0.026		57.96		0.770				47984.61		6.86		0.032		128.94

				e		0.2027		0.001		18.67		0.072		59.95		0.018		51.85		0.560				45090.08		6.45		0.022		114.54

				误差				23.785		-21.50		65.419		-8.36		54.904		-5.57				46537.348		-3.11				121.739		-5.92

				总和						72.87				107.60				96.70						60848.95		8.71				159.92				71.09

				总量						52.17				93.77				87.17												98.60				0.220

		对照2		11a				0.018		21.55		0.062		3.31		0.009		1.66		0.035				180.67		0.03		0.008		2.67		0.800		6.326

		2.024		b				0.005		5.98		0.033		1.76		0.019		3.51		0.020				103.24		0.01		0.005		1.67

				c				0.005		14.96		0.026		3.47		0.057		26.31		1.060				13679.47		1.96		0.016		13.35

				d				0.000		0.00		0.096		12.81		0.022		10.16				0.032		38.17		0.01		0.009		7.51		1.200		23.721

				e		0.2189		0.001		17.29		0.089		68.62		0.020		53.34		0.570				42498.72		6.08		0.018		86.78

				总和						59.78				89.97				94.99						56500.28		8.08				111.98				30.05

				总量						43.57				80.42				77.87												79.90				0.186

		横石河床剖面1		12a				0.083		98.97		0.403		21.43		0.208		38.26		0.062				318.83		0.05		0.007		2.33

		2.031		b				0.026		31.00		0.087		4.63		0.141		25.94		0.016				82.28		0.01		0.004		1.33

				c				0.060		178.87		0.510		67.80		0.091		41.85		2.050				26355.30		3.77		0.013		10.81		1.700		33.478

				d				0.006		17.89		0.840		111.68		0.470		216.16				0.052		61.80		0.01		0.008		6.65		30.500		600.630

				e		0.2224		0.017		289.28		0.440		333.91		0.161		422.66		2.230				163650.31		23.41		0.021		99.65

				总和						616.01				539.45				744.87						190468.52		27.25				120.76				634.11

				总量						521.99				489.69				747.38												81.06				1.707

		横石河床剖面1平行		22a				0.083		103.64		0.510		28.40		0.198		38.14		0.057				306.95		0.04		0.005		1.74

				误差				101.307		2.30		24.916		13.99		38.203		-0.16				312.892		-1.90				2.034		-14.42

		1.940		b				0.024		29.97		0.059		3.29		0.136		26.20		0.017				91.55		0.01		0.003		1.04

				误差				30.486		-1.70		3.956		-16.95		26.069		0.50				86.913		5.33				1.187		-12.02

				c				0.059		184.18		0.510		71.00		0.082		39.49		2.040				27463.91		3.93		0.011		9.58		1.000		20.622

				误差				181.524		1.46		69.403		2.30		40.671		-2.90				26909.603		2.06				10.191		-6.04

				d				0.004		12.49		0.850		118.34		0.480		231.17				0.039		48.53		0.01		0.007		6.09		32.900		678.455

				误差				15.187		-17.78		115.006		2.90		223.662		3.36				55.164		-12.02				6.372		-4.37

				e		0.2070		0.016		292.52		0.430		350.60		0.152		428.72		2.090				164786.91		23.57		0.018		91.77

				误差				290.902		0.56		342.256		2.44		425.691		0.71				164218.611		0.35				95.706		-4.12

				总和						622.80				571.63				763.72						192697.85		27.57				110.22				699.08

				误差				619.405		0.55		555.538		2.90		754.296		1.25				191583.184		0.58				115.490		-4.56

				总量						534.76				422.64				702.78												69.19				1.714

		横石河床剖面2		13a				0.076		87.89		0.430		22.18		0.154		27.47		0.050				249.35		0.04		0.006		1.93

		2.095		b				0.016		18.50		0.066		3.40		0.109		19.45		0.007				34.91		0.00		0.006		1.93

				c				0.021		60.71		0.410		52.86		0.074		33.00		1.430				17828.81		2.55		0.015		12.09		1.400		26.737

				d				0.001		2.89		0.650		83.80		0.280		124.88				0.020		23.05		0.00		0.010		8.06		29.000		553.831

				e		0.2373		0.011		175.43		0.350		248.93		0.147		361.68		1.840				126551.37		18.10		0.027		120.07

				总和						345.42				411.18				566.48						144687.50		20.70				144.10				580.57

				总量						309.36				319.26				550.01												89.08				1.348

		横石河床剖面3		14a				0.047		55.40		0.141		7.41		0.102		18.55		0.044				223.67		0.03		0.008		2.63

		2.055		b				0.011		12.97		0.040		2.10		0.081		14.73		0.014				71.17		0.01		0.005		1.64

				c				0.014		41.26		0.237		31.15		0.031		14.09		0.990				12581.50		1.80		0.020		16.43		0.800		15.573

				d				0.000		0.00		0.128		16.82		0.182		82.74				0.041		48.16		0.01		0.010		8.22		1.600		31.147

				e		0.2153		0.002		35.16		0.090		70.55		0.045		122.03		0.700				53064.10		7.59		0.029		142.14

				总和						144.78				128.04				252.14						65988.60		9.44				171.07				46.72

				总量						132.57				121.91				239.52												135.22				0.541

		横石河床剖面4		15a				0.033		38.46		0.106		5.51		0.078		14.03		0.042				211.12		0.03		0.006		1.95

		2.078		b				0.008		9.32		0.036		1.87		0.083		14.92		0.010				50.27		0.01		0.002		0.65

				c				0.010		29.14		0.260		33.79		0.028		12.59		1.040				13069.37		1.87		0.032		26.00		1.200		23.099

				d				0.001		2.91		0.149		19.36		0.161		72.38				0.011		12.78		0.00		0.011		8.94		1.300		25.024

				e		0.2125		0.002		35.62		0.094		74.66		0.058		159.36		1.070				82181.04		11.76		0.027		134.09

				总和						115.46				135.19				273.27						95524.57		13.67				171.63				48.12

				总量						113.67				115.95				258.28												125.06				0.656

		铜尾矿表层		16a				0.012		14.39		0.041		2.19		0.009		1.67		0.026				134.47		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.003		3.60		0.137		7.33		0.040		7.40		0.213				1101.59		0.16		0.005		1.67

				c				0.009		26.98		0.460		61.50		0.005		2.31		3.000				38788.33		5.55		0.039		32.60

				d				0.002		6.00		1.430		191.20		0.002		0.93		2.220				28703.37				0.002		1.67

				e		0.2251		0.002		33.63		0.860		644.82		0.530		1374.68		6.000				435033.32		62.24		0.013		60.95		7.900		877.388

				e		0.2149		0.001		17.61		0.830		651.86		0.510		1385.59		5.700				432897.63		61.93		0.015		73.66		9.000		1046.999

				总和						78.60				715.84				1386.06						475057.71		67.96				97.56

				误差				25.618		-31.26		648.341		0.54		1380.136		0.40				433965.473		-0.25				67.303		9.45

				总量						50.30				741.34				1309.41												70.55				3.284

		铜尾矿深层		17a				0.011		13.10		0.017		0.90		0.005		0.92		0.025				128.39		0.02		0.006		1.99

		2.034		b				0.005		5.95		0.158		8.39		0.012		2.20		0.500				2567.84		0.37		0.007		2.32

				c				0.000		0.00		1.870		248.28		0.006		2.76		6.500				83454.64		11.94		0.041		34.04		0.200		3.933

				d				0.005		14.89		2.270		301.39		0.002		0.92		3.400				43653.20		6.25		0.002		1.66

				e		0.2156		0.001		17.55		1.220		955.05		1.220		3303.79		6.000				454202.23		64.98		0.018		88.10		10.000		1159.555

				总和						51.49				1514.02				3310.59						584006.30		83.55				128.12				1163.49

				总量						44.26				731.74				2678.11												81.05				4.333

		铁尾矿		18a				0.014		16.76		0.015		0.80		0.003		0.55		0.028				144.60		0.02		0.007		2.34

		2.023		b				0.010		11.97		0.036		1.92		0.032		5.91				0.005		2.39		0.00		0.003		1.00

				c				0.027		80.83		0.330		44.06		0.143		66.04		1.680				21689.25		3.10		0.013		10.85		4.500		88.990

				d				0.001		2.99		0.149		19.89		0.130		60.04		0.000				0.00		0.00		0.004		3.34		3.100		61.304

				e		0.2166		0.059		1030.87		1.840		1433.75		0.440		1186.03		10.800				813789.47		116.42		0.020		97.44		9.600		1108.033

				总和						1143.43				1500.42				1318.58						835625.71		119.55				114.97				1258.33

				总量						1048.70				1461.74				1163.42												68.21				2.817

		GSS-2				0.2674		0.000		0.00		0.069		43.55		0.009		19.65		0.590				36011.18		5.15		0.016		63.14

		GSS-6				0.1295		0.009		258.76		0.076		99.05		0.090		405.76		0.620				78139.15		11.18		0.013		105.94

		GSS-7				0.2325		0.003		48.04		0.182		132.12		0.188		472.10		2.800				196553.98		28.12		0.119		540.13

		GSR-2				0.2195		0.002		33.92		0.095		73.05		0.023		61.18		0.670				49818.09		7.13		0.011		52.89

		GSS-5				0.2134		0.031		540.87		0.680		537.81		0.056		153.21		1.640				125428.49		17.94		0.028		138.46		1.300		152.296





Sheet2

		Pb

		1---8		吸光度				0.007		0.015		0.035		0.066

		23---28		浓度				1		2		5		10

		9---22		吸光度				0.007		0.013

		five		浓度				1		2		5		10

		Zn

				吸光度				0.04		0.08		0.144

				浓度				0.25		0.5		1

		Cu		吸光度				0.045		0.087		0.17

				浓度				1		2		4

		1---9

		Fe (ci)		吸光度				0.015		0.077		0.153

				浓度				10		50		100

		Fe( Ling)		吸光度				0.014		0.042		0.083

				浓度				1		2.5		5

		Cr		吸光度				0.025		0.05		0.093

				浓度				1		2		4

		1---8

								0.046		0.096		0.185

								1		2		4
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				0		I		II		III		IV		V

		稻田		Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

				Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

				Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

				Fe		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

				Cr		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

				0		I		II		III		IV		V

		对照土		Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

				Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

				Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

				Fe		0.26		0.14		21.74		0.06		77.8

				Cr		1.33		1.11		12.2		6.65		78.71

				0		a		b		c		d		e

		横石河		Pb		23.11		5.82		25.52		1.71		43.84

				Zn		4.88		0.92		15.22		19.11		59.87

				Cu		5.32		4.07		5.44		27.28		57.89

				Fe		0.2		0.05		14.14		0.03		85.58

				Cr		1.42		0.9		10.74		5.25		81.69

				0		a		b		c		d		e

		铜尾矿		Pb		20.2		7.02		19.83		15.35		37.61

				Zn		0.13		0.65		12.8		20.35		66.08

				Cu		0.06		0.2		0.11		0.04		99.59

				Fe		0.02		0.34		11.24		6.65		81.75

				Cr		1.9		1.76		29.31		1.46		65.56

				0		a		b		c		d		e

		铁尾矿		Pb		1.47		1.05		7.07		0.26		90.16

				Zn		0.05		0.13		2.94		1.33		95.56

				Cu		0.04		0.45		5.01		4.55		89.95

				Fe		0.02		0		2.6		0		97.39

				Cr		2.04		0.87		9.44		2.91		84.75

		Pb		0		a		b		c		d		e				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		横石河底泥		剖面1		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96				a		16.36		25.44		38.26		33.31

				剖面2		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79				b		4.92		5.36		8.96		8.07

				剖面3		38.26		8.96		28.5		0		24.29				c		29.31		17.58		28.5		25.24

				剖面4		33.31		8.07		25.24		2.52		30.85				d		2.45		0.84		0		2.52

				0		a		b		c		d		e				e		46.96		50.79		24.29		30.85

		Zn		剖面1		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

				剖面2		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

				剖面3		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

				剖面4		4.08		1.38		24.99		14.32		55.23

		Cu		0		a		b		c		d		e

				剖面1		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

				剖面2		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

				剖面3		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4

				剖面4		5.13		5.46		4.61		26.49		58.32

				0		a		b		c		d		e

		Fe		剖面1		0.16		0.05		14.05		0.03		85.72

				剖面2		0.17		0.02		12.32		0.02		87.47

				剖面3		0.34		0.11		19.07		0.07		80.41

				剖面4		0.22		0.05		13.68		0.01		86.03

				0		a		b		c		d		e

		Cr		剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

				剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

				剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

				剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		Pb		剖面1		101.31		30.49		181.52		15.19		290.9		619.41

				剖面2		87.89		18.5		60.71		2.89		175.43		345.42

				剖面3		55.4		12.97		41.26		0		35.16		144.79

				剖面4		38.46		9.32		29.14		2.91		35.62		115.45

		Zn				24.92		3.96		69.4		115.01		342.26		555.55

						22.18		3.4		52.86		83.8		248.93		411.17

						7.41		2.1		31.15		16.82		70.55		128.03

						5.51		1.87		33.79		19.36		74.66		135.19

		Cu				38.2		26.07		40.67		223.66		425.69		754.29

						27.47		19.45		33		124.88		361.68		566.48

						18.55		14.73		14.09		82.74		122.03		252.14

						14.03		14.92		12.59		72.38		159.36		273.28

		Fe				312.89		86.91		26909.6		55.16		164218.61		191583.17

						249.35		34.91		17828.81		23.05		126551.37		144687.49

						223.67		71.17		12581.5		48.16		53064.1		65988.6

						211.12		50.27		13069.37		12.78		82181.04		95524.58

		Cr				2.03		1.19		10.19		6.37		95.71		115.49

						1.93		1.93		12.09		8.06		120.07		144.08

						2.63		1.64		16.43		8.22		142.14		171.06

						1.95		0.65		26		8.94		134.09		171.63

		Zongliang				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						Pb		619.41		345.42		144.79		115.45

						Zn		555.55		411.17		128.03		135.19

						Cu		754.29		566.48		252.14		273.28

						Fe		1915.832		1446.875		659.886		955.2458

						Cr		115.49		144.08		171.06		171.63

		土壤				pH				有机质				阳离子交换量[3]

										（%）				（毫克当量/100g土）

		稻田土				3.15				2.39				11.17

		横石河底泥				3.91				2.46				9.58

		铜尾矿砂				5.65				17.55				5.8

		铁尾矿				5.25				0.21				4.6

		对照土				4.33				2.22				9.21
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												Pb

						0		a		b		c		d		e

		稻田				1		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

												Zn

						0		a		b		c		d		e

						2		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

												Cu

						0		a		b		c		d		e

						3		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

												Fe

						0		a		b		c		d		e

						4		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

												Cr

						0		a		b		c		d		e

						5		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		稻田				a		9.86		15.32		11.11		1.91

						b		0.9		1.09		3.67		1.65

						c		41.2		13.72		3.45		11.74

						d		2.52		17.11		35.99		4.12

						e		45.52		52.76		45.78		80.58

		横石河				0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		23.11		4.88		5.32		1.42

						b		5.82		0.92		4.07		0.9

						c		25.52		15.22		5.44		10.74

						d		1.71		19.11		27.28		5.25

						e		43.84		59.87		57.89		81.69

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铜尾矿砂				a		20.2		0.13		0.06		1.9

						b		7.02		0.65		0.2		1.76

						c		19.83		12.8		0.11		29.31

						d		15.35		20.35		0.04		1.46

						e		37.61		66.08		99.59		65.56

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铁尾矿				a		1.47		0.05		0.04		2.04

						b		1.05		0.13		0.45		0.87

						c		7.07		2.94		5.01		9.44

						d		0.26		1.33		4.55		2.91

						e		90.16		95.56		89.95		84.75

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		33.25		3.21		1.78		1.33

		对照				b		9.24		1.55		3.54		1.11

						c		27.71		25.22		22.17		12.2

						d		0		8.01		15.27		6.65

						e		29.8		62.02		57.24		78.71

						0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						a		1.76		1.34		1.54		1.14

						b		1.03		1.34		0.96		0.38

						c		8.82		8.39		9.6		15.15

						d		5.52		5.59		4.81		5.21

						e		82.87		83.32		83.09		78.13

						0		a		b		c		d		e

		Cr				剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

						剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

						剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

						剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

								各采样点土壤中重金属的含量（mg/kg)

		土壤				形态		Pb		Zn		Cu		Fe		Cr

		稻田土				a		73.39		88.19		77.24		571.55		2.43

						b		6.70		6.25		25.53		170.41		2.10

						c		306.76		78.95		24.00		26545.79		14.91

						d		18.79		98.51		250.21		774.46		5.23

						e		338.94		303.68		318.27		117893.82		102.35

						总量		744.58		575.58		695.26		145956.03		127.02

		横石河底泥				a		70.76		15.00		24.56		249.26		2.14

						b		17.82		2.83		18.79		60.82		1.35

						c		78.16		46.80		25.09		17597.32		16.18

						d		5.25		58.75		125.92		34.79		7.90

						e		134.28		184.10		267.19		106503.78		123.00

						总量		306.27		307.49		461.55		124445.96		150.57

		铜尾矿砂				a		13.75		1.55		1.30		131.43		2.17

						b		4.78		7.86		4.80		1834.72		2.00

						c		13.49		154.89		2.54		61121.49		33.32

						d		10.45		246.30		0.93		36178.29		1.67

						e		25.59		799.94		2339.24		444617.78		74.53

						总量		68.05		1210.53		2348.79		543883.69		113.68

		铁尾矿				a		16.76		0.80		0.55		144.60		2.34

						b		11.97		1.92		5.91		2.39		1.00

						c		80.83		44.06		66.04		21689.25		10.85

						d		2.99		19.89		60.04		0.00		3.34

						e		1030.87		1433.75		1186.03		813789.47		97.44

						总量		1143.43		1500.42		1318.58		835625.71		114.97

		对照土				a		20.83		3.10		1.61		149.71		1.94

						b		5.79		1.50		3.21		79.84		1.61

						c		17.36		24.38		20.08		12600.20		17.75

						d		0.00		7.74		13.83		34.60		9.68

						e		18.67		59.95		51.85		45090.08		114.54

						总量		62.65		96.67		90.58		57954.43		145.52

										Cu

						0		稻田土		横石河沉积物		铜尾矿砂		铁尾矿		对照土

						a		11.11		5.32		0.06		0.04		1.78

						b		3.67		4.07		0.2		0.45		3.54

						c		3.45		5.44		0.11		5.01		22.17

						d		35.99		27.28		0.04		4.55		15.27

						e		45.78		57.89		99.59		89.95		57.24
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				Pb		Zn		Cu		As		Cd				Cr

		横石河沉积物		1841.02		2326.28		1522.61		867.95		10.33				80.90

		横石河河床土		521.99		489.69		747.38		287.40		1.71				81.06

		（0～15cm)

		横石河河床土		309.36		319.26		550.01		262.09		1.35				89.08

		（15~30cm)

		横石河河床土		132.57		121.91		239.52		70.80		0.54				135.22

		（30~45cm)

		横石河河床土		113.67		115.95		258.28		78.85		0.66				125.06

		（45~60cm)

		污灌稻田土		601.47		540.85		750.43		227.32		1.55				86.44（78.85～96.62）

		(平均值，n=9）		（351.59～1000.64）		（415.38～732.88）		（504.64～1198.00）		(134.81～376.731)		（1.02～2.27）

		清灌菜地土		52.17		93.77		87.17		40.24		0.22				98.60

		土壤环境二级标准		250.00		200.00		50.00		40.00		0.30				250.00

		（GB15618-1995)

				2.41		2.70		15.01		5.68		5.17

		（351.59～1000.64）
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图表4

		Pb		Pb		Pb		Pb		Pb

		Zn		Zn		Zn		Zn		Zn

		Cu		Cu		Cu		Cu		Cu



可交换态

碳酸盐态

Fe-Mn氧化态

有机态

残余态

w/%

F 河床土(45~60 cm)

33.31

8.07

25.24

2.52

30.85

4.08

1.38

24.99

14.32

55.23

5.13

5.46

4.61

26.49

58.32
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						0		I		II		III		IV		V

		稻田				Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

						Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

						Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

						0		I		II		III		IV		V

		对照土				Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

						Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

						Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

						0		I		II		III		IV		V

		剖面1				Pb		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96

						Zn		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

						Cu		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

		剖面2				0		I		II		III		IV		V

						Pb		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79

						Zn		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

						Cu		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

						0		I		II		III		IV		V

		剖面3				Pb		38.26		8.96		28.5		0		24.29

						Zn		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

						Cu		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4

		剖面4				0		I		II		III		IV		V

						Pb		33.31		8.07		25.24		2.52		30.85

						Zn		4.08		1.38		24.99		14.32		55.23

						Cu		5.13		5.46		4.61		26.49		58.32





Sheet3

		

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				1.00				67.52				6.03				295.41				18.09		331.84		718.88		588.64

				2.00				102.58				10.49				308.91				20.40		343.07		785.45		645.48

				3.00				50.07				3.58				315.95				17.88		341.91		729.40		583.36

		稻田土		平均值				73.39				6.70				306.76				18.79		338.94		744.58		605.83

				占总量%				9.86				0.90				41.20				2.52		45.52		100.00

				Zn				62.91				4.25				79.31				79.31		281.88		507.67		420.76

								133.61				9.51				87.08				136.46		302.85		669.51		599.32

								68.06				5.00				70.45				79.76		326.30		549.56		456.36

				平均值				88.19				6.25				78.95				98.51		303.68		575.58		492.15

				占总量%				15.32				1.09				13.72				17.11		52.76		100.00

				Cu				52.08				16.74				24.65				237.17		304.72		635.36		633.01

								107.90				37.77				20.23				269.75		317.10		752.78		848.05

								71.73				22.07				27.13				243.71		332.98		697.63		672.89

				平均值				77.24				25.53				24.00				250.21		318.27		695.26		717.98

				占总量%				11.11				3.67				3.45				35.99		45.78		100.00

				Fe				488.79				135.20				26519.19				324.99		115848.43		143316.59

								583.15				196.06				26895.32				1847.48		116352.42		145874.44

								642.72				179.96				26222.86				150.90		121480.62		148677.06

				平均值				571.55				170.41				26545.79				774.46		117893.82		145956.03

				占总量%				0.39				0.12				18.19				0.53		80.77		100.00

				Cr				2.35				2.02				15.13				5.04		92.53		117.08		82.00

								2.60				1.95				14.63				6.50		92.12		117.80		89.48

								2.33				2.33				14.96				4.16		122.41		146.18		80.90

				平均值				2.43				2.10				14.91				5.23		102.35		127.02		84.12

				占总量%				1.91				1.65				11.74				4.12		80.58		100.00

				Cd																						1.12

																										2.27

																										1.17

				平均值																						1.52

		对照土		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								20.83				5.79				17.36				0.00		18.67		62.65		52.17

				占总量%				33.25				9.24				27.71				0.00		29.80

				Zn				3.10				1.50				24.38				7.74		59.95		96.67		93.77

				占总量%				3.21				1.55				25.22				8.01		62.02

				Cu				1.61				3.21				20.08				13.83		51.85		90.58		87.17

				占总量%				1.78				3.54				22.17				15.27		57.24

				Fe				149.71				79.84				12600.20				34.60		45090.08		57954.43

				占总量%				0.26				0.14				21.74				0.06		77.80

				Cr				1.94				1.61				17.75				9.68		114.54		145.52		98.60

				占总量%				1.33				1.11				12.20				6.65		78.71

				Cd																						0.22

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

		横石河底泥		剖面1				101.31				30.49				181.52				15.19		290.90		619.41		521.99

				占总量%				16.36				4.92				29.31				2.45		46.96

				剖面2				87.89				18.50				60.71				2.89		175.43		345.42		309.36

				占总量%				25.44				5.36				17.58				0.84		50.79

				剖面3				55.40				12.97				41.26				0.00		35.16		144.78		132.57

				占总量%				38.26				8.96				28.50				0.00		24.29

				剖面4				38.46				9.32				29.14				2.91		35.62		115.46		113.67

				占总量%				33.31				8.07				25.24				2.52		30.85

				平均值				70.76				17.82				78.16				5.25		134.28		306.27

				占总量%				23.11				5.82				25.52				1.71		43.84

				Zn

				剖面1				24.92				3.96				69.40				115.01		342.26		555.54		489.69

				占总量%				4.49				0.71				12.49				20.70		61.61

				剖面2				22.18				3.40				52.86				83.80		248.93		411.18		319.26

				占总量%				5.39				0.83				12.86				20.38		60.54

				剖面3				7.41				2.10				31.15				16.82		70.55		128.04		121.91

				占总量%				5.79				1.64				24.33				13.14		55.10

				剖面4				5.51				1.87				33.79				19.36		74.66		135.19		115.95

				占总量%				4.08				1.38				24.99				14.32		55.23

				平均值				15.00				2.83				46.80				58.75		184.10		307.49

				占总量%				4.88				0.92				15.22				19.11		59.87

				Cu

				剖面1				38.20				26.07				40.67				223.66		425.69		754.30		747.38

				占总量%				5.06				3.46				5.39				29.65		56.44

				剖面2				27.47				19.45				33.00				124.88		361.68		566.48		550.01

				占总量%				4.85				3.43				5.83				22.04		63.85

				剖面3				18.55				14.73				14.09				82.74		122.03		252.14		239.52

				占总量%				7.36				5.84				5.59				32.82		48.40

				剖面4				14.03				14.92				12.59				72.38		159.36		273.27		258.28

				占总量%				5.13				5.46				4.61				26.49		58.32

				平均值				24.56				18.79				25.09				125.92		267.19		461.55

				占总量%				5.32				4.07				5.44				27.28		57.89

				Fe

				剖面1				312.89				86.91				26909.60				55.16		164218.61		191583.18

				占总量%				0.16				0.05				14.05				0.03		85.72

				剖面2				249.35				34.91				17828.81				23.05		126551.37		144687.50

				占总量%				0.17				0.02				12.32				0.02		87.47

				剖面3				223.67				71.17				12581.50				48.16		53064.10		65988.60

				占总量%				0.34				0.11				19.07				0.07		80.41

				剖面4				211.12				50.27				13069.37				12.78		82181.04		95524.57

				占总量%				0.22				0.05				13.68				0.01		86.03

				平均值				249.26				60.82				17597.32				34.79		106503.78		124445.96

				占总量%				0.20				0.05				14.14				0.03		85.58

				Cr

				剖面1				2.03				1.19				10.19				6.37		95.71		115.49		81.06

				占总量%				1.76				1.03				8.82				5.52		82.87

				剖面2				1.93				1.93				12.09				8.06		120.07		144.10		89.08

				占总量%				1.34				1.34				8.39				5.59		83.32

				剖面3				2.63				1.64				16.43				8.22		142.14		171.07		135.22

				占总量%				1.54				0.96				9.60				4.81		83.09

				剖面4				1.95				0.65				26.00				8.94		134.09		171.63		125.06

				占总量%				1.14				0.38				15.15				5.21		78.13

				平均值				2.14				1.35				16.18				7.90		123.00		150.57

				占总量%				1.42				0.90				10.74				5.25		81.69

				Cd

				剖面1																						1.71

				剖面2																						1.35

				剖面3																						0.54

				剖面4																						0.66

				平均值

		铜尾矿砂		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				表层				14.39				3.60				26.98				6.00		33.63		84.60		50.30

				占总量%				17.01				4.26				31.89				7.09		39.75

				深层				13.10				5.95				0.00				14.89		17.55		51.49		44.26

				占总量%				25.44				11.56				0.00				28.92		34.08

				平均值				13.75				4.78				13.49				10.45		25.59		68.05

				占总量%				20.20				7.02				19.83				15.35		37.61

				Zn

				表层				2.19				7.33				61.50				191.20		644.82		907.04		741.34

				占总量%				0.24				0.81				6.78				21.08		71.09

				深层				0.90				8.39				248.28				301.39		955.05		1514.02		731.74

				占总量%				0.06				0.55				16.40				19.91		63.08

				平均值				1.55				7.86				154.89				246.30		799.94		1210.53

				占总量%				0.13				0.65				12.80				20.35		66.08

				Cu

				表层				1.67				7.40				2.31				0.93		1374.68		1386.99		1309.41

				占总量%				0.12				0.53				0.17				0.07		99.11

				深层				0.92				2.20				2.76				0.92		3303.79		3310.59		2678.11

				占总量%				0.03				0.07				0.08				0.03		99.79

				平均值				1.30				4.80				2.54				0.93		2339.24		2348.79

				占总量%				0.06				0.20				0.11				0.04		99.59

				Fe

				表层				134.47				1101.59				38788.33				28703.37		435033.32		503761.08

				占总量%				0.03				0.22				7.70				5.70		86.36

				深层				128.39				2567.84				83454.64				43653.20		454202.23		584006.30

				占总量%				0.02				0.44				14.29				7.47		77.77

				平均值				131.43				1834.72				61121.49				36178.29		444617.78		543883.69

				占总量%				0.02				0.34				11.24				6.65		81.75

				Cr

				表层				2.34				1.67				32.60				1.67		60.95		99.23		70.55

				占总量%				2.36				1.68				32.85				1.68		61.42

				深层				1.99				2.32				34.04				1.66		88.10		128.12		81.05

				占总量%				1.55				1.81				26.57				1.30		68.76

				平均值				2.17				2.00				33.32				1.67		74.53		113.68

				占总量%				1.90				1.76				29.31				1.46		65.56

				Cd

				表层																						3.28

				深层																						4.33

		铁尾矿		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								16.76				11.97				80.83				2.99		1030.87		1143.43		1048.70

				占总量%				1.47				1.05				7.07				0.26		90.16

				Zn				0.80				1.92				44.06				19.89		1433.75		1500.42		1461.74

				占总量%				0.05				0.13				2.94				1.33		95.56

				Cu				0.55				5.91				66.04				60.04		1186.03		1318.58		1163.42

				占总量%				0.04				0.45				5.01				4.55		89.95

				Fe				144.60				2.39				21689.25				0.00		813789.47		835625.71

				占总量%				0.02				0.00				2.60				0.00		97.39

				Cr				2.34				1.00				10.85				3.34		97.44		114.97		68.21

				占总量%				2.04				0.87				9.44				2.91		84.75

				Cd																						2.82

				土壤								pH								有机质（%）				阳离子交换量（毫克当量/100g土）

				稻田土								3.15

				横石河底泥								3.91

				铜尾矿砂								5.65

				铁尾矿								5.25

				对照土								4.33

		污染物

				Pb				Zn				Cu				Cr				Cd

		项目

		横石河河石附着物		4760.23				6462.95				4970.61				18.08				38.49

		横石河沉积物		1841.02				2326.28				1522.61				80.90				10.33

		铁尾矿		1048.70				1461.74				1163.42				68.21				2.82

		铜尾矿砂		50.30				741.34				1309.41				70.55				3.28

		污溉稻田土		605.83				492.15				717.98				84.12				1.52

		对照土		52.17				93.77				87.17				98.60				0.22

		土壤环境二级标准值（GB15618-1995)		250.00				200.00				50.00				250.00				0.30
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		样品号				重量（g）		Pb(吸光度）		浓度(ppm)		Zn(吸光度）		浓度		Cu(吸光度）		浓度		Fe(吸光度次灵）		Fe(灵）		浓度		Fe2O3  %		Cr(吸光度）		浓度		Cd(ug/L）		浓度(ppm)

		稻田1		1a				0.012		14.39		0.003		0.16		0.001		0.18		0.027				139.61		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.006		7.19		0.076		4.06		0.104		19.24		0.028				144.78		0.02		0.005		1.67

				c				0.100		299.75		0.500		66.84		0.060		27.75		1.990				25724.50		3.68		0.020		16.72		2.500		49.502

				d				0.005		14.99		0.540		72.19		0.530		245.09		0.020				258.54		0.04		0.006		5.02		15.400		304.935

				e		0.2380		0.023		359.81		0.470		333.30		0.135		331.18		1.760				120693.11		17.27		0.026		115.28

				总和						696.13				476.55				623.43						146960.54		21.02				141.03				354.44

		601.468		总量		540.854				594.68				462.26				672.16		86.444				1.546						85.80				1.18

		稻田1平行		19a				0.056		67.52		1.170		62.91		0.280		52.08		0.094				488.79		0.07		0.007		2.35

				误差				40.955		64.87		31.537		99.49		26.134		99.29		0.000		314.198		55.57				2.347		0.28

		2.009		b				0.005		6.03		0.079		4.25		0.090		16.74		0.026				135.20		0.02		0.006		2.02

				误差				6.611		-8.81		4.156		2.22		17.989		-6.94				139.988		-3.42				1.844		9.37

				c				0.098		295.41		0.590		79.31		0.053		24.65		2.040				26519.19		3.79		0.018		15.13		2.400		47.790

				误差				297.576		-0.73		73.077		8.54		26.196		-5.92				26121.844		1.52				15.923		-4.98

				d				0.006		18.09		0.590		79.31		0.510		237.17		0.025				324.99		0.05		0.006		5.04		14.100		280.765

				误差				16.537		9.37		75.750		4.70		241.128		-1.64				291.764		11.39				5.029		0.28

				e		0.2395		0.021		331.84		0.400		281.88		0.125		304.72		1.700				115848.43		16.57		0.021		92.53

				误差				345.822		-4.04		307.592		-8.36		317.949		-4.16				118270.772		-2.05				103.908		-10.95

				总和						718.88				507.67				635.36						143316.59		20.50				117.08				328.55

				误差				707.501		1.61		492.111		3.16		629.398		0.95				145138.566		-1.26				129.052		-9.28

				总量						588.64				420.76				633.01												82.00				1.12

		稻田2		2a				0.033		39.22		1.420		75.26		0.410		75.17		0.130				666.29		0.10		0.009		2.98

		2.038		b				0.004		4.75		0.091		4.82		0.101		18.52		0.045				230.64		0.03		0.006		1.99

				c				0.112		332.77		0.440		58.30		0.072		33.00		2.150				27548.69		3.94		0.018		14.91		2.200		43.180

				d				0.007		20.80		0.430		56.98		0.480		220.02		0.013				166.57		0.02		0.006		4.97		8.400		164.868

				e		0.2117		0.024		422.10		0.420		334.84		0.128		353.01		1.710				131832.36		18.86		0.026		129.61

				总和						819.64				530.21				699.72						160444.56		22.95				154.46				208.05

				总量						631.00				448.96				676.52												96.62				1.02

		稻田3		3a				0.088		102.58		2.570		133.61		0.600		107.90		0.116				583.15		0.08		0.008		2.60

		2.078		b				0.009		10.49		0.183		9.51		0.210		37.77		0.039				196.06		0.03		0.006		1.95

				c				0.106		308.91		0.670		87.08		0.045		20.23		2.140				26895.32		3.85		0.018		14.63		3.200		61.604

				d				0.007		20.40		1.050		136.46		0.600		269.75		0.147				1847.48		0.26		0.008		6.50		21.400		411.974

				e		0.2062		0.019		343.07		0.370		302.85		0.112		317.13		1.470				116352.42		16.65		0.018		92.12

				总和						785.45				669.51				752.78						145874.44		20.87				117.80				473.58

				总量						645.48				599.32				848.05												89.48				2.27

		稻田4		4a				0.068		81.90		2.475		132.95		0.920		170.95		0.132				685.66		0.10		0.007		2.35

		2.011		b				0.005		6.02		0.148		7.95		0.220		40.88		0.036				187.00		0.03		0.005		1.68

				c				0.128		385.43		0.540		72.52		0.045		20.90		2.130				27660.24		3.96		0.017		14.27		2.300		45.751

				d				0.004		12.04		0.830		111.46		0.820		380.93		0.140				1818.04		0.26		0.004		3.36		26.500		527.127

				e		0.2036		0.024		438.89		0.520		431.06		0.138		395.73		1.610				129060.95		18.46		0.023		119.21

				总和						924.29				755.94				1009.40						159411.89		22.81				140.88				572.88

				总量						756.06				642.11				1068.94												76.96				1.844

		稻田4平行		21a				0.069		81.75		2.220		117.30		0.960		175.46		0.120				613.12		0.09		0.006		1.98

				误差				81.826		-0.10		125.121		-6.25		173.209		1.30				649.389		-5.59				2.167		-8.51

		2.044		b				0.005		5.92		0.162		8.56		0.240		43.87		0.037				189.04		0.03		0.005		1.65

				误差				5.973		-0.83		8.255		3.69		42.373		3.52				188.021		0.54				1.666		-0.83

				c				0.077		228.06		0.390		51.51		0.027		12.34		1.140				14561.49		2.08		0.011		9.08		2.100		41.088

				误差				306.747		-25.65		62.016		-16.93		16.621		-25.77				21110.861		-31.02				11.680		-22.22

				d				0.002		5.92		0.920		121.52		0.720		328.99		0.044				562.02		0.08		0.004		3.30		53.200		1040.892

				误差				8.984		-34.07		116.492		4.32		354.962		-7.32				1190.033		-52.77				3.331		-0.83

				e		0.2067		0.030		549.27		0.450		367.44		0.163		460.41		1.860				146865.31		21.01		0.021		107.21

				误差				494.082		11.17		399.251		-7.97		428.074		7.55				137963.132		6.45				113.214		-5.30

				总和						870.93				666.33				1021.07						162790.98		23.29				123.24				1081.98

				误差				897.612		-2.97		711.135		-6.30		1015.238		0.57				161101.437		1.05				132.057		-6.68

				总量						763.00				580.06				980.53												78.85				2.063

		稻田5		5a				0.096		110.89		0.820		42.24		0.310		55.24		0.072				358.66		0.05		0.007		2.25

		2.097		b				0.012		13.86		0.081		4.17		0.176		31.36		0.037				184.31		0.03		0.004		1.29

				c				0.037		106.84		0.540		69.54		0.056		24.95		1.710				21295.37		3.05		0.021		16.91

				d				0.001		2.89		0.450		57.95		0.480		213.84		0.043				535.50		0.08		0.007		5.64		7.000		133.530

				e		0.2468		0.012		181.03		0.350		239.35		0.094		222.37		1.390				91921.35		13.15		0.029		124.00

				总和						415.51				413.26				547.76						114295.19		16.35				150.09				133.53

				总量						351.59				642.11				530.97												94.36				0.886

		稻田纵1								1000.64				732.88				1198.00												90.02				2.751

		稻田纵2		7a				0.042		50.07		1.280		68.06		0.390		71.73		0.125				642.72		0.09		0.007		2.33		11.000		86.635

		2.032		b				0.003		3.58		0.094		5.00		0.120		22.07		0.035				179.96		0.03		0.007		2.33

				c				0.106		315.95		0.530		70.45		0.059		27.13		2.040				26222.86		3.75		0.018		14.96

				d				0.006		17.88		0.600		79.76		0.530		243.71				0.127		150.90		0.02		0.005		4.16		2.200		43.318

				e		0.2069		0.019		341.91		0.400		326.30		0.118		332.98		1.540				121480.62		17.38		0.024		122.41

				总和						729.40				549.56				697.63						148677.06		21.27				146.18				129.95

				总量						583.36				456.36				672.89												80.90				1.169

		稻田纵3		8a				0.104		124.08		1.570		83.54		0.340		62.58		0.075				385.90		0.06		0.006		2.00		12.400		97.729

		2.030		b				0.015		17.90		0.175		9.31		0.211		38.84		0.024				123.49		0.02		0.003		1.00

				c				0.046		137.20		0.580		77.15		0.042		19.33		1.240				15950.38		2.28		0.013		10.81

				d				0.001		2.98		0.830		110.41		0.510		234.68				0.095		112.96		0.02		0.006		4.99		3.300		65.021

				e		0.2308		0.016		258.11		0.420		307.13		0.119		301.03		1.590				112436.70		16.09		0.022		100.59

				总和						540.28				587.54				656.46						129009.42		18.46				119.39				162.75

				总量						467.55				530.37				670.08												80.85				1.458

		稻田纵4		9a				0.078		94.19		1.210		65.16		0.330		61.48		0.079				411.40		0.06		0.008		2.69		20.900		166.717

		2.006		b				0.011		13.28		0.127		6.84		0.162		30.18		0.057				296.83		0.04		0.003		1.01

				c				0.056		169.06		0.590		79.43		0.044		20.49		1.560				20309.71		2.91		0.016		13.47

				d				0.003		9.06		0.350		47.12		0.330		153.69				0.056		67.39		0.01		0.007		5.89		2.300		45.867

				e		0.2025		0.008		147.09		0.350		291.71		0.077		222.01		1.130				91075.21		13.03		0.020		104.23

				总和						432.67				490.27				487.85						112160.55		16.05				127.29				212.58

				总量						375.92				415.38				504.64												81.12				1.125

		对照1		10a				0.018		20.83		0.060		3.10		0.009		1.61		0.030				149.71		0.02		0.006		1.94		6.300		48.156

		2.093		b				0.005		5.79		0.029		1.50		0.018		3.21		0.016				79.84		0.01		0.005		1.61

				c				0.006		17.36		0.189		24.38		0.045		20.08		1.010				12600.20		1.80		0.022		17.75

				d				0.000		0.00		0.060		7.74		0.031		13.83				0.030		34.60		0.00		0.012		9.68		1.200		22.931

				e		0.2619		0.002		28.90		0.110		70.89		0.026		57.96		0.770				47984.61		6.86		0.032		128.94

				e		0.2027		0.001		18.67		0.072		59.95		0.018		51.85		0.560				45090.08		6.45		0.022		114.54

				误差				23.785		-21.50		65.419		-8.36		54.904		-5.57				46537.348		-3.11				121.739		-5.92

				总和						72.87				107.60				96.70						60848.95		8.71				159.92				71.09

				总量						52.17				93.77				87.17												98.60				0.220

		对照2		11a				0.018		21.55		0.062		3.31		0.009		1.66		0.035				180.67		0.03		0.008		2.67		0.800		6.326

		2.024		b				0.005		5.98		0.033		1.76		0.019		3.51		0.020				103.24		0.01		0.005		1.67

				c				0.005		14.96		0.026		3.47		0.057		26.31		1.060				13679.47		1.96		0.016		13.35

				d				0.000		0.00		0.096		12.81		0.022		10.16				0.032		38.17		0.01		0.009		7.51		1.200		23.721

				e		0.2189		0.001		17.29		0.089		68.62		0.020		53.34		0.570				42498.72		6.08		0.018		86.78

				总和						59.78				89.97				94.99						56500.28		8.08				111.98				30.05

				总量						43.57				80.42				77.87												79.90				0.186

		横石河床剖面1		12a				0.083		98.97		0.403		21.43		0.208		38.26		0.062				318.83		0.05		0.007		2.33

		2.031		b				0.026		31.00		0.087		4.63		0.141		25.94		0.016				82.28		0.01		0.004		1.33

				c				0.060		178.87		0.510		67.80		0.091		41.85		2.050				26355.30		3.77		0.013		10.81		1.700		33.478

				d				0.006		17.89		0.840		111.68		0.470		216.16				0.052		61.80		0.01		0.008		6.65		30.500		600.630

				e		0.2224		0.017		289.28		0.440		333.91		0.161		422.66		2.230				163650.31		23.41		0.021		99.65

				总和						616.01				539.45				744.87						190468.52		27.25				120.76				634.11

				总量						521.99				489.69				747.38												81.06				1.707

		横石河床剖面1平行		22a				0.083		103.64		0.510		28.40		0.198		38.14		0.057				306.95		0.04		0.005		1.74

				误差				101.307		2.30		24.916		13.99		38.203		-0.16				312.892		-1.90				2.034		-14.42

		1.940		b				0.024		29.97		0.059		3.29		0.136		26.20		0.017				91.55		0.01		0.003		1.04

				误差				30.486		-1.70		3.956		-16.95		26.069		0.50				86.913		5.33				1.187		-12.02

				c				0.059		184.18		0.510		71.00		0.082		39.49		2.040				27463.91		3.93		0.011		9.58		1.000		20.622

				误差				181.524		1.46		69.403		2.30		40.671		-2.90				26909.603		2.06				10.191		-6.04

				d				0.004		12.49		0.850		118.34		0.480		231.17				0.039		48.53		0.01		0.007		6.09		32.900		678.455

				误差				15.187		-17.78		115.006		2.90		223.662		3.36				55.164		-12.02				6.372		-4.37

				e		0.2070		0.016		292.52		0.430		350.60		0.152		428.72		2.090				164786.91		23.57		0.018		91.77

				误差				290.902		0.56		342.256		2.44		425.691		0.71				164218.611		0.35				95.706		-4.12

				总和						622.80				571.63				763.72						192697.85		27.57				110.22				699.08

				误差				619.405		0.55		555.538		2.90		754.296		1.25				191583.184		0.58				115.490		-4.56

				总量						534.76				422.64				702.78												69.19				1.714

		横石河床剖面2		13a				0.076		87.89		0.430		22.18		0.154		27.47		0.050				249.35		0.04		0.006		1.93

		2.095		b				0.016		18.50		0.066		3.40		0.109		19.45		0.007				34.91		0.00		0.006		1.93

				c				0.021		60.71		0.410		52.86		0.074		33.00		1.430				17828.81		2.55		0.015		12.09		1.400		26.737

				d				0.001		2.89		0.650		83.80		0.280		124.88				0.020		23.05		0.00		0.010		8.06		29.000		553.831

				e		0.2373		0.011		175.43		0.350		248.93		0.147		361.68		1.840				126551.37		18.10		0.027		120.07

				总和						345.42				411.18				566.48						144687.50		20.70				144.10				580.57

				总量						309.36				319.26				550.01												89.08				1.348

		横石河床剖面3		14a				0.047		55.40		0.141		7.41		0.102		18.55		0.044				223.67		0.03		0.008		2.63

		2.055		b				0.011		12.97		0.040		2.10		0.081		14.73		0.014				71.17		0.01		0.005		1.64

				c				0.014		41.26		0.237		31.15		0.031		14.09		0.990				12581.50		1.80		0.020		16.43		0.800		15.573

				d				0.000		0.00		0.128		16.82		0.182		82.74				0.041		48.16		0.01		0.010		8.22		1.600		31.147

				e		0.2153		0.002		35.16		0.090		70.55		0.045		122.03		0.700				53064.10		7.59		0.029		142.14

				总和						144.78				128.04				252.14						65988.60		9.44				171.07				46.72

				总量						132.57				121.91				239.52												135.22				0.541

		横石河床剖面4		15a				0.033		38.46		0.106		5.51		0.078		14.03		0.042				211.12		0.03		0.006		1.95

		2.078		b				0.008		9.32		0.036		1.87		0.083		14.92		0.010				50.27		0.01		0.002		0.65

				c				0.010		29.14		0.260		33.79		0.028		12.59		1.040				13069.37		1.87		0.032		26.00		1.200		23.099

				d				0.001		2.91		0.149		19.36		0.161		72.38				0.011		12.78		0.00		0.011		8.94		1.300		25.024

				e		0.2125		0.002		35.62		0.094		74.66		0.058		159.36		1.070				82181.04		11.76		0.027		134.09

				总和						115.46				135.19				273.27						95524.57		13.67				171.63				48.12

				总量						113.67				115.95				258.28												125.06				0.656

		铜尾矿表层		16a				0.012		14.39		0.041		2.19		0.009		1.67		0.026				134.47		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.003		3.60		0.137		7.33		0.040		7.40		0.213				1101.59		0.16		0.005		1.67

				c				0.009		26.98		0.460		61.50		0.005		2.31		3.000				38788.33		5.55		0.039		32.60

				d				0.002		6.00		1.430		191.20		0.002		0.93		2.220				28703.37				0.002		1.67

				e		0.2251		0.002		33.63		0.860		644.82		0.530		1374.68		6.000				435033.32		62.24		0.013		60.95		7.900		877.388

				e		0.2149		0.001		17.61		0.830		651.86		0.510		1385.59		5.700				432897.63		61.93		0.015		73.66		9.000		1046.999

				总和						78.60				715.84				1386.06						475057.71		67.96				97.56

				误差				25.618		-31.26		648.341		0.54		1380.136		0.40				433965.473		-0.25				67.303		9.45

				总量						50.30				741.34				1309.41												70.55				3.284

		铜尾矿深层		17a				0.011		13.10		0.017		0.90		0.005		0.92		0.025				128.39		0.02		0.006		1.99

		2.034		b				0.005		5.95		0.158		8.39		0.012		2.20		0.500				2567.84		0.37		0.007		2.32

				c				0.000		0.00		1.870		248.28		0.006		2.76		6.500				83454.64		11.94		0.041		34.04		0.200		3.933

				d				0.005		14.89		2.270		301.39		0.002		0.92		3.400				43653.20		6.25		0.002		1.66

				e		0.2156		0.001		17.55		1.220		955.05		1.220		3303.79		6.000				454202.23		64.98		0.018		88.10		10.000		1159.555

				总和						51.49				1514.02				3310.59						584006.30		83.55				128.12				1163.49

				总量						44.26				731.74				2678.11												81.05				4.333

		铁尾矿		18a				0.014		16.76		0.015		0.80		0.003		0.55		0.028				144.60		0.02		0.007		2.34

		2.023		b				0.010		11.97		0.036		1.92		0.032		5.91				0.005		2.39		0.00		0.003		1.00

				c				0.027		80.83		0.330		44.06		0.143		66.04		1.680				21689.25		3.10		0.013		10.85		4.500		88.990

				d				0.001		2.99		0.149		19.89		0.130		60.04		0.000				0.00		0.00		0.004		3.34		3.100		61.304

				e		0.2166		0.059		1030.87		1.840		1433.75		0.440		1186.03		10.800				813789.47		116.42		0.020		97.44		9.600		1108.033

				总和						1143.43				1500.42				1318.58						835625.71		119.55				114.97				1258.33

				总量						1048.70				1461.74				1163.42												68.21				2.817

		GSS-2				0.2674		0.000		0.00		0.069		43.55		0.009		19.65		0.590				36011.18		5.15		0.016		63.14

		GSS-6				0.1295		0.009		258.76		0.076		99.05		0.090		405.76		0.620				78139.15		11.18		0.013		105.94

		GSS-7				0.2325		0.003		48.04		0.182		132.12		0.188		472.10		2.800				196553.98		28.12		0.119		540.13

		GSR-2				0.2195		0.002		33.92		0.095		73.05		0.023		61.18		0.670				49818.09		7.13		0.011		52.89

		GSS-5				0.2134		0.031		540.87		0.680		537.81		0.056		153.21		1.640				125428.49		17.94		0.028		138.46		1.300		152.296





Sheet2

		Pb

		1---8		吸光度				0.007		0.015		0.035		0.066

		23---28		浓度				1		2		5		10

		9---22		吸光度				0.007		0.013

		five		浓度				1		2		5		10

		Zn

				吸光度				0.04		0.08		0.144

				浓度				0.25		0.5		1

		Cu		吸光度				0.045		0.087		0.17

				浓度				1		2		4

		1---9

		Fe (ci)		吸光度				0.015		0.077		0.153

				浓度				10		50		100

		Fe( Ling)		吸光度				0.014		0.042		0.083

				浓度				1		2.5		5

		Cr		吸光度				0.025		0.05		0.093

				浓度				1		2		4

		1---8

								0.046		0.096		0.185

								1		2		4





Sheet4

				0		I		II		III		IV		V

		稻田		Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

				Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

				Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

				Fe		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

				Cr		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

				0		I		II		III		IV		V

		对照土		Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

				Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

				Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

				Fe		0.26		0.14		21.74		0.06		77.8

				Cr		1.33		1.11		12.2		6.65		78.71

				0		a		b		c		d		e

		横石河		Pb		23.11		5.82		25.52		1.71		43.84

				Zn		4.88		0.92		15.22		19.11		59.87

				Cu		5.32		4.07		5.44		27.28		57.89

				Fe		0.2		0.05		14.14		0.03		85.58

				Cr		1.42		0.9		10.74		5.25		81.69

				0		a		b		c		d		e

		铜尾矿		Pb		20.2		7.02		19.83		15.35		37.61

				Zn		0.13		0.65		12.8		20.35		66.08

				Cu		0.06		0.2		0.11		0.04		99.59

				Fe		0.02		0.34		11.24		6.65		81.75

				Cr		1.9		1.76		29.31		1.46		65.56

				0		a		b		c		d		e

		铁尾矿		Pb		1.47		1.05		7.07		0.26		90.16

				Zn		0.05		0.13		2.94		1.33		95.56

				Cu		0.04		0.45		5.01		4.55		89.95

				Fe		0.02		0		2.6		0		97.39

				Cr		2.04		0.87		9.44		2.91		84.75

		Pb		0		a		b		c		d		e				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		横石河底泥		剖面1		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96				a		16.36		25.44		38.26		33.31

				剖面2		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79				b		4.92		5.36		8.96		8.07

				剖面3		38.26		8.96		28.5		0		24.29				c		29.31		17.58		28.5		25.24

				剖面4		33.31		8.07		25.24		2.52		30.85				d		2.45		0.84		0		2.52

				0		a		b		c		d		e				e		46.96		50.79		24.29		30.85

		Zn		剖面1		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

				剖面2		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

				剖面3		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

				剖面4		4.08		1.38		24.99		14.32		55.23

		Cu		0		a		b		c		d		e

				剖面1		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

				剖面2		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

				剖面3		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4

				剖面4		5.13		5.46		4.61		26.49		58.32

				0		a		b		c		d		e

		Fe		剖面1		0.16		0.05		14.05		0.03		85.72

				剖面2		0.17		0.02		12.32		0.02		87.47

				剖面3		0.34		0.11		19.07		0.07		80.41

				剖面4		0.22		0.05		13.68		0.01		86.03

				0		a		b		c		d		e

		Cr		剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

				剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

				剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

				剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		Pb		剖面1		101.31		30.49		181.52		15.19		290.9		619.41

				剖面2		87.89		18.5		60.71		2.89		175.43		345.42

				剖面3		55.4		12.97		41.26		0		35.16		144.79

				剖面4		38.46		9.32		29.14		2.91		35.62		115.45

		Zn				24.92		3.96		69.4		115.01		342.26		555.55

						22.18		3.4		52.86		83.8		248.93		411.17

						7.41		2.1		31.15		16.82		70.55		128.03

						5.51		1.87		33.79		19.36		74.66		135.19

		Cu				38.2		26.07		40.67		223.66		425.69		754.29

						27.47		19.45		33		124.88		361.68		566.48

						18.55		14.73		14.09		82.74		122.03		252.14

						14.03		14.92		12.59		72.38		159.36		273.28

		Fe				312.89		86.91		26909.6		55.16		164218.61		191583.17

						249.35		34.91		17828.81		23.05		126551.37		144687.49

						223.67		71.17		12581.5		48.16		53064.1		65988.6

						211.12		50.27		13069.37		12.78		82181.04		95524.58

		Cr				2.03		1.19		10.19		6.37		95.71		115.49

						1.93		1.93		12.09		8.06		120.07		144.08

						2.63		1.64		16.43		8.22		142.14		171.06

						1.95		0.65		26		8.94		134.09		171.63

		Zongliang				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						Pb		619.41		345.42		144.79		115.45

						Zn		555.55		411.17		128.03		135.19

						Cu		754.29		566.48		252.14		273.28

						Fe		1915.832		1446.875		659.886		955.2458

						Cr		115.49		144.08		171.06		171.63

		土壤				pH				有机质				阳离子交换量[3]

										（%）				（毫克当量/100g土）

		稻田土				3.15				2.39				11.17

		横石河底泥				3.91				2.46				9.58

		铜尾矿砂				5.65				17.55				5.8

		铁尾矿				5.25				0.21				4.6

		对照土				4.33				2.22				9.21





Sheet6

												Pb

						0		a		b		c		d		e

		稻田				1		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

												Zn

						0		a		b		c		d		e

						2		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

												Cu

						0		a		b		c		d		e

						3		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

												Fe

						0		a		b		c		d		e

						4		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

												Cr

						0		a		b		c		d		e

						5		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		稻田				a		9.86		15.32		11.11		1.91

						b		0.9		1.09		3.67		1.65

						c		41.2		13.72		3.45		11.74

						d		2.52		17.11		35.99		4.12

						e		45.52		52.76		45.78		80.58

		横石河				0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		23.11		4.88		5.32		1.42

						b		5.82		0.92		4.07		0.9

						c		25.52		15.22		5.44		10.74

						d		1.71		19.11		27.28		5.25

						e		43.84		59.87		57.89		81.69

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铜尾矿砂				a		20.2		0.13		0.06		1.9

						b		7.02		0.65		0.2		1.76

						c		19.83		12.8		0.11		29.31

						d		15.35		20.35		0.04		1.46

						e		37.61		66.08		99.59		65.56

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铁尾矿				a		1.47		0.05		0.04		2.04

						b		1.05		0.13		0.45		0.87

						c		7.07		2.94		5.01		9.44

						d		0.26		1.33		4.55		2.91

						e		90.16		95.56		89.95		84.75

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		33.25		3.21		1.78		1.33

		对照				b		9.24		1.55		3.54		1.11

						c		27.71		25.22		22.17		12.2

						d		0		8.01		15.27		6.65

						e		29.8		62.02		57.24		78.71

						0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						a		1.76		1.34		1.54		1.14

						b		1.03		1.34		0.96		0.38

						c		8.82		8.39		9.6		15.15

						d		5.52		5.59		4.81		5.21

						e		82.87		83.32		83.09		78.13

						0		a		b		c		d		e

		Cr				剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

						剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

						剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

						剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

								各采样点土壤中重金属的含量（mg/kg)

		土壤				形态		Pb		Zn		Cu		Fe		Cr

		稻田土				a		73.39		88.19		77.24		571.55		2.43

						b		6.70		6.25		25.53		170.41		2.10

						c		306.76		78.95		24.00		26545.79		14.91

						d		18.79		98.51		250.21		774.46		5.23

						e		338.94		303.68		318.27		117893.82		102.35

						总量		744.58		575.58		695.26		145956.03		127.02

		横石河底泥				a		70.76		15.00		24.56		249.26		2.14

						b		17.82		2.83		18.79		60.82		1.35

						c		78.16		46.80		25.09		17597.32		16.18

						d		5.25		58.75		125.92		34.79		7.90

						e		134.28		184.10		267.19		106503.78		123.00

						总量		306.27		307.49		461.55		124445.96		150.57

		铜尾矿砂				a		13.75		1.55		1.30		131.43		2.17

						b		4.78		7.86		4.80		1834.72		2.00

						c		13.49		154.89		2.54		61121.49		33.32

						d		10.45		246.30		0.93		36178.29		1.67

						e		25.59		799.94		2339.24		444617.78		74.53

						总量		68.05		1210.53		2348.79		543883.69		113.68

		铁尾矿				a		16.76		0.80		0.55		144.60		2.34

						b		11.97		1.92		5.91		2.39		1.00

						c		80.83		44.06		66.04		21689.25		10.85

						d		2.99		19.89		60.04		0.00		3.34

						e		1030.87		1433.75		1186.03		813789.47		97.44

						总量		1143.43		1500.42		1318.58		835625.71		114.97

		对照土				a		20.83		3.10		1.61		149.71		1.94

						b		5.79		1.50		3.21		79.84		1.61

						c		17.36		24.38		20.08		12600.20		17.75

						d		0.00		7.74		13.83		34.60		9.68

						e		18.67		59.95		51.85		45090.08		114.54

						总量		62.65		96.67		90.58		57954.43		145.52

										Cu

						0		稻田土		横石河沉积物		铜尾矿砂		铁尾矿		对照土

						a		11.11		5.32		0.06		0.04		1.78

						b		3.67		4.07		0.2		0.45		3.54

						c		3.45		5.44		0.11		5.01		22.17

						d		35.99		27.28		0.04		4.55		15.27

						e		45.78		57.89		99.59		89.95		57.24





Sheet5

				Pb		Zn		Cu		As		Cd				Cr

		横石河沉积物		1841.02		2326.28		1522.61		867.95		10.33				80.90

		横石河河床土		521.99		489.69		747.38		287.40		1.71				81.06

		（0～15cm)

		横石河河床土		309.36		319.26		550.01		262.09		1.35				89.08

		（15~30cm)

		横石河河床土		132.57		121.91		239.52		70.80		0.54				135.22

		（30~45cm)

		横石河河床土		113.67		115.95		258.28		78.85		0.66				125.06

		（45~60cm)

		污灌稻田土		601.47		540.85		750.43		227.32		1.55				86.44（78.85～96.62）

		(平均值，n=9）		（351.59～1000.64）		（415.38～732.88）		（504.64～1198.00）		(134.81～376.731)		（1.02～2.27）

		清灌菜地土		52.17		93.77		87.17		40.24		0.22				98.60

		土壤环境二级标准		250.00		200.00		50.00		40.00		0.30				250.00

		（GB15618-1995)

				2.41		2.70		15.01		5.68		5.17

		（351.59～1000.64）
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图表1

		Pb		Pb		Pb		Pb		Pb

		Zn		Zn		Zn		Zn		Zn

		Cu		Cu		Cu		Cu		Cu



可交换态

碳酸盐态

Fe-Mn氧化态

有机态

残余态

w/%

B 河床土(0~15 cm)

16.36

4.92

29.31

2.45

46.96

4.49

0.71

12.49

20.7

61.61

5.06

3.46

5.39

29.65

56.44
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						0		I		II		III		IV		V

		稻田				Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

						Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

						Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

						0		I		II		III		IV		V

		对照土				Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

						Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

						Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

						0		I		II		III		IV		V

		剖面1				Pb		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96

						Zn		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

						Cu		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44
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				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				1.00				67.52				6.03				295.41				18.09		331.84		718.88		588.64

				2.00				102.58				10.49				308.91				20.40		343.07		785.45		645.48

				3.00				50.07				3.58				315.95				17.88		341.91		729.40		583.36

		稻田土		平均值				73.39				6.70				306.76				18.79		338.94		744.58		605.83

				占总量%				9.86				0.90				41.20				2.52		45.52		100.00

				Zn				62.91				4.25				79.31				79.31		281.88		507.67		420.76

								133.61				9.51				87.08				136.46		302.85		669.51		599.32

								68.06				5.00				70.45				79.76		326.30		549.56		456.36

				平均值				88.19				6.25				78.95				98.51		303.68		575.58		492.15

				占总量%				15.32				1.09				13.72				17.11		52.76		100.00

				Cu				52.08				16.74				24.65				237.17		304.72		635.36		633.01

								107.90				37.77				20.23				269.75		317.10		752.78		848.05

								71.73				22.07				27.13				243.71		332.98		697.63		672.89

				平均值				77.24				25.53				24.00				250.21		318.27		695.26		717.98

				占总量%				11.11				3.67				3.45				35.99		45.78		100.00

				Fe				488.79				135.20				26519.19				324.99		115848.43		143316.59

								583.15				196.06				26895.32				1847.48		116352.42		145874.44

								642.72				179.96				26222.86				150.90		121480.62		148677.06

				平均值				571.55				170.41				26545.79				774.46		117893.82		145956.03

				占总量%				0.39				0.12				18.19				0.53		80.77		100.00

				Cr				2.35				2.02				15.13				5.04		92.53		117.08		82.00

								2.60				1.95				14.63				6.50		92.12		117.80		89.48

								2.33				2.33				14.96				4.16		122.41		146.18		80.90

				平均值				2.43				2.10				14.91				5.23		102.35		127.02		84.12

				占总量%				1.91				1.65				11.74				4.12		80.58		100.00

				Cd																						1.12

																										2.27

																										1.17

				平均值																						1.52

		对照土		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								20.83				5.79				17.36				0.00		18.67		62.65		52.17

				占总量%				33.25				9.24				27.71				0.00		29.80

				Zn				3.10				1.50				24.38				7.74		59.95		96.67		93.77

				占总量%				3.21				1.55				25.22				8.01		62.02

				Cu				1.61				3.21				20.08				13.83		51.85		90.58		87.17

				占总量%				1.78				3.54				22.17				15.27		57.24

				Fe				149.71				79.84				12600.20				34.60		45090.08		57954.43

				占总量%				0.26				0.14				21.74				0.06		77.80

				Cr				1.94				1.61				17.75				9.68		114.54		145.52		98.60

				占总量%				1.33				1.11				12.20				6.65		78.71

				Cd																						0.22

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

		横石河底泥		剖面1				101.31				30.49				181.52				15.19		290.90		619.41		521.99

				占总量%				16.36				4.92				29.31				2.45		46.96

				剖面2				87.89				18.50				60.71				2.89		175.43		345.42		309.36

				占总量%				25.44				5.36				17.58				0.84		50.79

				剖面3				55.40				12.97				41.26				0.00		35.16		144.78		132.57

				占总量%				38.26				8.96				28.50				0.00		24.29

				剖面4				38.46				9.32				29.14				2.91		35.62		115.46		113.67

				占总量%				33.31				8.07				25.24				2.52		30.85

				平均值				70.76				17.82				78.16				5.25		134.28		306.27

				占总量%				23.11				5.82				25.52				1.71		43.84

				Zn

				剖面1				24.92				3.96				69.40				115.01		342.26		555.54		489.69

				占总量%				4.49				0.71				12.49				20.70		61.61

				剖面2				22.18				3.40				52.86				83.80		248.93		411.18		319.26

				占总量%				5.39				0.83				12.86				20.38		60.54

				剖面3				7.41				2.10				31.15				16.82		70.55		128.04		121.91

				占总量%				5.79				1.64				24.33				13.14		55.10

				剖面4				5.51				1.87				33.79				19.36		74.66		135.19		115.95

				占总量%				4.08				1.38				24.99				14.32		55.23

				平均值				15.00				2.83				46.80				58.75		184.10		307.49

				占总量%				4.88				0.92				15.22				19.11		59.87

				Cu

				剖面1				38.20				26.07				40.67				223.66		425.69		754.30		747.38

				占总量%				5.06				3.46				5.39				29.65		56.44

				剖面2				27.47				19.45				33.00				124.88		361.68		566.48		550.01

				占总量%				4.85				3.43				5.83				22.04		63.85

				剖面3				18.55				14.73				14.09				82.74		122.03		252.14		239.52

				占总量%				7.36				5.84				5.59				32.82		48.40

				剖面4				14.03				14.92				12.59				72.38		159.36		273.27		258.28

				占总量%				5.13				5.46				4.61				26.49		58.32

				平均值				24.56				18.79				25.09				125.92		267.19		461.55

				占总量%				5.32				4.07				5.44				27.28		57.89

				Fe

				剖面1				312.89				86.91				26909.60				55.16		164218.61		191583.18

				占总量%				0.16				0.05				14.05				0.03		85.72

				剖面2				249.35				34.91				17828.81				23.05		126551.37		144687.50

				占总量%				0.17				0.02				12.32				0.02		87.47

				剖面3				223.67				71.17				12581.50				48.16		53064.10		65988.60

				占总量%				0.34				0.11				19.07				0.07		80.41

				剖面4				211.12				50.27				13069.37				12.78		82181.04		95524.57

				占总量%				0.22				0.05				13.68				0.01		86.03

				平均值				249.26				60.82				17597.32				34.79		106503.78		124445.96

				占总量%				0.20				0.05				14.14				0.03		85.58

				Cr

				剖面1				2.03				1.19				10.19				6.37		95.71		115.49		81.06

				占总量%				1.76				1.03				8.82				5.52		82.87

				剖面2				1.93				1.93				12.09				8.06		120.07		144.10		89.08

				占总量%				1.34				1.34				8.39				5.59		83.32

				剖面3				2.63				1.64				16.43				8.22		142.14		171.07		135.22

				占总量%				1.54				0.96				9.60				4.81		83.09

				剖面4				1.95				0.65				26.00				8.94		134.09		171.63		125.06

				占总量%				1.14				0.38				15.15				5.21		78.13

				平均值				2.14				1.35				16.18				7.90		123.00		150.57

				占总量%				1.42				0.90				10.74				5.25		81.69

				Cd

				剖面1																						1.71

				剖面2																						1.35

				剖面3																						0.54

				剖面4																						0.66

				平均值

		铜尾矿砂		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				表层				14.39				3.60				26.98				6.00		33.63		84.60		50.30

				占总量%				17.01				4.26				31.89				7.09		39.75

				深层				13.10				5.95				0.00				14.89		17.55		51.49		44.26

				占总量%				25.44				11.56				0.00				28.92		34.08

				平均值				13.75				4.78				13.49				10.45		25.59		68.05

				占总量%				20.20				7.02				19.83				15.35		37.61

				Zn

				表层				2.19				7.33				61.50				191.20		644.82		907.04		741.34

				占总量%				0.24				0.81				6.78				21.08		71.09

				深层				0.90				8.39				248.28				301.39		955.05		1514.02		731.74

				占总量%				0.06				0.55				16.40				19.91		63.08

				平均值				1.55				7.86				154.89				246.30		799.94		1210.53

				占总量%				0.13				0.65				12.80				20.35		66.08

				Cu

				表层				1.67				7.40				2.31				0.93		1374.68		1386.99		1309.41

				占总量%				0.12				0.53				0.17				0.07		99.11

				深层				0.92				2.20				2.76				0.92		3303.79		3310.59		2678.11

				占总量%				0.03				0.07				0.08				0.03		99.79

				平均值				1.30				4.80				2.54				0.93		2339.24		2348.79

				占总量%				0.06				0.20				0.11				0.04		99.59

				Fe

				表层				134.47				1101.59				38788.33				28703.37		435033.32		503761.08

				占总量%				0.03				0.22				7.70				5.70		86.36

				深层				128.39				2567.84				83454.64				43653.20		454202.23		584006.30

				占总量%				0.02				0.44				14.29				7.47		77.77

				平均值				131.43				1834.72				61121.49				36178.29		444617.78		543883.69

				占总量%				0.02				0.34				11.24				6.65		81.75

				Cr

				表层				2.34				1.67				32.60				1.67		60.95		99.23		70.55

				占总量%				2.36				1.68				32.85				1.68		61.42

				深层				1.99				2.32				34.04				1.66		88.10		128.12		81.05

				占总量%				1.55				1.81				26.57				1.30		68.76

				平均值				2.17				2.00				33.32				1.67		74.53		113.68

				占总量%				1.90				1.76				29.31				1.46		65.56

				Cd

				表层																						3.28

				深层																						4.33

		铁尾矿		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								16.76				11.97				80.83				2.99		1030.87		1143.43		1048.70

				占总量%				1.47				1.05				7.07				0.26		90.16

				Zn				0.80				1.92				44.06				19.89		1433.75		1500.42		1461.74

				占总量%				0.05				0.13				2.94				1.33		95.56

				Cu				0.55				5.91				66.04				60.04		1186.03		1318.58		1163.42

				占总量%				0.04				0.45				5.01				4.55		89.95

				Fe				144.60				2.39				21689.25				0.00		813789.47		835625.71

				占总量%				0.02				0.00				2.60				0.00		97.39

				Cr				2.34				1.00				10.85				3.34		97.44		114.97		68.21

				占总量%				2.04				0.87				9.44				2.91		84.75

				Cd																						2.82

				土壤								pH								有机质（%）				阳离子交换量（毫克当量/100g土）

				稻田土								3.15

				横石河底泥								3.91

				铜尾矿砂								5.65

				铁尾矿								5.25

				对照土								4.33

		污染物

				Pb				Zn				Cu				Cr				Cd

		项目

		横石河河石附着物		4760.23				6462.95				4970.61				18.08				38.49

		横石河沉积物		1841.02				2326.28				1522.61				80.90				10.33

		铁尾矿		1048.70				1461.74				1163.42				68.21				2.82

		铜尾矿砂		50.30				741.34				1309.41				70.55				3.28

		污溉稻田土		605.83				492.15				717.98				84.12				1.52

		对照土		52.17				93.77				87.17				98.60				0.22

		土壤环境二级标准值（GB15618-1995)		250.00				200.00				50.00				250.00				0.30
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		样品号				重量（g）		Pb(吸光度）		浓度(ppm)		Zn(吸光度）		浓度		Cu(吸光度）		浓度		Fe(吸光度次灵）		Fe(灵）		浓度		Fe2O3  %		Cr(吸光度）		浓度		Cd(ug/L）		浓度(ppm)

		稻田1		1a				0.012		14.39		0.003		0.16		0.001		0.18		0.027				139.61		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.006		7.19		0.076		4.06		0.104		19.24		0.028				144.78		0.02		0.005		1.67

				c				0.100		299.75		0.500		66.84		0.060		27.75		1.990				25724.50		3.68		0.020		16.72		2.500		49.502

				d				0.005		14.99		0.540		72.19		0.530		245.09		0.020				258.54		0.04		0.006		5.02		15.400		304.935

				e		0.2380		0.023		359.81		0.470		333.30		0.135		331.18		1.760				120693.11		17.27		0.026		115.28

				总和						696.13				476.55				623.43						146960.54		21.02				141.03				354.44

		601.468		总量		540.854				594.68				462.26				672.16		86.444				1.546						85.80				1.18

		稻田1平行		19a				0.056		67.52		1.170		62.91		0.280		52.08		0.094				488.79		0.07		0.007		2.35

				误差				40.955		64.87		31.537		99.49		26.134		99.29		0.000		314.198		55.57				2.347		0.28

		2.009		b				0.005		6.03		0.079		4.25		0.090		16.74		0.026				135.20		0.02		0.006		2.02

				误差				6.611		-8.81		4.156		2.22		17.989		-6.94				139.988		-3.42				1.844		9.37

				c				0.098		295.41		0.590		79.31		0.053		24.65		2.040				26519.19		3.79		0.018		15.13		2.400		47.790

				误差				297.576		-0.73		73.077		8.54		26.196		-5.92				26121.844		1.52				15.923		-4.98

				d				0.006		18.09		0.590		79.31		0.510		237.17		0.025				324.99		0.05		0.006		5.04		14.100		280.765

				误差				16.537		9.37		75.750		4.70		241.128		-1.64				291.764		11.39				5.029		0.28

				e		0.2395		0.021		331.84		0.400		281.88		0.125		304.72		1.700				115848.43		16.57		0.021		92.53

				误差				345.822		-4.04		307.592		-8.36		317.949		-4.16				118270.772		-2.05				103.908		-10.95

				总和						718.88				507.67				635.36						143316.59		20.50				117.08				328.55

				误差				707.501		1.61		492.111		3.16		629.398		0.95				145138.566		-1.26				129.052		-9.28

				总量						588.64				420.76				633.01												82.00				1.12

		稻田2		2a				0.033		39.22		1.420		75.26		0.410		75.17		0.130				666.29		0.10		0.009		2.98

		2.038		b				0.004		4.75		0.091		4.82		0.101		18.52		0.045				230.64		0.03		0.006		1.99

				c				0.112		332.77		0.440		58.30		0.072		33.00		2.150				27548.69		3.94		0.018		14.91		2.200		43.180

				d				0.007		20.80		0.430		56.98		0.480		220.02		0.013				166.57		0.02		0.006		4.97		8.400		164.868

				e		0.2117		0.024		422.10		0.420		334.84		0.128		353.01		1.710				131832.36		18.86		0.026		129.61

				总和						819.64				530.21				699.72						160444.56		22.95				154.46				208.05

				总量						631.00				448.96				676.52												96.62				1.02

		稻田3		3a				0.088		102.58		2.570		133.61		0.600		107.90		0.116				583.15		0.08		0.008		2.60

		2.078		b				0.009		10.49		0.183		9.51		0.210		37.77		0.039				196.06		0.03		0.006		1.95

				c				0.106		308.91		0.670		87.08		0.045		20.23		2.140				26895.32		3.85		0.018		14.63		3.200		61.604

				d				0.007		20.40		1.050		136.46		0.600		269.75		0.147				1847.48		0.26		0.008		6.50		21.400		411.974

				e		0.2062		0.019		343.07		0.370		302.85		0.112		317.13		1.470				116352.42		16.65		0.018		92.12

				总和						785.45				669.51				752.78						145874.44		20.87				117.80				473.58

				总量						645.48				599.32				848.05												89.48				2.27

		稻田4		4a				0.068		81.90		2.475		132.95		0.920		170.95		0.132				685.66		0.10		0.007		2.35

		2.011		b				0.005		6.02		0.148		7.95		0.220		40.88		0.036				187.00		0.03		0.005		1.68

				c				0.128		385.43		0.540		72.52		0.045		20.90		2.130				27660.24		3.96		0.017		14.27		2.300		45.751

				d				0.004		12.04		0.830		111.46		0.820		380.93		0.140				1818.04		0.26		0.004		3.36		26.500		527.127

				e		0.2036		0.024		438.89		0.520		431.06		0.138		395.73		1.610				129060.95		18.46		0.023		119.21

				总和						924.29				755.94				1009.40						159411.89		22.81				140.88				572.88

				总量						756.06				642.11				1068.94												76.96				1.844

		稻田4平行		21a				0.069		81.75		2.220		117.30		0.960		175.46		0.120				613.12		0.09		0.006		1.98

				误差				81.826		-0.10		125.121		-6.25		173.209		1.30				649.389		-5.59				2.167		-8.51

		2.044		b				0.005		5.92		0.162		8.56		0.240		43.87		0.037				189.04		0.03		0.005		1.65

				误差				5.973		-0.83		8.255		3.69		42.373		3.52				188.021		0.54				1.666		-0.83

				c				0.077		228.06		0.390		51.51		0.027		12.34		1.140				14561.49		2.08		0.011		9.08		2.100		41.088

				误差				306.747		-25.65		62.016		-16.93		16.621		-25.77				21110.861		-31.02				11.680		-22.22

				d				0.002		5.92		0.920		121.52		0.720		328.99		0.044				562.02		0.08		0.004		3.30		53.200		1040.892

				误差				8.984		-34.07		116.492		4.32		354.962		-7.32				1190.033		-52.77				3.331		-0.83

				e		0.2067		0.030		549.27		0.450		367.44		0.163		460.41		1.860				146865.31		21.01		0.021		107.21

				误差				494.082		11.17		399.251		-7.97		428.074		7.55				137963.132		6.45				113.214		-5.30

				总和						870.93				666.33				1021.07						162790.98		23.29				123.24				1081.98

				误差				897.612		-2.97		711.135		-6.30		1015.238		0.57				161101.437		1.05				132.057		-6.68

				总量						763.00				580.06				980.53												78.85				2.063

		稻田5		5a				0.096		110.89		0.820		42.24		0.310		55.24		0.072				358.66		0.05		0.007		2.25

		2.097		b				0.012		13.86		0.081		4.17		0.176		31.36		0.037				184.31		0.03		0.004		1.29

				c				0.037		106.84		0.540		69.54		0.056		24.95		1.710				21295.37		3.05		0.021		16.91

				d				0.001		2.89		0.450		57.95		0.480		213.84		0.043				535.50		0.08		0.007		5.64		7.000		133.530

				e		0.2468		0.012		181.03		0.350		239.35		0.094		222.37		1.390				91921.35		13.15		0.029		124.00

				总和						415.51				413.26				547.76						114295.19		16.35				150.09				133.53

				总量						351.59				642.11				530.97												94.36				0.886

		稻田纵1								1000.64				732.88				1198.00												90.02				2.751

		稻田纵2		7a				0.042		50.07		1.280		68.06		0.390		71.73		0.125				642.72		0.09		0.007		2.33		11.000		86.635

		2.032		b				0.003		3.58		0.094		5.00		0.120		22.07		0.035				179.96		0.03		0.007		2.33

				c				0.106		315.95		0.530		70.45		0.059		27.13		2.040				26222.86		3.75		0.018		14.96

				d				0.006		17.88		0.600		79.76		0.530		243.71				0.127		150.90		0.02		0.005		4.16		2.200		43.318

				e		0.2069		0.019		341.91		0.400		326.30		0.118		332.98		1.540				121480.62		17.38		0.024		122.41

				总和						729.40				549.56				697.63						148677.06		21.27				146.18				129.95

				总量						583.36				456.36				672.89												80.90				1.169

		稻田纵3		8a				0.104		124.08		1.570		83.54		0.340		62.58		0.075				385.90		0.06		0.006		2.00		12.400		97.729

		2.030		b				0.015		17.90		0.175		9.31		0.211		38.84		0.024				123.49		0.02		0.003		1.00

				c				0.046		137.20		0.580		77.15		0.042		19.33		1.240				15950.38		2.28		0.013		10.81

				d				0.001		2.98		0.830		110.41		0.510		234.68				0.095		112.96		0.02		0.006		4.99		3.300		65.021

				e		0.2308		0.016		258.11		0.420		307.13		0.119		301.03		1.590				112436.70		16.09		0.022		100.59

				总和						540.28				587.54				656.46						129009.42		18.46				119.39				162.75

				总量						467.55				530.37				670.08												80.85				1.458

		稻田纵4		9a				0.078		94.19		1.210		65.16		0.330		61.48		0.079				411.40		0.06		0.008		2.69		20.900		166.717

		2.006		b				0.011		13.28		0.127		6.84		0.162		30.18		0.057				296.83		0.04		0.003		1.01

				c				0.056		169.06		0.590		79.43		0.044		20.49		1.560				20309.71		2.91		0.016		13.47

				d				0.003		9.06		0.350		47.12		0.330		153.69				0.056		67.39		0.01		0.007		5.89		2.300		45.867

				e		0.2025		0.008		147.09		0.350		291.71		0.077		222.01		1.130				91075.21		13.03		0.020		104.23

				总和						432.67				490.27				487.85						112160.55		16.05				127.29				212.58

				总量						375.92				415.38				504.64												81.12				1.125

		对照1		10a				0.018		20.83		0.060		3.10		0.009		1.61		0.030				149.71		0.02		0.006		1.94		6.300		48.156

		2.093		b				0.005		5.79		0.029		1.50		0.018		3.21		0.016				79.84		0.01		0.005		1.61

				c				0.006		17.36		0.189		24.38		0.045		20.08		1.010				12600.20		1.80		0.022		17.75

				d				0.000		0.00		0.060		7.74		0.031		13.83				0.030		34.60		0.00		0.012		9.68		1.200		22.931

				e		0.2619		0.002		28.90		0.110		70.89		0.026		57.96		0.770				47984.61		6.86		0.032		128.94

				e		0.2027		0.001		18.67		0.072		59.95		0.018		51.85		0.560				45090.08		6.45		0.022		114.54

				误差				23.785		-21.50		65.419		-8.36		54.904		-5.57				46537.348		-3.11				121.739		-5.92

				总和						72.87				107.60				96.70						60848.95		8.71				159.92				71.09

				总量						52.17				93.77				87.17												98.60				0.220

		对照2		11a				0.018		21.55		0.062		3.31		0.009		1.66		0.035				180.67		0.03		0.008		2.67		0.800		6.326

		2.024		b				0.005		5.98		0.033		1.76		0.019		3.51		0.020				103.24		0.01		0.005		1.67

				c				0.005		14.96		0.026		3.47		0.057		26.31		1.060				13679.47		1.96		0.016		13.35

				d				0.000		0.00		0.096		12.81		0.022		10.16				0.032		38.17		0.01		0.009		7.51		1.200		23.721

				e		0.2189		0.001		17.29		0.089		68.62		0.020		53.34		0.570				42498.72		6.08		0.018		86.78

				总和						59.78				89.97				94.99						56500.28		8.08				111.98				30.05

				总量						43.57				80.42				77.87												79.90				0.186

		横石河床剖面1		12a				0.083		98.97		0.403		21.43		0.208		38.26		0.062				318.83		0.05		0.007		2.33

		2.031		b				0.026		31.00		0.087		4.63		0.141		25.94		0.016				82.28		0.01		0.004		1.33

				c				0.060		178.87		0.510		67.80		0.091		41.85		2.050				26355.30		3.77		0.013		10.81		1.700		33.478

				d				0.006		17.89		0.840		111.68		0.470		216.16				0.052		61.80		0.01		0.008		6.65		30.500		600.630

				e		0.2224		0.017		289.28		0.440		333.91		0.161		422.66		2.230				163650.31		23.41		0.021		99.65

				总和						616.01				539.45				744.87						190468.52		27.25				120.76				634.11

				总量						521.99				489.69				747.38												81.06				1.707

		横石河床剖面1平行		22a				0.083		103.64		0.510		28.40		0.198		38.14		0.057				306.95		0.04		0.005		1.74

				误差				101.307		2.30		24.916		13.99		38.203		-0.16				312.892		-1.90				2.034		-14.42

		1.940		b				0.024		29.97		0.059		3.29		0.136		26.20		0.017				91.55		0.01		0.003		1.04

				误差				30.486		-1.70		3.956		-16.95		26.069		0.50				86.913		5.33				1.187		-12.02

				c				0.059		184.18		0.510		71.00		0.082		39.49		2.040				27463.91		3.93		0.011		9.58		1.000		20.622

				误差				181.524		1.46		69.403		2.30		40.671		-2.90				26909.603		2.06				10.191		-6.04

				d				0.004		12.49		0.850		118.34		0.480		231.17				0.039		48.53		0.01		0.007		6.09		32.900		678.455

				误差				15.187		-17.78		115.006		2.90		223.662		3.36				55.164		-12.02				6.372		-4.37

				e		0.2070		0.016		292.52		0.430		350.60		0.152		428.72		2.090				164786.91		23.57		0.018		91.77

				误差				290.902		0.56		342.256		2.44		425.691		0.71				164218.611		0.35				95.706		-4.12

				总和						622.80				571.63				763.72						192697.85		27.57				110.22				699.08

				误差				619.405		0.55		555.538		2.90		754.296		1.25				191583.184		0.58				115.490		-4.56

				总量						534.76				422.64				702.78												69.19				1.714

		横石河床剖面2		13a				0.076		87.89		0.430		22.18		0.154		27.47		0.050				249.35		0.04		0.006		1.93

		2.095		b				0.016		18.50		0.066		3.40		0.109		19.45		0.007				34.91		0.00		0.006		1.93

				c				0.021		60.71		0.410		52.86		0.074		33.00		1.430				17828.81		2.55		0.015		12.09		1.400		26.737

				d				0.001		2.89		0.650		83.80		0.280		124.88				0.020		23.05		0.00		0.010		8.06		29.000		553.831

				e		0.2373		0.011		175.43		0.350		248.93		0.147		361.68		1.840				126551.37		18.10		0.027		120.07

				总和						345.42				411.18				566.48						144687.50		20.70				144.10				580.57

				总量						309.36				319.26				550.01												89.08				1.348

		横石河床剖面3		14a				0.047		55.40		0.141		7.41		0.102		18.55		0.044				223.67		0.03		0.008		2.63

		2.055		b				0.011		12.97		0.040		2.10		0.081		14.73		0.014				71.17		0.01		0.005		1.64

				c				0.014		41.26		0.237		31.15		0.031		14.09		0.990				12581.50		1.80		0.020		16.43		0.800		15.573

				d				0.000		0.00		0.128		16.82		0.182		82.74				0.041		48.16		0.01		0.010		8.22		1.600		31.147

				e		0.2153		0.002		35.16		0.090		70.55		0.045		122.03		0.700				53064.10		7.59		0.029		142.14

				总和						144.78				128.04				252.14						65988.60		9.44				171.07				46.72

				总量						132.57				121.91				239.52												135.22				0.541

		横石河床剖面4		15a				0.033		38.46		0.106		5.51		0.078		14.03		0.042				211.12		0.03		0.006		1.95

		2.078		b				0.008		9.32		0.036		1.87		0.083		14.92		0.010				50.27		0.01		0.002		0.65

				c				0.010		29.14		0.260		33.79		0.028		12.59		1.040				13069.37		1.87		0.032		26.00		1.200		23.099

				d				0.001		2.91		0.149		19.36		0.161		72.38				0.011		12.78		0.00		0.011		8.94		1.300		25.024

				e		0.2125		0.002		35.62		0.094		74.66		0.058		159.36		1.070				82181.04		11.76		0.027		134.09

				总和						115.46				135.19				273.27						95524.57		13.67				171.63				48.12

				总量						113.67				115.95				258.28												125.06				0.656

		铜尾矿表层		16a				0.012		14.39		0.041		2.19		0.009		1.67		0.026				134.47		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.003		3.60		0.137		7.33		0.040		7.40		0.213				1101.59		0.16		0.005		1.67

				c				0.009		26.98		0.460		61.50		0.005		2.31		3.000				38788.33		5.55		0.039		32.60

				d				0.002		6.00		1.430		191.20		0.002		0.93		2.220				28703.37				0.002		1.67

				e		0.2251		0.002		33.63		0.860		644.82		0.530		1374.68		6.000				435033.32		62.24		0.013		60.95		7.900		877.388

				e		0.2149		0.001		17.61		0.830		651.86		0.510		1385.59		5.700				432897.63		61.93		0.015		73.66		9.000		1046.999

				总和						78.60				715.84				1386.06						475057.71		67.96				97.56

				误差				25.618		-31.26		648.341		0.54		1380.136		0.40				433965.473		-0.25				67.303		9.45

				总量						50.30				741.34				1309.41												70.55				3.284

		铜尾矿深层		17a				0.011		13.10		0.017		0.90		0.005		0.92		0.025				128.39		0.02		0.006		1.99

		2.034		b				0.005		5.95		0.158		8.39		0.012		2.20		0.500				2567.84		0.37		0.007		2.32

				c				0.000		0.00		1.870		248.28		0.006		2.76		6.500				83454.64		11.94		0.041		34.04		0.200		3.933

				d				0.005		14.89		2.270		301.39		0.002		0.92		3.400				43653.20		6.25		0.002		1.66

				e		0.2156		0.001		17.55		1.220		955.05		1.220		3303.79		6.000				454202.23		64.98		0.018		88.10		10.000		1159.555

				总和						51.49				1514.02				3310.59						584006.30		83.55				128.12				1163.49

				总量						44.26				731.74				2678.11												81.05				4.333

		铁尾矿		18a				0.014		16.76		0.015		0.80		0.003		0.55		0.028				144.60		0.02		0.007		2.34

		2.023		b				0.010		11.97		0.036		1.92		0.032		5.91				0.005		2.39		0.00		0.003		1.00

				c				0.027		80.83		0.330		44.06		0.143		66.04		1.680				21689.25		3.10		0.013		10.85		4.500		88.990

				d				0.001		2.99		0.149		19.89		0.130		60.04		0.000				0.00		0.00		0.004		3.34		3.100		61.304

				e		0.2166		0.059		1030.87		1.840		1433.75		0.440		1186.03		10.800				813789.47		116.42		0.020		97.44		9.600		1108.033

				总和						1143.43				1500.42				1318.58						835625.71		119.55				114.97				1258.33

				总量						1048.70				1461.74				1163.42												68.21				2.817

		GSS-2				0.2674		0.000		0.00		0.069		43.55		0.009		19.65		0.590				36011.18		5.15		0.016		63.14

		GSS-6				0.1295		0.009		258.76		0.076		99.05		0.090		405.76		0.620				78139.15		11.18		0.013		105.94

		GSS-7				0.2325		0.003		48.04		0.182		132.12		0.188		472.10		2.800				196553.98		28.12		0.119		540.13

		GSR-2				0.2195		0.002		33.92		0.095		73.05		0.023		61.18		0.670				49818.09		7.13		0.011		52.89

		GSS-5				0.2134		0.031		540.87		0.680		537.81		0.056		153.21		1.640				125428.49		17.94		0.028		138.46		1.300		152.296





Sheet2

		Pb

		1---8		吸光度				0.007		0.015		0.035		0.066

		23---28		浓度				1		2		5		10

		9---22		吸光度				0.007		0.013

		five		浓度				1		2		5		10

		Zn

				吸光度				0.04		0.08		0.144

				浓度				0.25		0.5		1

		Cu		吸光度				0.045		0.087		0.17

				浓度				1		2		4

		1---9

		Fe (ci)		吸光度				0.015		0.077		0.153

				浓度				10		50		100

		Fe( Ling)		吸光度				0.014		0.042		0.083

				浓度				1		2.5		5

		Cr		吸光度				0.025		0.05		0.093

				浓度				1		2		4

		1---8

								0.046		0.096		0.185

								1		2		4





Sheet4

				0		I		II		III		IV		V

		稻田		Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

				Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

				Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

				Fe		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

				Cr		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

				0		I		II		III		IV		V

		对照土		Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

				Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

				Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

				Fe		0.26		0.14		21.74		0.06		77.8

				Cr		1.33		1.11		12.2		6.65		78.71

				0		a		b		c		d		e

		横石河		Pb		23.11		5.82		25.52		1.71		43.84

				Zn		4.88		0.92		15.22		19.11		59.87

				Cu		5.32		4.07		5.44		27.28		57.89

				Fe		0.2		0.05		14.14		0.03		85.58

				Cr		1.42		0.9		10.74		5.25		81.69

				0		a		b		c		d		e

		铜尾矿		Pb		20.2		7.02		19.83		15.35		37.61

				Zn		0.13		0.65		12.8		20.35		66.08

				Cu		0.06		0.2		0.11		0.04		99.59

				Fe		0.02		0.34		11.24		6.65		81.75

				Cr		1.9		1.76		29.31		1.46		65.56

				0		a		b		c		d		e

		铁尾矿		Pb		1.47		1.05		7.07		0.26		90.16

				Zn		0.05		0.13		2.94		1.33		95.56

				Cu		0.04		0.45		5.01		4.55		89.95

				Fe		0.02		0		2.6		0		97.39

				Cr		2.04		0.87		9.44		2.91		84.75

		Pb		0		a		b		c		d		e				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		横石河底泥		剖面1		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96				a		16.36		25.44		38.26		33.31

				剖面2		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79				b		4.92		5.36		8.96		8.07

				剖面3		38.26		8.96		28.5		0		24.29				c		29.31		17.58		28.5		25.24

				剖面4		33.31		8.07		25.24		2.52		30.85				d		2.45		0.84		0		2.52

				0		a		b		c		d		e				e		46.96		50.79		24.29		30.85

		Zn		剖面1		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

				剖面2		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

				剖面3		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

				剖面4		4.08		1.38		24.99		14.32		55.23

		Cu		0		a		b		c		d		e

				剖面1		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

				剖面2		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

				剖面3		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4

				剖面4		5.13		5.46		4.61		26.49		58.32

				0		a		b		c		d		e

		Fe		剖面1		0.16		0.05		14.05		0.03		85.72

				剖面2		0.17		0.02		12.32		0.02		87.47

				剖面3		0.34		0.11		19.07		0.07		80.41

				剖面4		0.22		0.05		13.68		0.01		86.03

				0		a		b		c		d		e

		Cr		剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

				剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

				剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

				剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		Pb		剖面1		101.31		30.49		181.52		15.19		290.9		619.41

				剖面2		87.89		18.5		60.71		2.89		175.43		345.42

				剖面3		55.4		12.97		41.26		0		35.16		144.79

				剖面4		38.46		9.32		29.14		2.91		35.62		115.45

		Zn				24.92		3.96		69.4		115.01		342.26		555.55

						22.18		3.4		52.86		83.8		248.93		411.17

						7.41		2.1		31.15		16.82		70.55		128.03

						5.51		1.87		33.79		19.36		74.66		135.19

		Cu				38.2		26.07		40.67		223.66		425.69		754.29

						27.47		19.45		33		124.88		361.68		566.48

						18.55		14.73		14.09		82.74		122.03		252.14

						14.03		14.92		12.59		72.38		159.36		273.28

		Fe				312.89		86.91		26909.6		55.16		164218.61		191583.17

						249.35		34.91		17828.81		23.05		126551.37		144687.49

						223.67		71.17		12581.5		48.16		53064.1		65988.6

						211.12		50.27		13069.37		12.78		82181.04		95524.58

		Cr				2.03		1.19		10.19		6.37		95.71		115.49

						1.93		1.93		12.09		8.06		120.07		144.08

						2.63		1.64		16.43		8.22		142.14		171.06

						1.95		0.65		26		8.94		134.09		171.63

		Zongliang				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						Pb		619.41		345.42		144.79		115.45

						Zn		555.55		411.17		128.03		135.19

						Cu		754.29		566.48		252.14		273.28

						Fe		1915.832		1446.875		659.886		955.2458

						Cr		115.49		144.08		171.06		171.63

		土壤				pH				有机质				阳离子交换量[3]

										（%）				（毫克当量/100g土）

		稻田土				3.15				2.39				11.17

		横石河底泥				3.91				2.46				9.58

		铜尾矿砂				5.65				17.55				5.8

		铁尾矿				5.25				0.21				4.6

		对照土				4.33				2.22				9.21
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												Pb

						0		a		b		c		d		e

		稻田				1		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

												Zn

						0		a		b		c		d		e

						2		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

												Cu

						0		a		b		c		d		e

						3		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

												Fe

						0		a		b		c		d		e

						4		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

												Cr

						0		a		b		c		d		e

						5		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		稻田				a		9.86		15.32		11.11		1.91

						b		0.9		1.09		3.67		1.65

						c		41.2		13.72		3.45		11.74

						d		2.52		17.11		35.99		4.12

						e		45.52		52.76		45.78		80.58

		横石河				0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		23.11		4.88		5.32		1.42

						b		5.82		0.92		4.07		0.9

						c		25.52		15.22		5.44		10.74

						d		1.71		19.11		27.28		5.25

						e		43.84		59.87		57.89		81.69

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铜尾矿砂				a		20.2		0.13		0.06		1.9

						b		7.02		0.65		0.2		1.76

						c		19.83		12.8		0.11		29.31

						d		15.35		20.35		0.04		1.46

						e		37.61		66.08		99.59		65.56

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铁尾矿				a		1.47		0.05		0.04		2.04

						b		1.05		0.13		0.45		0.87

						c		7.07		2.94		5.01		9.44

						d		0.26		1.33		4.55		2.91

						e		90.16		95.56		89.95		84.75

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		33.25		3.21		1.78		1.33

		对照				b		9.24		1.55		3.54		1.11

						c		27.71		25.22		22.17		12.2

						d		0		8.01		15.27		6.65

						e		29.8		62.02		57.24		78.71

						0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						a		1.76		1.34		1.54		1.14

						b		1.03		1.34		0.96		0.38

						c		8.82		8.39		9.6		15.15

						d		5.52		5.59		4.81		5.21

						e		82.87		83.32		83.09		78.13

						0		a		b		c		d		e

		Cr				剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

						剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

						剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

						剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

								各采样点土壤中重金属的含量（mg/kg)

		土壤				形态		Pb		Zn		Cu		Fe		Cr

		稻田土				a		73.39		88.19		77.24		571.55		2.43

						b		6.70		6.25		25.53		170.41		2.10

						c		306.76		78.95		24.00		26545.79		14.91

						d		18.79		98.51		250.21		774.46		5.23

						e		338.94		303.68		318.27		117893.82		102.35

						总量		744.58		575.58		695.26		145956.03		127.02

		横石河底泥				a		70.76		15.00		24.56		249.26		2.14

						b		17.82		2.83		18.79		60.82		1.35

						c		78.16		46.80		25.09		17597.32		16.18

						d		5.25		58.75		125.92		34.79		7.90

						e		134.28		184.10		267.19		106503.78		123.00

						总量		306.27		307.49		461.55		124445.96		150.57

		铜尾矿砂				a		13.75		1.55		1.30		131.43		2.17

						b		4.78		7.86		4.80		1834.72		2.00

						c		13.49		154.89		2.54		61121.49		33.32

						d		10.45		246.30		0.93		36178.29		1.67

						e		25.59		799.94		2339.24		444617.78		74.53

						总量		68.05		1210.53		2348.79		543883.69		113.68

		铁尾矿				a		16.76		0.80		0.55		144.60		2.34

						b		11.97		1.92		5.91		2.39		1.00

						c		80.83		44.06		66.04		21689.25		10.85

						d		2.99		19.89		60.04		0.00		3.34

						e		1030.87		1433.75		1186.03		813789.47		97.44

						总量		1143.43		1500.42		1318.58		835625.71		114.97

		对照土				a		20.83		3.10		1.61		149.71		1.94

						b		5.79		1.50		3.21		79.84		1.61

						c		17.36		24.38		20.08		12600.20		17.75

						d		0.00		7.74		13.83		34.60		9.68

						e		18.67		59.95		51.85		45090.08		114.54

						总量		62.65		96.67		90.58		57954.43		145.52

										Cu

						0		稻田土		横石河沉积物		铜尾矿砂		铁尾矿		对照土

						a		11.11		5.32		0.06		0.04		1.78

						b		3.67		4.07		0.2		0.45		3.54

						c		3.45		5.44		0.11		5.01		22.17

						d		35.99		27.28		0.04		4.55		15.27

						e		45.78		57.89		99.59		89.95		57.24
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				Pb		Zn		Cu		As		Cd				Cr

		横石河沉积物		1841.02		2326.28		1522.61		867.95		10.33				80.90

		横石河河床土		521.99		489.69		747.38		287.40		1.71				81.06

		（0～15cm)

		横石河河床土		309.36		319.26		550.01		262.09		1.35				89.08

		（15~30cm)

		横石河河床土		132.57		121.91		239.52		70.80		0.54				135.22

		（30~45cm)

		横石河河床土		113.67		115.95		258.28		78.85		0.66				125.06

		（45~60cm)

		污灌稻田土		601.47		540.85		750.43		227.32		1.55				86.44（78.85～96.62）

		(平均值，n=9）		（351.59～1000.64）		（415.38～732.88）		（504.64～1198.00）		(134.81～376.731)		（1.02～2.27）

		清灌菜地土		52.17		93.77		87.17		40.24		0.22				98.60

		土壤环境二级标准		250.00		200.00		50.00		40.00		0.30				250.00

		（GB15618-1995)

				2.41		2.70		15.01		5.68		5.17

		（351.59～1000.64）
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图表3

		Pb		Pb		Pb		Pb		Pb

		Zn		Zn		Zn		Zn		Zn

		Cu		Cu		Cu		Cu		Cu



可交换态

碳酸盐态

Fe-Mn氧化态

有机态

残余态

w/%

D 河床土(30~45 cm)

38.26

8.96

28.5

0

24.29

5.79

1.64

24.33

13.14

55.1

7.36

5.84

5.59

32.82

48.4
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						0		I		II		III		IV		V

		稻田				Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

						Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

						Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

						0		I		II		III		IV		V

		对照土				Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

						Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

						Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

						0		I		II		III		IV		V

		剖面1				Pb		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96

						Zn		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

						Cu		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

		剖面2				0		I		II		III		IV		V

						Pb		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79

						Zn		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

						Cu		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

						0		I		II		III		IV		V

		剖面3				Pb		38.26		8.96		28.5		0		24.29

						Zn		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

						Cu		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4
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				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				1.00				67.52				6.03				295.41				18.09		331.84		718.88		588.64

				2.00				102.58				10.49				308.91				20.40		343.07		785.45		645.48

				3.00				50.07				3.58				315.95				17.88		341.91		729.40		583.36

		稻田土		平均值				73.39				6.70				306.76				18.79		338.94		744.58		605.83

				占总量%				9.86				0.90				41.20				2.52		45.52		100.00

				Zn				62.91				4.25				79.31				79.31		281.88		507.67		420.76

								133.61				9.51				87.08				136.46		302.85		669.51		599.32

								68.06				5.00				70.45				79.76		326.30		549.56		456.36

				平均值				88.19				6.25				78.95				98.51		303.68		575.58		492.15

				占总量%				15.32				1.09				13.72				17.11		52.76		100.00

				Cu				52.08				16.74				24.65				237.17		304.72		635.36		633.01

								107.90				37.77				20.23				269.75		317.10		752.78		848.05

								71.73				22.07				27.13				243.71		332.98		697.63		672.89

				平均值				77.24				25.53				24.00				250.21		318.27		695.26		717.98

				占总量%				11.11				3.67				3.45				35.99		45.78		100.00

				Fe				488.79				135.20				26519.19				324.99		115848.43		143316.59

								583.15				196.06				26895.32				1847.48		116352.42		145874.44

								642.72				179.96				26222.86				150.90		121480.62		148677.06

				平均值				571.55				170.41				26545.79				774.46		117893.82		145956.03

				占总量%				0.39				0.12				18.19				0.53		80.77		100.00

				Cr				2.35				2.02				15.13				5.04		92.53		117.08		82.00

								2.60				1.95				14.63				6.50		92.12		117.80		89.48

								2.33				2.33				14.96				4.16		122.41		146.18		80.90

				平均值				2.43				2.10				14.91				5.23		102.35		127.02		84.12

				占总量%				1.91				1.65				11.74				4.12		80.58		100.00

				Cd																						1.12

																										2.27

																										1.17

				平均值																						1.52

		对照土		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								20.83				5.79				17.36				0.00		18.67		62.65		52.17

				占总量%				33.25				9.24				27.71				0.00		29.80

				Zn				3.10				1.50				24.38				7.74		59.95		96.67		93.77

				占总量%				3.21				1.55				25.22				8.01		62.02

				Cu				1.61				3.21				20.08				13.83		51.85		90.58		87.17

				占总量%				1.78				3.54				22.17				15.27		57.24

				Fe				149.71				79.84				12600.20				34.60		45090.08		57954.43

				占总量%				0.26				0.14				21.74				0.06		77.80

				Cr				1.94				1.61				17.75				9.68		114.54		145.52		98.60

				占总量%				1.33				1.11				12.20				6.65		78.71

				Cd																						0.22

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

		横石河底泥		剖面1				101.31				30.49				181.52				15.19		290.90		619.41		521.99

				占总量%				16.36				4.92				29.31				2.45		46.96

				剖面2				87.89				18.50				60.71				2.89		175.43		345.42		309.36

				占总量%				25.44				5.36				17.58				0.84		50.79

				剖面3				55.40				12.97				41.26				0.00		35.16		144.78		132.57

				占总量%				38.26				8.96				28.50				0.00		24.29

				剖面4				38.46				9.32				29.14				2.91		35.62		115.46		113.67

				占总量%				33.31				8.07				25.24				2.52		30.85

				平均值				70.76				17.82				78.16				5.25		134.28		306.27

				占总量%				23.11				5.82				25.52				1.71		43.84

				Zn

				剖面1				24.92				3.96				69.40				115.01		342.26		555.54		489.69

				占总量%				4.49				0.71				12.49				20.70		61.61

				剖面2				22.18				3.40				52.86				83.80		248.93		411.18		319.26

				占总量%				5.39				0.83				12.86				20.38		60.54

				剖面3				7.41				2.10				31.15				16.82		70.55		128.04		121.91

				占总量%				5.79				1.64				24.33				13.14		55.10

				剖面4				5.51				1.87				33.79				19.36		74.66		135.19		115.95

				占总量%				4.08				1.38				24.99				14.32		55.23

				平均值				15.00				2.83				46.80				58.75		184.10		307.49

				占总量%				4.88				0.92				15.22				19.11		59.87

				Cu

				剖面1				38.20				26.07				40.67				223.66		425.69		754.30		747.38

				占总量%				5.06				3.46				5.39				29.65		56.44

				剖面2				27.47				19.45				33.00				124.88		361.68		566.48		550.01

				占总量%				4.85				3.43				5.83				22.04		63.85

				剖面3				18.55				14.73				14.09				82.74		122.03		252.14		239.52

				占总量%				7.36				5.84				5.59				32.82		48.40

				剖面4				14.03				14.92				12.59				72.38		159.36		273.27		258.28

				占总量%				5.13				5.46				4.61				26.49		58.32

				平均值				24.56				18.79				25.09				125.92		267.19		461.55

				占总量%				5.32				4.07				5.44				27.28		57.89

				Fe

				剖面1				312.89				86.91				26909.60				55.16		164218.61		191583.18

				占总量%				0.16				0.05				14.05				0.03		85.72

				剖面2				249.35				34.91				17828.81				23.05		126551.37		144687.50

				占总量%				0.17				0.02				12.32				0.02		87.47

				剖面3				223.67				71.17				12581.50				48.16		53064.10		65988.60

				占总量%				0.34				0.11				19.07				0.07		80.41

				剖面4				211.12				50.27				13069.37				12.78		82181.04		95524.57

				占总量%				0.22				0.05				13.68				0.01		86.03

				平均值				249.26				60.82				17597.32				34.79		106503.78		124445.96

				占总量%				0.20				0.05				14.14				0.03		85.58

				Cr

				剖面1				2.03				1.19				10.19				6.37		95.71		115.49		81.06

				占总量%				1.76				1.03				8.82				5.52		82.87

				剖面2				1.93				1.93				12.09				8.06		120.07		144.10		89.08

				占总量%				1.34				1.34				8.39				5.59		83.32

				剖面3				2.63				1.64				16.43				8.22		142.14		171.07		135.22

				占总量%				1.54				0.96				9.60				4.81		83.09

				剖面4				1.95				0.65				26.00				8.94		134.09		171.63		125.06

				占总量%				1.14				0.38				15.15				5.21		78.13

				平均值				2.14				1.35				16.18				7.90		123.00		150.57

				占总量%				1.42				0.90				10.74				5.25		81.69

				Cd

				剖面1																						1.71

				剖面2																						1.35

				剖面3																						0.54

				剖面4																						0.66

				平均值

		铜尾矿砂		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				表层				14.39				3.60				26.98				6.00		33.63		84.60		50.30

				占总量%				17.01				4.26				31.89				7.09		39.75

				深层				13.10				5.95				0.00				14.89		17.55		51.49		44.26

				占总量%				25.44				11.56				0.00				28.92		34.08

				平均值				13.75				4.78				13.49				10.45		25.59		68.05

				占总量%				20.20				7.02				19.83				15.35		37.61

				Zn

				表层				2.19				7.33				61.50				191.20		644.82		907.04		741.34

				占总量%				0.24				0.81				6.78				21.08		71.09

				深层				0.90				8.39				248.28				301.39		955.05		1514.02		731.74

				占总量%				0.06				0.55				16.40				19.91		63.08

				平均值				1.55				7.86				154.89				246.30		799.94		1210.53

				占总量%				0.13				0.65				12.80				20.35		66.08

				Cu

				表层				1.67				7.40				2.31				0.93		1374.68		1386.99		1309.41

				占总量%				0.12				0.53				0.17				0.07		99.11

				深层				0.92				2.20				2.76				0.92		3303.79		3310.59		2678.11

				占总量%				0.03				0.07				0.08				0.03		99.79

				平均值				1.30				4.80				2.54				0.93		2339.24		2348.79

				占总量%				0.06				0.20				0.11				0.04		99.59

				Fe

				表层				134.47				1101.59				38788.33				28703.37		435033.32		503761.08

				占总量%				0.03				0.22				7.70				5.70		86.36

				深层				128.39				2567.84				83454.64				43653.20		454202.23		584006.30

				占总量%				0.02				0.44				14.29				7.47		77.77

				平均值				131.43				1834.72				61121.49				36178.29		444617.78		543883.69

				占总量%				0.02				0.34				11.24				6.65		81.75

				Cr

				表层				2.34				1.67				32.60				1.67		60.95		99.23		70.55

				占总量%				2.36				1.68				32.85				1.68		61.42

				深层				1.99				2.32				34.04				1.66		88.10		128.12		81.05

				占总量%				1.55				1.81				26.57				1.30		68.76

				平均值				2.17				2.00				33.32				1.67		74.53		113.68

				占总量%				1.90				1.76				29.31				1.46		65.56

				Cd

				表层																						3.28

				深层																						4.33

		铁尾矿		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								16.76				11.97				80.83				2.99		1030.87		1143.43		1048.70

				占总量%				1.47				1.05				7.07				0.26		90.16

				Zn				0.80				1.92				44.06				19.89		1433.75		1500.42		1461.74

				占总量%				0.05				0.13				2.94				1.33		95.56

				Cu				0.55				5.91				66.04				60.04		1186.03		1318.58		1163.42

				占总量%				0.04				0.45				5.01				4.55		89.95

				Fe				144.60				2.39				21689.25				0.00		813789.47		835625.71

				占总量%				0.02				0.00				2.60				0.00		97.39

				Cr				2.34				1.00				10.85				3.34		97.44		114.97		68.21

				占总量%				2.04				0.87				9.44				2.91		84.75

				Cd																						2.82

				土壤								pH								有机质（%）				阳离子交换量（毫克当量/100g土）

				稻田土								3.15

				横石河底泥								3.91

				铜尾矿砂								5.65

				铁尾矿								5.25

				对照土								4.33

		污染物

				Pb				Zn				Cu				Cr				Cd

		项目

		横石河河石附着物		4760.23				6462.95				4970.61				18.08				38.49

		横石河沉积物		1841.02				2326.28				1522.61				80.90				10.33

		铁尾矿		1048.70				1461.74				1163.42				68.21				2.82

		铜尾矿砂		50.30				741.34				1309.41				70.55				3.28

		污溉稻田土		605.83				492.15				717.98				84.12				1.52

		对照土		52.17				93.77				87.17				98.60				0.22

		土壤环境二级标准值（GB15618-1995)		250.00				200.00				50.00				250.00				0.30
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Sheet1

		样品号				重量（g）		Pb(吸光度）		浓度(ppm)		Zn(吸光度）		浓度		Cu(吸光度）		浓度		Fe(吸光度次灵）		Fe(灵）		浓度		Fe2O3  %		Cr(吸光度）		浓度		Cd(ug/L）		浓度(ppm)

		稻田1		1a				0.012		14.39		0.003		0.16		0.001		0.18		0.027				139.61		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.006		7.19		0.076		4.06		0.104		19.24		0.028				144.78		0.02		0.005		1.67

				c				0.100		299.75		0.500		66.84		0.060		27.75		1.990				25724.50		3.68		0.020		16.72		2.500		49.502

				d				0.005		14.99		0.540		72.19		0.530		245.09		0.020				258.54		0.04		0.006		5.02		15.400		304.935

				e		0.2380		0.023		359.81		0.470		333.30		0.135		331.18		1.760				120693.11		17.27		0.026		115.28

				总和						696.13				476.55				623.43						146960.54		21.02				141.03				354.44

		601.468		总量		540.854				594.68				462.26				672.16		86.444				1.546						85.80				1.18

		稻田1平行		19a				0.056		67.52		1.170		62.91		0.280		52.08		0.094				488.79		0.07		0.007		2.35

				误差				40.955		64.87		31.537		99.49		26.134		99.29		0.000		314.198		55.57				2.347		0.28

		2.009		b				0.005		6.03		0.079		4.25		0.090		16.74		0.026				135.20		0.02		0.006		2.02

				误差				6.611		-8.81		4.156		2.22		17.989		-6.94				139.988		-3.42				1.844		9.37

				c				0.098		295.41		0.590		79.31		0.053		24.65		2.040				26519.19		3.79		0.018		15.13		2.400		47.790

				误差				297.576		-0.73		73.077		8.54		26.196		-5.92				26121.844		1.52				15.923		-4.98

				d				0.006		18.09		0.590		79.31		0.510		237.17		0.025				324.99		0.05		0.006		5.04		14.100		280.765

				误差				16.537		9.37		75.750		4.70		241.128		-1.64				291.764		11.39				5.029		0.28

				e		0.2395		0.021		331.84		0.400		281.88		0.125		304.72		1.700				115848.43		16.57		0.021		92.53

				误差				345.822		-4.04		307.592		-8.36		317.949		-4.16				118270.772		-2.05				103.908		-10.95

				总和						718.88				507.67				635.36						143316.59		20.50				117.08				328.55

				误差				707.501		1.61		492.111		3.16		629.398		0.95				145138.566		-1.26				129.052		-9.28

				总量						588.64				420.76				633.01												82.00				1.12

		稻田2		2a				0.033		39.22		1.420		75.26		0.410		75.17		0.130				666.29		0.10		0.009		2.98

		2.038		b				0.004		4.75		0.091		4.82		0.101		18.52		0.045				230.64		0.03		0.006		1.99

				c				0.112		332.77		0.440		58.30		0.072		33.00		2.150				27548.69		3.94		0.018		14.91		2.200		43.180

				d				0.007		20.80		0.430		56.98		0.480		220.02		0.013				166.57		0.02		0.006		4.97		8.400		164.868

				e		0.2117		0.024		422.10		0.420		334.84		0.128		353.01		1.710				131832.36		18.86		0.026		129.61

				总和						819.64				530.21				699.72						160444.56		22.95				154.46				208.05

				总量						631.00				448.96				676.52												96.62				1.02

		稻田3		3a				0.088		102.58		2.570		133.61		0.600		107.90		0.116				583.15		0.08		0.008		2.60

		2.078		b				0.009		10.49		0.183		9.51		0.210		37.77		0.039				196.06		0.03		0.006		1.95

				c				0.106		308.91		0.670		87.08		0.045		20.23		2.140				26895.32		3.85		0.018		14.63		3.200		61.604

				d				0.007		20.40		1.050		136.46		0.600		269.75		0.147				1847.48		0.26		0.008		6.50		21.400		411.974

				e		0.2062		0.019		343.07		0.370		302.85		0.112		317.13		1.470				116352.42		16.65		0.018		92.12

				总和						785.45				669.51				752.78						145874.44		20.87				117.80				473.58

				总量						645.48				599.32				848.05												89.48				2.27

		稻田4		4a				0.068		81.90		2.475		132.95		0.920		170.95		0.132				685.66		0.10		0.007		2.35

		2.011		b				0.005		6.02		0.148		7.95		0.220		40.88		0.036				187.00		0.03		0.005		1.68

				c				0.128		385.43		0.540		72.52		0.045		20.90		2.130				27660.24		3.96		0.017		14.27		2.300		45.751

				d				0.004		12.04		0.830		111.46		0.820		380.93		0.140				1818.04		0.26		0.004		3.36		26.500		527.127

				e		0.2036		0.024		438.89		0.520		431.06		0.138		395.73		1.610				129060.95		18.46		0.023		119.21

				总和						924.29				755.94				1009.40						159411.89		22.81				140.88				572.88

				总量						756.06				642.11				1068.94												76.96				1.844

		稻田4平行		21a				0.069		81.75		2.220		117.30		0.960		175.46		0.120				613.12		0.09		0.006		1.98

				误差				81.826		-0.10		125.121		-6.25		173.209		1.30				649.389		-5.59				2.167		-8.51

		2.044		b				0.005		5.92		0.162		8.56		0.240		43.87		0.037				189.04		0.03		0.005		1.65

				误差				5.973		-0.83		8.255		3.69		42.373		3.52				188.021		0.54				1.666		-0.83

				c				0.077		228.06		0.390		51.51		0.027		12.34		1.140				14561.49		2.08		0.011		9.08		2.100		41.088

				误差				306.747		-25.65		62.016		-16.93		16.621		-25.77				21110.861		-31.02				11.680		-22.22

				d				0.002		5.92		0.920		121.52		0.720		328.99		0.044				562.02		0.08		0.004		3.30		53.200		1040.892

				误差				8.984		-34.07		116.492		4.32		354.962		-7.32				1190.033		-52.77				3.331		-0.83

				e		0.2067		0.030		549.27		0.450		367.44		0.163		460.41		1.860				146865.31		21.01		0.021		107.21

				误差				494.082		11.17		399.251		-7.97		428.074		7.55				137963.132		6.45				113.214		-5.30

				总和						870.93				666.33				1021.07						162790.98		23.29				123.24				1081.98

				误差				897.612		-2.97		711.135		-6.30		1015.238		0.57				161101.437		1.05				132.057		-6.68

				总量						763.00				580.06				980.53												78.85				2.063

		稻田5		5a				0.096		110.89		0.820		42.24		0.310		55.24		0.072				358.66		0.05		0.007		2.25

		2.097		b				0.012		13.86		0.081		4.17		0.176		31.36		0.037				184.31		0.03		0.004		1.29

				c				0.037		106.84		0.540		69.54		0.056		24.95		1.710				21295.37		3.05		0.021		16.91

				d				0.001		2.89		0.450		57.95		0.480		213.84		0.043				535.50		0.08		0.007		5.64		7.000		133.530

				e		0.2468		0.012		181.03		0.350		239.35		0.094		222.37		1.390				91921.35		13.15		0.029		124.00

				总和						415.51				413.26				547.76						114295.19		16.35				150.09				133.53

				总量						351.59				642.11				530.97												94.36				0.886

		稻田纵1								1000.64				732.88				1198.00												90.02				2.751

		稻田纵2		7a				0.042		50.07		1.280		68.06		0.390		71.73		0.125				642.72		0.09		0.007		2.33		11.000		86.635

		2.032		b				0.003		3.58		0.094		5.00		0.120		22.07		0.035				179.96		0.03		0.007		2.33

				c				0.106		315.95		0.530		70.45		0.059		27.13		2.040				26222.86		3.75		0.018		14.96

				d				0.006		17.88		0.600		79.76		0.530		243.71				0.127		150.90		0.02		0.005		4.16		2.200		43.318

				e		0.2069		0.019		341.91		0.400		326.30		0.118		332.98		1.540				121480.62		17.38		0.024		122.41

				总和						729.40				549.56				697.63						148677.06		21.27				146.18				129.95

				总量						583.36				456.36				672.89												80.90				1.169

		稻田纵3		8a				0.104		124.08		1.570		83.54		0.340		62.58		0.075				385.90		0.06		0.006		2.00		12.400		97.729

		2.030		b				0.015		17.90		0.175		9.31		0.211		38.84		0.024				123.49		0.02		0.003		1.00

				c				0.046		137.20		0.580		77.15		0.042		19.33		1.240				15950.38		2.28		0.013		10.81

				d				0.001		2.98		0.830		110.41		0.510		234.68				0.095		112.96		0.02		0.006		4.99		3.300		65.021

				e		0.2308		0.016		258.11		0.420		307.13		0.119		301.03		1.590				112436.70		16.09		0.022		100.59

				总和						540.28				587.54				656.46						129009.42		18.46				119.39				162.75

				总量						467.55				530.37				670.08												80.85				1.458

		稻田纵4		9a				0.078		94.19		1.210		65.16		0.330		61.48		0.079				411.40		0.06		0.008		2.69		20.900		166.717

		2.006		b				0.011		13.28		0.127		6.84		0.162		30.18		0.057				296.83		0.04		0.003		1.01

				c				0.056		169.06		0.590		79.43		0.044		20.49		1.560				20309.71		2.91		0.016		13.47

				d				0.003		9.06		0.350		47.12		0.330		153.69				0.056		67.39		0.01		0.007		5.89		2.300		45.867

				e		0.2025		0.008		147.09		0.350		291.71		0.077		222.01		1.130				91075.21		13.03		0.020		104.23

				总和						432.67				490.27				487.85						112160.55		16.05				127.29				212.58

				总量						375.92				415.38				504.64												81.12				1.125

		对照1		10a				0.018		20.83		0.060		3.10		0.009		1.61		0.030				149.71		0.02		0.006		1.94		6.300		48.156

		2.093		b				0.005		5.79		0.029		1.50		0.018		3.21		0.016				79.84		0.01		0.005		1.61

				c				0.006		17.36		0.189		24.38		0.045		20.08		1.010				12600.20		1.80		0.022		17.75

				d				0.000		0.00		0.060		7.74		0.031		13.83				0.030		34.60		0.00		0.012		9.68		1.200		22.931

				e		0.2619		0.002		28.90		0.110		70.89		0.026		57.96		0.770				47984.61		6.86		0.032		128.94

				e		0.2027		0.001		18.67		0.072		59.95		0.018		51.85		0.560				45090.08		6.45		0.022		114.54

				误差				23.785		-21.50		65.419		-8.36		54.904		-5.57				46537.348		-3.11				121.739		-5.92

				总和						72.87				107.60				96.70						60848.95		8.71				159.92				71.09

				总量						52.17				93.77				87.17												98.60				0.220

		对照2		11a				0.018		21.55		0.062		3.31		0.009		1.66		0.035				180.67		0.03		0.008		2.67		0.800		6.326

		2.024		b				0.005		5.98		0.033		1.76		0.019		3.51		0.020				103.24		0.01		0.005		1.67

				c				0.005		14.96		0.026		3.47		0.057		26.31		1.060				13679.47		1.96		0.016		13.35

				d				0.000		0.00		0.096		12.81		0.022		10.16				0.032		38.17		0.01		0.009		7.51		1.200		23.721

				e		0.2189		0.001		17.29		0.089		68.62		0.020		53.34		0.570				42498.72		6.08		0.018		86.78

				总和						59.78				89.97				94.99						56500.28		8.08				111.98				30.05

				总量						43.57				80.42				77.87												79.90				0.186

		横石河床剖面1		12a				0.083		98.97		0.403		21.43		0.208		38.26		0.062				318.83		0.05		0.007		2.33

		2.031		b				0.026		31.00		0.087		4.63		0.141		25.94		0.016				82.28		0.01		0.004		1.33

				c				0.060		178.87		0.510		67.80		0.091		41.85		2.050				26355.30		3.77		0.013		10.81		1.700		33.478

				d				0.006		17.89		0.840		111.68		0.470		216.16				0.052		61.80		0.01		0.008		6.65		30.500		600.630

				e		0.2224		0.017		289.28		0.440		333.91		0.161		422.66		2.230				163650.31		23.41		0.021		99.65

				总和						616.01				539.45				744.87						190468.52		27.25				120.76				634.11

				总量						521.99				489.69				747.38												81.06				1.707

		横石河床剖面1平行		22a				0.083		103.64		0.510		28.40		0.198		38.14		0.057				306.95		0.04		0.005		1.74

				误差				101.307		2.30		24.916		13.99		38.203		-0.16				312.892		-1.90				2.034		-14.42

		1.940		b				0.024		29.97		0.059		3.29		0.136		26.20		0.017				91.55		0.01		0.003		1.04

				误差				30.486		-1.70		3.956		-16.95		26.069		0.50				86.913		5.33				1.187		-12.02

				c				0.059		184.18		0.510		71.00		0.082		39.49		2.040				27463.91		3.93		0.011		9.58		1.000		20.622

				误差				181.524		1.46		69.403		2.30		40.671		-2.90				26909.603		2.06				10.191		-6.04

				d				0.004		12.49		0.850		118.34		0.480		231.17				0.039		48.53		0.01		0.007		6.09		32.900		678.455

				误差				15.187		-17.78		115.006		2.90		223.662		3.36				55.164		-12.02				6.372		-4.37

				e		0.2070		0.016		292.52		0.430		350.60		0.152		428.72		2.090				164786.91		23.57		0.018		91.77

				误差				290.902		0.56		342.256		2.44		425.691		0.71				164218.611		0.35				95.706		-4.12

				总和						622.80				571.63				763.72						192697.85		27.57				110.22				699.08

				误差				619.405		0.55		555.538		2.90		754.296		1.25				191583.184		0.58				115.490		-4.56

				总量						534.76				422.64				702.78												69.19				1.714

		横石河床剖面2		13a				0.076		87.89		0.430		22.18		0.154		27.47		0.050				249.35		0.04		0.006		1.93

		2.095		b				0.016		18.50		0.066		3.40		0.109		19.45		0.007				34.91		0.00		0.006		1.93

				c				0.021		60.71		0.410		52.86		0.074		33.00		1.430				17828.81		2.55		0.015		12.09		1.400		26.737

				d				0.001		2.89		0.650		83.80		0.280		124.88				0.020		23.05		0.00		0.010		8.06		29.000		553.831

				e		0.2373		0.011		175.43		0.350		248.93		0.147		361.68		1.840				126551.37		18.10		0.027		120.07

				总和						345.42				411.18				566.48						144687.50		20.70				144.10				580.57

				总量						309.36				319.26				550.01												89.08				1.348

		横石河床剖面3		14a				0.047		55.40		0.141		7.41		0.102		18.55		0.044				223.67		0.03		0.008		2.63

		2.055		b				0.011		12.97		0.040		2.10		0.081		14.73		0.014				71.17		0.01		0.005		1.64

				c				0.014		41.26		0.237		31.15		0.031		14.09		0.990				12581.50		1.80		0.020		16.43		0.800		15.573

				d				0.000		0.00		0.128		16.82		0.182		82.74				0.041		48.16		0.01		0.010		8.22		1.600		31.147

				e		0.2153		0.002		35.16		0.090		70.55		0.045		122.03		0.700				53064.10		7.59		0.029		142.14

				总和						144.78				128.04				252.14						65988.60		9.44				171.07				46.72

				总量						132.57				121.91				239.52												135.22				0.541

		横石河床剖面4		15a				0.033		38.46		0.106		5.51		0.078		14.03		0.042				211.12		0.03		0.006		1.95

		2.078		b				0.008		9.32		0.036		1.87		0.083		14.92		0.010				50.27		0.01		0.002		0.65

				c				0.010		29.14		0.260		33.79		0.028		12.59		1.040				13069.37		1.87		0.032		26.00		1.200		23.099

				d				0.001		2.91		0.149		19.36		0.161		72.38				0.011		12.78		0.00		0.011		8.94		1.300		25.024

				e		0.2125		0.002		35.62		0.094		74.66		0.058		159.36		1.070				82181.04		11.76		0.027		134.09

				总和						115.46				135.19				273.27						95524.57		13.67				171.63				48.12

				总量						113.67				115.95				258.28												125.06				0.656

		铜尾矿表层		16a				0.012		14.39		0.041		2.19		0.009		1.67		0.026				134.47		0.02		0.007		2.34

		2.020		b				0.003		3.60		0.137		7.33		0.040		7.40		0.213				1101.59		0.16		0.005		1.67

				c				0.009		26.98		0.460		61.50		0.005		2.31		3.000				38788.33		5.55		0.039		32.60

				d				0.002		6.00		1.430		191.20		0.002		0.93		2.220				28703.37				0.002		1.67

				e		0.2251		0.002		33.63		0.860		644.82		0.530		1374.68		6.000				435033.32		62.24		0.013		60.95		7.900		877.388

				e		0.2149		0.001		17.61		0.830		651.86		0.510		1385.59		5.700				432897.63		61.93		0.015		73.66		9.000		1046.999

				总和						78.60				715.84				1386.06						475057.71		67.96				97.56

				误差				25.618		-31.26		648.341		0.54		1380.136		0.40				433965.473		-0.25				67.303		9.45

				总量						50.30				741.34				1309.41												70.55				3.284

		铜尾矿深层		17a				0.011		13.10		0.017		0.90		0.005		0.92		0.025				128.39		0.02		0.006		1.99

		2.034		b				0.005		5.95		0.158		8.39		0.012		2.20		0.500				2567.84		0.37		0.007		2.32

				c				0.000		0.00		1.870		248.28		0.006		2.76		6.500				83454.64		11.94		0.041		34.04		0.200		3.933

				d				0.005		14.89		2.270		301.39		0.002		0.92		3.400				43653.20		6.25		0.002		1.66

				e		0.2156		0.001		17.55		1.220		955.05		1.220		3303.79		6.000				454202.23		64.98		0.018		88.10		10.000		1159.555

				总和						51.49				1514.02				3310.59						584006.30		83.55				128.12				1163.49

				总量						44.26				731.74				2678.11												81.05				4.333

		铁尾矿		18a				0.014		16.76		0.015		0.80		0.003		0.55		0.028				144.60		0.02		0.007		2.34

		2.023		b				0.010		11.97		0.036		1.92		0.032		5.91				0.005		2.39		0.00		0.003		1.00

				c				0.027		80.83		0.330		44.06		0.143		66.04		1.680				21689.25		3.10		0.013		10.85		4.500		88.990

				d				0.001		2.99		0.149		19.89		0.130		60.04		0.000				0.00		0.00		0.004		3.34		3.100		61.304

				e		0.2166		0.059		1030.87		1.840		1433.75		0.440		1186.03		10.800				813789.47		116.42		0.020		97.44		9.600		1108.033

				总和						1143.43				1500.42				1318.58						835625.71		119.55				114.97				1258.33

				总量						1048.70				1461.74				1163.42												68.21				2.817

		GSS-2				0.2674		0.000		0.00		0.069		43.55		0.009		19.65		0.590				36011.18		5.15		0.016		63.14

		GSS-6				0.1295		0.009		258.76		0.076		99.05		0.090		405.76		0.620				78139.15		11.18		0.013		105.94

		GSS-7				0.2325		0.003		48.04		0.182		132.12		0.188		472.10		2.800				196553.98		28.12		0.119		540.13

		GSR-2				0.2195		0.002		33.92		0.095		73.05		0.023		61.18		0.670				49818.09		7.13		0.011		52.89

		GSS-5				0.2134		0.031		540.87		0.680		537.81		0.056		153.21		1.640				125428.49		17.94		0.028		138.46		1.300		152.296





Sheet2

		Pb

		1---8		吸光度				0.007		0.015		0.035		0.066

		23---28		浓度				1		2		5		10

		9---22		吸光度				0.007		0.013

		five		浓度				1		2		5		10

		Zn

				吸光度				0.04		0.08		0.144

				浓度				0.25		0.5		1

		Cu		吸光度				0.045		0.087		0.17

				浓度				1		2		4

		1---9

		Fe (ci)		吸光度				0.015		0.077		0.153

				浓度				10		50		100

		Fe( Ling)		吸光度				0.014		0.042		0.083

				浓度				1		2.5		5

		Cr		吸光度				0.025		0.05		0.093

				浓度				1		2		4

		1---8

								0.046		0.096		0.185

								1		2		4





Sheet4

				0		I		II		III		IV		V

		稻田		Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

				Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

				Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

				Fe		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

				Cr		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

				0		a		b		c		d		e

		对照土		Pb		33.25		9.24		27.71		0		29.8

				Zn		3.21		1.55		25.22		8.01		62.02

				Cu		1.78		3.54		22.17		15.27		57.24

				Fe		0.26		0.14		21.74		0.06		77.8

				Cr		1.33		1.11		12.2		6.65		78.71

				0		a		b		c		d		e

		横石河		Pb		23.11		5.82		25.52		1.71		43.84

				Zn		4.88		0.92		15.22		19.11		59.87

				Cu		5.32		4.07		5.44		27.28		57.89

				Fe		0.2		0.05		14.14		0.03		85.58

				Cr		1.42		0.9		10.74		5.25		81.69

				0		a		b		c		d		e

		铜尾矿		Pb		20.2		7.02		19.83		15.35		37.61

				Zn		0.13		0.65		12.8		20.35		66.08

				Cu		0.06		0.2		0.11		0.04		99.59

				Fe		0.02		0.34		11.24		6.65		81.75

				Cr		1.9		1.76		29.31		1.46		65.56

				0		a		b		c		d		e

		铁尾矿		Pb		1.47		1.05		7.07		0.26		90.16

				Zn		0.05		0.13		2.94		1.33		95.56

				Cu		0.04		0.45		5.01		4.55		89.95

				Fe		0.02		0		2.6		0		97.39

				Cr		2.04		0.87		9.44		2.91		84.75

		Pb		0		a		b		c		d		e				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		横石河底泥		剖面1		16.36		4.92		29.31		2.45		46.96				a		16.36		25.44		38.26		33.31

				剖面2		25.44		5.36		17.58		0.84		50.79				b		4.92		5.36		8.96		8.07

				剖面3		38.26		8.96		28.5		0		24.29				c		29.31		17.58		28.5		25.24

				剖面4		33.31		8.07		25.24		2.52		30.85				d		2.45		0.84		0		2.52

				0		a		b		c		d		e				e		46.96		50.79		24.29		30.85

		Zn		剖面1		4.49		0.71		12.49		20.7		61.61

				剖面2		5.39		0.83		12.86		20.38		60.54

				剖面3		5.79		1.64		24.33		13.14		55.1

				剖面4		4.08		1.38		24.99		14.32		55.23

		Cu		0		a		b		c		d		e

				剖面1		5.06		3.46		5.39		29.65		56.44

				剖面2		4.85		3.43		5.83		22.04		63.85

				剖面3		7.36		5.84		5.59		32.82		48.4

				剖面4		5.13		5.46		4.61		26.49		58.32

				0		a		b		c		d		e

		Fe		剖面1		0.16		0.05		14.05		0.03		85.72

				剖面2		0.17		0.02		12.32		0.02		87.47

				剖面3		0.34		0.11		19.07		0.07		80.41

				剖面4		0.22		0.05		13.68		0.01		86.03

				0		a		b		c		d		e

		Cr		剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

				剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

				剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

				剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

		Pb		剖面1		101.31		30.49		181.52		15.19		290.9		619.41

				剖面2		87.89		18.5		60.71		2.89		175.43		345.42

				剖面3		55.4		12.97		41.26		0		35.16		144.79

				剖面4		38.46		9.32		29.14		2.91		35.62		115.45

		Zn				24.92		3.96		69.4		115.01		342.26		555.55

						22.18		3.4		52.86		83.8		248.93		411.17

						7.41		2.1		31.15		16.82		70.55		128.03

						5.51		1.87		33.79		19.36		74.66		135.19

		Cu				38.2		26.07		40.67		223.66		425.69		754.29

						27.47		19.45		33		124.88		361.68		566.48

						18.55		14.73		14.09		82.74		122.03		252.14

						14.03		14.92		12.59		72.38		159.36		273.28

		Fe				312.89		86.91		26909.6		55.16		164218.61		191583.17

						249.35		34.91		17828.81		23.05		126551.37		144687.49

						223.67		71.17		12581.5		48.16		53064.1		65988.6

						211.12		50.27		13069.37		12.78		82181.04		95524.58

		Cr				2.03		1.19		10.19		6.37		95.71		115.49

						1.93		1.93		12.09		8.06		120.07		144.08

						2.63		1.64		16.43		8.22		142.14		171.06

						1.95		0.65		26		8.94		134.09		171.63

		Zongliang				0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						Pb		619.41		345.42		144.79		115.45

						Zn		555.55		411.17		128.03		135.19

						Cu		754.29		566.48		252.14		273.28

						Fe		1915.832		1446.875		659.886		955.2458

						Cr		115.49		144.08		171.06		171.63

		土壤				pH				有机质				阳离子交换量[3]

										（%）				（毫克当量/100g土）

		稻田土				3.15				2.39				11.17

		横石河底泥				3.91				2.46				9.58

		铜尾矿砂				5.65				17.55				5.8

		铁尾矿				5.25				0.21				4.6

		对照土				4.33				2.22				9.21
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												Pb

						0		a		b		c		d		e

		稻田				1		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

												Zn

						0		a		b		c		d		e

						2		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

												Cu

						0		a		b		c		d		e

						3		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78

												Fe

						0		a		b		c		d		e

						4		0.39		0.12		18.19		0.53		80.77

												Cr

						0		a		b		c		d		e

						5		1.91		1.65		11.74		4.12		80.58

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		稻田				a		9.86		15.32		11.11		1.91

						b		0.9		1.09		3.67		1.65

						c		41.2		13.72		3.45		11.74

						d		2.52		17.11		35.99		4.12

						e		45.52		52.76		45.78		80.58

		横石河				0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		23.11		4.88		5.32		1.42

						b		5.82		0.92		4.07		0.9

						c		25.52		15.22		5.44		10.74

						d		1.71		19.11		27.28		5.25

						e		43.84		59.87		57.89		81.69

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铜尾矿砂				a		20.2		0.13		0.06		1.9

						b		7.02		0.65		0.2		1.76

						c		19.83		12.8		0.11		29.31

						d		15.35		20.35		0.04		1.46

						e		37.61		66.08		99.59		65.56

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

		铁尾矿				a		1.47		0.05		0.04		2.04

						b		1.05		0.13		0.45		0.87

						c		7.07		2.94		5.01		9.44

						d		0.26		1.33		4.55		2.91

						e		90.16		95.56		89.95		84.75

						0		Pb		Zn		Cu		Cr

						a		33.25		3.21		1.78		1.33

		对照				b		9.24		1.55		3.54		1.11

						c		27.71		25.22		22.17		12.2

						d		0		8.01		15.27		6.65

						e		29.8		62.02		57.24		78.71

						0		剖面1		剖面2		剖面3		剖面4

						a		1.76		1.34		1.54		1.14

						b		1.03		1.34		0.96		0.38

						c		8.82		8.39		9.6		15.15

						d		5.52		5.59		4.81		5.21

						e		82.87		83.32		83.09		78.13

						0		a		b		c		d		e

		Cr				剖面1		1.76		1.03		8.82		5.52		82.87

						剖面2		1.34		1.34		8.39		5.59		83.32

						剖面3		1.54		0.96		9.6		4.81		83.09

						剖面4		1.14		0.38		15.15		5.21		78.13

								各采样点土壤中重金属的含量（mg/kg)

		土壤				形态		Pb		Zn		Cu		Fe		Cr

		稻田土				a		73.39		88.19		77.24		571.55		2.43

						b		6.70		6.25		25.53		170.41		2.10

						c		306.76		78.95		24.00		26545.79		14.91

						d		18.79		98.51		250.21		774.46		5.23

						e		338.94		303.68		318.27		117893.82		102.35

						总量		744.58		575.58		695.26		145956.03		127.02

		横石河底泥				a		70.76		15.00		24.56		249.26		2.14

						b		17.82		2.83		18.79		60.82		1.35

						c		78.16		46.80		25.09		17597.32		16.18

						d		5.25		58.75		125.92		34.79		7.90

						e		134.28		184.10		267.19		106503.78		123.00

						总量		306.27		307.49		461.55		124445.96		150.57

		铜尾矿砂				a		13.75		1.55		1.30		131.43		2.17

						b		4.78		7.86		4.80		1834.72		2.00

						c		13.49		154.89		2.54		61121.49		33.32

						d		10.45		246.30		0.93		36178.29		1.67

						e		25.59		799.94		2339.24		444617.78		74.53

						总量		68.05		1210.53		2348.79		543883.69		113.68

		铁尾矿				a		16.76		0.80		0.55		144.60		2.34

						b		11.97		1.92		5.91		2.39		1.00

						c		80.83		44.06		66.04		21689.25		10.85

						d		2.99		19.89		60.04		0.00		3.34

						e		1030.87		1433.75		1186.03		813789.47		97.44

						总量		1143.43		1500.42		1318.58		835625.71		114.97

		对照土				a		20.83		3.10		1.61		149.71		1.94

						b		5.79		1.50		3.21		79.84		1.61

						c		17.36		24.38		20.08		12600.20		17.75

						d		0.00		7.74		13.83		34.60		9.68

						e		18.67		59.95		51.85		45090.08		114.54

						总量		62.65		96.67		90.58		57954.43		145.52

										Cu

						0		稻田土		横石河沉积物		铜尾矿砂		铁尾矿		对照土

						a		11.11		5.32		0.06		0.04		1.78

						b		3.67		4.07		0.2		0.45		3.54

						c		3.45		5.44		0.11		5.01		22.17

						d		35.99		27.28		0.04		4.55		15.27

						e		45.78		57.89		99.59		89.95		57.24





Sheet5

				Pb		Zn		Cu		As		Cd				Cr

		横石河沉积物		1841.02		2326.28		1522.61		867.95		10.33				80.90

		横石河河床土		521.99		489.69		747.38		287.40		1.71				81.06

		（0～15cm)

		横石河河床土		309.36		319.26		550.01		262.09		1.35				89.08

		（15~30cm)

		横石河河床土		132.57		121.91		239.52		70.80		0.54				135.22

		（30~45cm)

		横石河河床土		113.67		115.95		258.28		78.85		0.66				125.06

		（45~60cm)

		污灌稻田土		601.47		540.85		750.43		227.32		1.55				86.44（78.85～96.62）

		(平均值，n=9）		（351.59～1000.64）		（415.38～732.88）		（504.64～1198.00）		(134.81～376.731)		（1.02～2.27）

		清灌菜地土		52.17		93.77		87.17		40.24		0.22				98.60

		土壤环境二级标准		250.00		200.00		50.00		40.00		0.30				250.00

		（GB15618-1995)

				2.41		2.70		15.01		5.68		5.17

		（351.59～1000.64）
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图表1

		Pb		Pb		Pb		Pb		Pb

		Zn		Zn		Zn		Zn		Zn

		Cu		Cu		Cu		Cu		Cu



可交换态

碳酸盐态

Fe-Mn氧化态

有机态

残余态

w/%

A  污灌稻田土

9.86

0.9

41.2

2.52

45.52

15.32

1.09

13.72

17.11

52.76

11.11

3.67

3.45

35.99

45.78



Sheet8

		

						0		I		II		III		IV		V

		稻田				Pb		9.86		0.9		41.2		2.52		45.52

						Zn		15.32		1.09		13.72		17.11		52.76

						Cu		11.11		3.67		3.45		35.99		45.78





Sheet3

		

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				1.00				67.52				6.03				295.41				18.09		331.84		718.88		588.64

				2.00				102.58				10.49				308.91				20.40		343.07		785.45		645.48

				3.00				50.07				3.58				315.95				17.88		341.91		729.40		583.36

		稻田土		平均值				73.39				6.70				306.76				18.79		338.94		744.58		605.83

				占总量%				9.86				0.90				41.20				2.52		45.52		100.00

				Zn				62.91				4.25				79.31				79.31		281.88		507.67		420.76

								133.61				9.51				87.08				136.46		302.85		669.51		599.32

								68.06				5.00				70.45				79.76		326.30		549.56		456.36

				平均值				88.19				6.25				78.95				98.51		303.68		575.58		492.15

				占总量%				15.32				1.09				13.72				17.11		52.76		100.00

				Cu				52.08				16.74				24.65				237.17		304.72		635.36		633.01

								107.90				37.77				20.23				269.75		317.10		752.78		848.05

								71.73				22.07				27.13				243.71		332.98		697.63		672.89

				平均值				77.24				25.53				24.00				250.21		318.27		695.26		717.98

				占总量%				11.11				3.67				3.45				35.99		45.78		100.00

				Fe				488.79				135.20				26519.19				324.99		115848.43		143316.59

								583.15				196.06				26895.32				1847.48		116352.42		145874.44

								642.72				179.96				26222.86				150.90		121480.62		148677.06

				平均值				571.55				170.41				26545.79				774.46		117893.82		145956.03

				占总量%				0.39				0.12				18.19				0.53		80.77		100.00

				Cr				2.35				2.02				15.13				5.04		92.53		117.08		82.00

								2.60				1.95				14.63				6.50		92.12		117.80		89.48

								2.33				2.33				14.96				4.16		122.41		146.18		80.90

				平均值				2.43				2.10				14.91				5.23		102.35		127.02		84.12

				占总量%				1.91				1.65				11.74				4.12		80.58		100.00

				Cd																						1.12

																										2.27

																										1.17

				平均值																						1.52

		对照土		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								20.83				5.79				17.36				0.00		18.67		62.65		52.17

				占总量%				33.25				9.24				27.71				0.00		29.80

				Zn				3.10				1.50				24.38				7.74		59.95		96.67		93.77

				占总量%				3.21				1.55				25.22				8.01		62.02

				Cu				1.61				3.21				20.08				13.83		51.85		90.58		87.17

				占总量%				1.78				3.54				22.17				15.27		57.24

				Fe				149.71				79.84				12600.20				34.60		45090.08		57954.43

				占总量%				0.26				0.14				21.74				0.06		77.80

				Cr				1.94				1.61				17.75				9.68		114.54		145.52		98.60

				占总量%				1.33				1.11				12.20				6.65		78.71

				Cd																						0.22

				Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

		横石河底泥		剖面1				101.31				30.49				181.52				15.19		290.90		619.41		521.99

				占总量%				16.36				4.92				29.31				2.45		46.96

				剖面2				87.89				18.50				60.71				2.89		175.43		345.42		309.36

				占总量%				25.44				5.36				17.58				0.84		50.79

				剖面3				55.40				12.97				41.26				0.00		35.16		144.78		132.57

				占总量%				38.26				8.96				28.50				0.00		24.29

				剖面4				38.46				9.32				29.14				2.91		35.62		115.46		113.67

				占总量%				33.31				8.07				25.24				2.52		30.85

				平均值				70.76				17.82				78.16				5.25		134.28		306.27

				占总量%				23.11				5.82				25.52				1.71		43.84

				Zn

				剖面1				24.92				3.96				69.40				115.01		342.26		555.54		489.69

				占总量%				4.49				0.71				12.49				20.70		61.61

				剖面2				22.18				3.40				52.86				83.80		248.93		411.18		319.26

				占总量%				5.39				0.83				12.86				20.38		60.54

				剖面3				7.41				2.10				31.15				16.82		70.55		128.04		121.91

				占总量%				5.79				1.64				24.33				13.14		55.10

				剖面4				5.51				1.87				33.79				19.36		74.66		135.19		115.95

				占总量%				4.08				1.38				24.99				14.32		55.23

				平均值				15.00				2.83				46.80				58.75		184.10		307.49

				占总量%				4.88				0.92				15.22				19.11		59.87

				Cu

				剖面1				38.20				26.07				40.67				223.66		425.69		754.30		747.38

				占总量%				5.06				3.46				5.39				29.65		56.44

				剖面2				27.47				19.45				33.00				124.88		361.68		566.48		550.01

				占总量%				4.85				3.43				5.83				22.04		63.85

				剖面3				18.55				14.73				14.09				82.74		122.03		252.14		239.52

				占总量%				7.36				5.84				5.59				32.82		48.40

				剖面4				14.03				14.92				12.59				72.38		159.36		273.27		258.28

				占总量%				5.13				5.46				4.61				26.49		58.32

				平均值				24.56				18.79				25.09				125.92		267.19		461.55

				占总量%				5.32				4.07				5.44				27.28		57.89

				Fe

				剖面1				312.89				86.91				26909.60				55.16		164218.61		191583.18

				占总量%				0.16				0.05				14.05				0.03		85.72

				剖面2				249.35				34.91				17828.81				23.05		126551.37		144687.50

				占总量%				0.17				0.02				12.32				0.02		87.47

				剖面3				223.67				71.17				12581.50				48.16		53064.10		65988.60

				占总量%				0.34				0.11				19.07				0.07		80.41

				剖面4				211.12				50.27				13069.37				12.78		82181.04		95524.57

				占总量%				0.22				0.05				13.68				0.01		86.03

				平均值				249.26				60.82				17597.32				34.79		106503.78		124445.96

				占总量%				0.20				0.05				14.14				0.03		85.58

				Cr

				剖面1				2.03				1.19				10.19				6.37		95.71		115.49		81.06

				占总量%				1.76				1.03				8.82				5.52		82.87

				剖面2				1.93				1.93				12.09				8.06		120.07		144.10		89.08

				占总量%				1.34				1.34				8.39				5.59		83.32

				剖面3				2.63				1.64				16.43				8.22		142.14		171.07		135.22

				占总量%				1.54				0.96				9.60				4.81		83.09

				剖面4				1.95				0.65				26.00				8.94		134.09		171.63		125.06

				占总量%				1.14				0.38				15.15				5.21		78.13

				平均值				2.14				1.35				16.18				7.90		123.00		150.57

				占总量%				1.42				0.90				10.74				5.25		81.69

				Cd

				剖面1																						1.71

				剖面2																						1.35

				剖面3																						0.54

				剖面4																						0.66

				平均值

		铜尾矿砂		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

				表层				14.39				3.60				26.98				6.00		33.63		84.60		50.30

				占总量%				17.01				4.26				31.89				7.09		39.75

				深层				13.10				5.95				0.00				14.89		17.55		51.49		44.26

				占总量%				25.44				11.56				0.00				28.92		34.08

				平均值				13.75				4.78				13.49				10.45		25.59		68.05

				占总量%				20.20				7.02				19.83				15.35		37.61

				Zn

				表层				2.19				7.33				61.50				191.20		644.82		907.04		741.34

				占总量%				0.24				0.81				6.78				21.08		71.09

				深层				0.90				8.39				248.28				301.39		955.05		1514.02		731.74

				占总量%				0.06				0.55				16.40				19.91		63.08

				平均值				1.55				7.86				154.89				246.30		799.94		1210.53

				占总量%				0.13				0.65				12.80				20.35		66.08

				Cu

				表层				1.67				7.40				2.31				0.93		1374.68		1386.99		1309.41

				占总量%				0.12				0.53				0.17				0.07		99.11

				深层				0.92				2.20				2.76				0.92		3303.79		3310.59		2678.11

				占总量%				0.03				0.07				0.08				0.03		99.79

				平均值				1.30				4.80				2.54				0.93		2339.24		2348.79

				占总量%				0.06				0.20				0.11				0.04		99.59

				Fe

				表层				134.47				1101.59				38788.33				28703.37		435033.32		503761.08

				占总量%				0.03				0.22				7.70				5.70		86.36

				深层				128.39				2567.84				83454.64				43653.20		454202.23		584006.30

				占总量%				0.02				0.44				14.29				7.47		77.77

				平均值				131.43				1834.72				61121.49				36178.29		444617.78		543883.69

				占总量%				0.02				0.34				11.24				6.65		81.75

				Cr

				表层				2.34				1.67				32.60				1.67		60.95		99.23		70.55

				占总量%				2.36				1.68				32.85				1.68		61.42

				深层				1.99				2.32				34.04				1.66		88.10		128.12		81.05

				占总量%				1.55				1.81				26.57				1.30		68.76

				平均值				2.17				2.00				33.32				1.67		74.53		113.68

				占总量%				1.90				1.76				29.31				1.46		65.56

				Cd

				表层																						3.28

				深层																						4.33

		铁尾矿		Pb				a				b				c				d		e		总和		总量

								16.76				11.97				80.83				2.99		1030.87		1143.43		1048.70

				占总量%				1.47				1.05				7.07				0.26		90.16

				Zn				0.80				1.92				44.06				19.89		1433.75		1500.42		1461.74

				占总量%				0.05				0.13				2.94				1.33		95.56

				Cu				0.55				5.91				66.04				60.04		1186.03		1318.58		1163.42

				占总量%				0.04				0.45				5.01				4.55		89.95

				Fe				144.60				2.39				21689.25				0.00		813789.47		835625.71

				占总量%				0.02				0.00				2.60				0.00		97.39

				Cr				2.34				1.00				10.85				3.34		97.44		114.97		68.21

				占总量%				2.04				0.87				9.44				2.91		84.75

				Cd																						2.82

				土壤								pH								有机质（%）				阳离子交换量（毫克当量/100g土）

				稻田土								3.15

				横石河底泥								3.91

				铜尾矿砂								5.65

				铁尾矿								5.25

				对照土								4.33

		污染物

				Pb				Zn				Cu				Cr				Cd

		项目

		横石河河石附着物		4760.23				6462.95				4970.61				18.08				38.49

		横石河沉积物		1841.02				2326.28				1522.61				80.90				10.33

		铁尾矿		1048.70				1461.74				1163.42				68.21				2.82

		铜尾矿砂		50.30				741.34				1309.41				70.55				3.28

		污溉稻田土		605.83				492.15				717.98				84.12				1.52

		对照土		52.17				93.77				87.17				98.60				0.22

		土壤环境二级标准值（GB15618-1995)		250.00				200.00				50.00				250.00				0.30






